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FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERT, 0S QUE LOS ANALISIS

COENTE Y/O PRU S STRADAS EN ESTE REPORTE

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 24.12.2005 a1 m%w x__mwwmm m.m >%go_uwz_a.ﬁm.z_oom EN
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AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
PRODUCTO

Lam.rol.en frio templada rolle
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T T COMPOSICION QUIMICA  mmmmmmm oo e +
COLADA ESPECIFICACION c Mn P s
2582889 SAE J403 1008 0.058 0.190 0.007 0.015
453094 SAE J403 1008 0.050 0.180 0.014 0.013
B PRUEBAS AL PRODUCTO = o mmm s oo o oo o e e e emmoo-oo-oo-o-- +
COLADA NO.ROLLO DUREZA
258289 5934103A 58 (RB)
258289 5934103B 58 (RB)
258289 5934002B 55 (RB)
453094 59501018 48 (RB)
oo Sl i dis e el e e R (e e B i R Kot e (st o ettt i PRODUCTO EMBARCADO 4  =sc s e ss e s e s s e e s s s ss s s s s s s e s s s s s e s e +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) ANCHO (Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
258289 5934103A 0.0598 36.0000 AH/S5% B4447 000010 1000742681 574
258289 59341038 0.0598 36.0000 AH/S5% B4447 000010 1000742681 574
258289 59340028 0.0598 36.0000 AH/5% B4447 000010 1000742681 574
453094 55501018 0.0299 36.0000 AH/5% B3675 000050 1000742681 321
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

e e FIN DE DATOS = mmmmm s mmmm oo oo oo oo e e e e eaoeee---m---ooo-ooo- +
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL e i

CcC-N32-F.N2.



