Ternium México, S.A. de C.V.

Av. Universidad 992 Col.Cuauhtémoc
San Nicolas de los Garza, Nuevo Ledn
C.P. 66450 Tel. + 52 {81} 8329-8500

Cliente/Customer |[PLASA ANAHUAC Y CIAS. SA DEC.V. No. Cert: 514893
DirecciénfAddress [AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 86 SN. FCO Pag./ Page: 1
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO De/Of: 1
Cliente/Customer Pedido/ Fecha/Date Remisidn/
Namero/Code Pedido/Contract Mill Order Emision/Printed Reimpresion/Reprinted Delivery Order
0232500 G0t 122270 271- APR -200% 27- APR -2009 0627040364
Part/ Espeson’? hickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Norma Calidad/ ‘Eecubrim.iCoaling
Hem mm in mm in mm in Product Finish Quality A B
0l 045 00179 1,219 48.000 0 0.000 RFR M1 SAE1008
Secuencia / Coil Number 179010-G00 179010-0L0
JPartida / ltem 01 01
Colada / Heat 20727 20727
Corada/Heat 20727
C o.ns0
Mn 0,190
P 0,005
5 0601
% Analisis Al 0,038
Quimico
LI-LS Real
% Chemical
Analysis
LL-UL Actuat
—er
ING. ANTONIO MANI MEDRANO

{+) Secuencia Companera/Partner Coit

Fecha.  03-Jul-1995 {LL-UL} Lower Limit - Upger Limit ”
REVISION NO.1 CVE FYALPLOS00I {LI-LS} Limite Inferior - Limite Superior . de
EFECTIVO A PARTIR DE: MARZO 2008 {LEFYS} Limite Elastico/Yield Strength

{RT/TS) Resislencia a ta Tension/Tensile Strength
{% EU/ UE, %) Elongacion Uniforma/ Uniform Elongation

TERNIUM MEXICO LABS

627040364

i



