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APM

CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 687822

Parharcado Por ;
APM Division det IMSA-MEX, SA DECV PO No, 1233

Churubusco #1000 S/IONo. MTY 7862314 71

Cod, Santa Fé

Monterrey, Nuevo Ledn 64540 B/l No. MTY 168377/1 Shp.  1B8/05/2006
Tel. B329-5000 Fax: 8329-3024 Inv No.  MTY

Vendido a: {1269) Embarcado a:

PLESA ANAHUAL Y CIAL SA DECY. PLESA ANAHUACY CIA. S A DECY.

AV YVALLL DE LAS ALAMEDAS # 66-0 AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0

COL SAN FRANCISCO CHILPAN COL, SAN FRANCISCO CHILPAN

FULTITLAN 34944 TULTTELAN 549440

CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 687822
REREGO730XA8.060- 1008
ROLLO FRIO RECOCIHIO BAE-T008 MATE ACEITATO
.905mm Nom x 1220mm

Colada Propiedades No. de Rolio Piezas Peso Kgs.

ZEO12073 928477AF 1 8.980

ESPESOR=1 9430

i I l 85980’

xrs Analisis Quimico ¥***
Cod),B600 M=) 1806 $=0.0160 F=0.0140 Si=0.011¢ A=H0310

Colada

ZX0012073

LOS RESULTADOS BE LAS PRUFBAS MECANICAS ESTAN EN K81 [(MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA BN 2° DE LONGITUD CALIBRADA
PARA CUALGUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHC Y CON EL DOCUMENTS ORIGINAL.

POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN 1L0OS ARCHIVOS DE LA
COMBPARNIA

Los malodos vy equipos ulilizados para fa oblencion de los resultados arriba descritos, segun apligue, son los siguientes:

W& incertidumbre por equipo segun aplique esta documentada en el ceddicacio de calibracion.
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TEFE DE LABORATORIO

HECHO EN MEXICO
Modulc de impres;on




