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CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CAUDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B628810
- FECHA EMISION PAGINA
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 06.06.2006 1
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
PRODUCTO
Lam.rol.en Erfo templada rollo
R o e e L e i e e e S s e T R e e e COMPOSICION QUIMICA S e e i e e ‘“‘\““““““\..:..u.fw
COLADA ESPECIFICACION c Mn 34 s
263518 SAE J403 1008 0.069 0.200 0.012 0.012
2635861 SAE J403 1008 0.065 0.170 0.01s6 0.017
i A e [ e T o e T R e et S PRUEBAS AL PRODUCTO = oo m e s oo s o e o o o o e e el o b f e imemmeceooicooooo. +
COLADA NO.ROLLO DUREZA
263518 6454105A 47 (RB)
263518 6454104A 45 (RB)
2635613 6459060A 45 (RB)
263563 64590608 45 (R3)
Rttt R e e e s U 0 ot e g S e Rt e e T S b e e e S e PRODUCTO EMBARCADC oo o mm o e o o b e e e e e e mmam +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR{Plg.) ANCHO (P1lg.) NORMA BEEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
263518 6454105A Q.0179 148.0000 AH/S5% B4503 Qooo70 1000800091 156
263518 64541044 Q0.0179 48.0000 AH/5% B49903 000070 1000800091 756
263563 64590604 0.0299 48.0000 AH/5% BS510 000060 1000800091 NO SE VE
26315613 64590608 0.0299 18.0000 AH/5% BSE10 000060 1000800091 NO SE VE
ENVIAR L3S CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
WS s e s e st s e S R s e e S e e e e R e s D FIN DE DATOS =000 —mm s memmmmmm oo

EMITIO : S0558151

| BL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLENTE INDICADO EN ESTE ﬁmﬂ._._ﬂ_nw.)_uo. Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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