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PLESA ANAHUAC ¥ CIAS, S.A, DE C.V. 05.07.20086 1
DIRECCION

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . n
PRODUCTO

Lam.rol.en frio templada rollo
e e COMPOSICION QUIMICA e .‘............--..-..-...-..-...-..4..?
COLADA ESPECIFECACION [ Mn P ]
621533 SAE J403 1008 0.050 0.180 0.005% 0.004
631646 SAE J403 1008 Q.054 0.199 Q.008 0.008
641583 SAE J403 1008 Q.055 0.240 Q.006 0.004
e e i PRUEBAS AL PRODUCTO — oo o m o mmm o em oo oo o e e e e e e m e mm s +
COLADA KO .ROLLO DUREZA
621532 6567159A 48 (RB)
631646 6567156A 47 (RB)
631646 65671568 47 (RB)
641583 65650888 S0 (RB)
D e R e PRODUCTO EMBARCADO oo m o m o oo o mo e e e e o e e e e em e em oo +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) ANCHO(Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
621533 6567159A 0.0299 36.0000 AH/S5% B&078 ao0010 1000811508 1247
631646 6567156A 0.0299 36.0000 AH/S5% B&078 400010 1000811508 1247
631646 65671568 0.0299 36.0000 RH/S5% B&078 0cQo10 1000811508 ‘1247
641582 65650888 0.0359 36.0000 RH/S5% ‘ B6078 000030 1000811508 1247

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD RANEX0S AL EMBARQUE
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ANEX0S AL EMBARQUE

e i e FIN DE DATOS = mmm s o mmm e o e e e e e e ieeaemaa—eoo -

LN

EMITIO : 50550188
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