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PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 06.07.2006 1
DIRBECCION .
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . .
PRODUCTO
Lam.rol.en frio templada rolle
e il i I COMPOSICION QUIMICA www\wwwwww\ww\wwww\w\www\ww\ww\ww\\www\wwwwwH
COLADRA ESPECIFICACICN c Mn P 5
631461 SAE J403 1008 0.054 0.200 0.010 0.004
631633 SAE J403 1008 0.052 0.270 0.007 0.008
R e el e il e i PRUEBAS AL PRODUCTO = mmm s mm o m o oo o m o oo o m o o o o o o o o m e m e mm o — o —-- - +
COLADA NO.ROLLO DUREZA
631461 6567152A 52 (RB)
631461 65671528 52 (RB)
631633 6565089A 48 (RB)
631633 65650898 48 (RB)
R PRODUCTO EMBARCADO == mmmmmommmmooo oo amc e oo oo oo cmmoocmomocmcecocmcomoeacoo- +
COLADA NO.ROLLO wmvaOvaHm.v ANCHO{Flg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED.CLIENTE
631461 6567182A 0.0359 36.0000 RAH/S5% B6078 000030 1000811805 1247
631461 65671528 0.0359 36.0000 AH/S5% B6078 000030 1000811805 1247
631633 6565089A 0.0359 36.0000 AH/S5%¥ B6078 000030 1000811805 1247
631633 65650898 0.0359 16.0000 AH/5% B6078 000030 1000811805 1247

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ANEXOS AL EMBARQUE

L L L LT PIN DE DATOS smemmmmememce oo ccaemcmceeeceemmmeeesasmeeeemeaeeeaen +

EMITIC : S0550133




