I
LAHMSA |

S ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD

CON

VOLUNTAD DE ACERO

B641341

FECHA BMISION PAGINA NOSOTROS Ci 0S QUE LOS ANALISIS
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DIRECCION 0! :
AV VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 -0 s
ING.
PRODUCTO
Lam.ral.en frio templada rollo
1
+ = - T e e COMPOSICICN QUIMICA - - - - - - - -+
COLADA ESPECLFLICACION c M P s
261200 SAE F403 1008 0.064 G.200 0.01% 0.00%2
Z644 74 SAE Ja03 1008 [ ] 0.180 0.013 0.017
4615246 SAE Jaol 1008 0.062 0.200 0.018 0.016
B e e e - e PRUESBAS AL PRODUCTO S R - *
COLAUA EQ.ROLLO DUREZA
261200 61780908 45 (R3]
264174 6569016A S7T{R3)
461528 6579062A 54 {R3)
461526 65790628 54 ({R3)
+ - - se-- - - e PRODUCTO EMBARCADO - e —- - - - === +
COLADA KO . ROLLD ESPESORI(PLlg.) ANCHC (EFlg.} NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGA PED .CLIENTE
261200 61780908 0.0178 18.0000 AH/5% B%510 Q00070 1000814568 NOQ SE VE
264474 6529016A 0.0v47 18.0000 AH/S% B613120 Q00020 1000814568 14190
461526 6579062R 0.0299 48.0000 AH/S5% B6320 060040 1000814568 1410
461526 65790628 0.0299 48.00090 AH/5% B6320 000040 1000814568 1410
ENVIAR LOS CERTIFICADCS DE CALIDAD 20R ESTAFETA
enviar los certificados de calidad por =stafeta
enviar los certificados de calidad por estafeta
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m.\ggoﬂ@m AHMSA £5 S0L0 CON EL CUENTE INDICADOQ EN ESTE CERTIFCADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL EEEREIVERE I .




