s
&5 ALTos HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B642391
FECHA EMISION _un.:m_z_r NOSOTROS CERDWISAMOS QUE LOS ANALISIS
TCOENTE - Y/O PRUEBA
‘PLESA ANAHUAC Y CIAS, S5.A. DE C.V. 17.07.20086 1
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0
PRODUCTO
Lam.rol.en fric templada reolle
F--m s em e e amsaaad - e SR P e S s e COMPOSICION QUIMICA :....:...........u......|.....|....|.|||....r...:....:.... e
ﬁOrbUb ESPECIFICACION o Mn P 5
264670 SAE J403 GR-1010 0.100 0.300 0.014 0.013
264694 ; SAE J403 1008 0.065 0¢170 0.013 0.014
T e e s SR, e T T PRUEBAS AL PRODUCTOD et A .
COLADA NO.ROLLO DUREZA
264670 6535002A 54 (RB)
264670 . 65950028 ? 54 (R3]
264694 65970154 47 (R3]
264694 659701658 50 (RB)
B i = Lot i o e ek e T e e i o e e e et e e L PRODUCTO EMBARCADO = i i e +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.}) ANCHO(Plg.) NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREGHA PED.CLIENTE
‘264670 6595002A 0.03539 = 36.0000 AH/5% ES510 0oo1a0 1000816021 NO SE VE
264670 65950028 0.03538 36.0000 AH/5% B5510 000100 1000816021 NO SE VE
264694 6597015A 0.0747 18.0000 AH/S5% Be832 000050 1000816021 1624
264694 65970158 0.0747 48.0000 AH/S5% Bs832 000050 1000816021 : 1624

ENVIAR LOCS CERTIFICADOS DE CALIDAD FOR ESTAFETA
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD BOR ESTAFETA

P e B e e e e R e S FIN DE. DATOS 0 i e e el e il e i i +

n

EMITIC : S0550133

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL .
] - CC03-F-02-A.




