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: . CERTIFICADO DE GALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

e . . . Fecha de emisién (Date of issug) ' '

| s ey | ooy im0 IR ARTAR A AR SRR R R
H R.F.C-TME-840710-TR4 I

! " Av. Univérsldad No. 892, Colonia Caauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L. N° {Document number) ' i

: Cadigo Postal 66450 Talafuno +52(81]8329-8500 TX114979 .

., ,bo0000011208600

Codigo elienta {Customar 1D}

Pedida No. (Sales Order) -
" HO00232500

Orden de compra {Purchase order)
01009236097

15401 JUSD

Cliente {Customer}-

Medio de transporte {(Means of {(anspuri)
PLESA ANAHUAC ¥ CIAS, S.A. DEC.V.

CAMION

Ramilsion {Delivery)
-000000112600

Direceidn {Address) Piezas Totales {Total pieces)

. Punto de despacho {Delivery plant}
AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN o . 1

Guerrero

Descripcion de Ja mercaderia (Gobds dascription) .
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

L Datos Gengrales {General Data}

Golada Peso Espesor -~ Ancho
: {Heat) (Weight) - {Thickness) -(Width) -
; ) - kg _ b -~ mm “in . mm in
3A040288GN100 352016011 9640 21253 1,520 0.0598 1220.00 48,03
‘Pleza " Colada No. Parte Descripsion Narma de-Calidad / Grado / Subnorma
L (Piece) (Heat) (Part) " {Description) {Quality Norm / Grade / Sub-Norm),
3A040288GNT00 " 352016011 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1G0B CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1}
Propiedades mecénic.;ls Iongil'udina!es {Longitudinal mechanlical ﬁroperties)
- 'Pigza Celada . Tenslén P
(Piece) (Heat) {Steei Stress)
’ %Elongagion RC (YP} 1 RT (TS} 2
i {%Elongation] MPA (K1) MPA (KSI) .- .
[ 3a040288GN100 | 352016011 41 210/ {30.4) 329/ (47.7)
' Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)
Ly .
PieZa Colada : Dureza
(Piece) {Heat) {Hardness)
] " {HRBW) 4 '
- [ 3A040288GN100 |, 352016011 51
. 1. RC {YP): Resisteticla a la cedencia {Yiald Point} 2. RT {T5!: Resistencia a !a tensién {Tension Strancht) 3. TT {TTY: Tratemiento Termico {Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Ideﬁtador de WC
" Observaciones {Camments): ' : ’ )

i Firma {Signature)

/,,zaww

. Ing. Antonio Manr
Ternium Labs
———

Certificames que el material aqui descrito ha sido inspeccionado y ansayado por personal autorizado i del area de factura con resultados satisfactorios en concardancia can.la norma arriba descrita. Propledades Mecanicas -
bajo las normas ASTM A370, EB, E18, ES17, E646/ EN-10002, E23, JIS 7 2241 seglin requarimiento y peso do capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimico bejo la norma ASTM E 41571012/ A 751. Wa certify that the material describad has baen

- tested and inspected by autharized persenal independent from tha manufacturing department with satisfactory results in accordance with requlreman(s of lhe above specification. Mechanical Pmpames as ASTM A370; E8, E18, E517, E6456,
EN-10002, E23. JIS Z 2241 a3 r-guenrad and coating weight with ASTM A90. Ghemical Analysis as ASTIM E 415/ 1019 1A 751,

Paga tof2



L P . , EN10204 39180 10474538 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL
| i . I Focha de emisian (Date of issue)
| oy oo 00 O O A
: R.F.C. TME-840710-TR4 ) < .
* Av. Universidad No. 992, Celenia Cuauhtémac, San Nicolas de fos Garza, N.L. N° {Dogument number) . .
Cidigo Postal 66450 Teléfono; +52(81)8329-8500 ) i TX114979 ) 00000112600

. Calidad del Acero - Analisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

"Colada c Mo P s si Al v Ti cr N Mo . B u cb
i (Heat) . . &
| 352016011 _0.091 0,334 0.004 £.013 0.010 0.044 ©.001 2.001 0.013 0.013 ¢.001 0.0001 0.029 0.002 |
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1, RC (YP): Resistencia a la cedencia {Yield Point) 2. BT (TS): Rasistencla a la tensién {Tension Strenoht) 3. TT {TT; Tratamiento Termico (Termical Treatment) 4. HREW: Rockwell B Identador de WG

Firma {Sigratura)

. ”
. ’)ofaw
Certificamos que el material aqur’ descrito ha sido inspecdonado y ensayado por personal avtorizado independiente del area de manufactura cen resyitados satisfactorios en concordancia con {a norma ariba descrite. Propiedades Mecdnicas

bajo las nommas ASTM A370, EB, E18, E517, ES46. EN-10002, E23, JIS Z 2241 segln requerimiento y pese de capa bajo ASTM S0. Andlisis Quimico bajo la norma ASTM E 41571019/ A 751. We certify that the material described has been i .
tested and Inspected by autharized persanal independent from tha manufacturing dep with satisfactory results in accordance with requirerients of the above specification. Mechanicel Properties as ASTM A370, E8, E18. E517. E646. Ing. Antonic Man¢
Tarmium Labhs
——

EN-10002. £23 IS 72241 as raguerired and coating weight with ASTM ASD. Chemical Analysis as ASTM E 15/ 1019 /A 751,
. to Page 2of 2 ’

Observaciones (Comments):




