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N (Document numbery
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CERTIFICADO DE CALIDAD MILL TEST CERTIFICATE

ORIGINAL

(T

000000113428

.Godigdiclisnte (Gustomer ID)

' HOQD232500 -

Pedido No. {Salés Crder)
0100823607

Orden de compra (Purchase order)
15401 JUSD

Cliente {Customer)

PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

Remisién {Delivery}
(00000113426

Madlo de transporte (Means of transport)
CAMION

Piezas fotales (Tatal pieces)

Direccién {Address) Funio de despacho {Delivery plant)
AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-C - TULTITLAN 2 Churubusco
Descripclén de la mercaderia (Goads desctiption)
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO
Datos Generales {General Data)
Pteza . Peso Espesor  Ancho
o (Plece) {Weight) (Thicknass) (Width)
" - “kg Ib mm ~in mm_ - in
2A015194CN101 1304107430 9810 21627 0.460 0.0181 1220.00 48.03 | | . .
. 2A015198CN10H1 1304107430 9040 19930 0.460 0.0181 1220.00 48.03 2 .
R Fieza : “Golada No. Parte : _ Descripcion - Norma de Calidad / Grado / Subnorma
T{Plece}. - {Heat) {Part) . ! (Description) {Qualify Norm / Grade / Sfxb-Nurm}
2A015194CN101 1304107430 ROLLC FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO TER!A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2008 REV 1)
2A015198CN101 1304107430 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELABO TER/A 1008 C5 TIPO-B/GAB {V 2006 REV 1)

Propiedades mecdnicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties}

" Colada “Tensién
. (F'Iece) " {Heat) {Stesl Stress) : - |
R “%Elgngation RC (YP} 1 RT (T5) 2
{%FElongatian) MPA {K8]) MPA (KSH}
[ 2a015194CN101 | 1304107430 33 208/(30.2) | 327){47.4) Cy : :
[ 2A015198CN101 | - 1304107430 34 210/{304) | 328/{47.5) - :
. :
)
~
- . -
: .1.RC (YP}; Resistencia a la cedencia (Yield Pointl 2. RT (TSY Rasistencia a la tansion (Tenslon Strenaht} 3. TT (TTY: Tratamiento Tennico {Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identador de WC
- Qbsérvaciones (Comments): ' ) Firma (Slqnaiure]
-
W
Al
Certificamos que €l material aqur descrito ha gido ir tonado 'y do par personal autorizado indep det drga de ira con resultades satisfactorios en concordancla con la norma erriba descrita. Propiedades Mecanicas
‘bajo Ias normas ASTM A370, £8, E18, ES17. EB46. EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento y pese de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimico bajo Ja norma ASTM E 416 11019/ A 751. We certify that the material described has been
tested and inspscted by authorized personal independent from the manufacturing department with satlsfactory resuits in accordance with requirements of the above spacification. Mechanlcal Properties as ASTM A370. E8, £18, ES17, F646, Ing. Antonio Mani
EN-10002, E23, JI5 7 2241 as reguerired and coating weight with ASTM ABD. Chamicat Analxﬂs as ASTM E415/ 1013/ A ?51 Ternium Labs
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EN10204 3.1 - 150 10474 318 CERTIFICADd DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

L~

‘ emmm" ) Facha de emisién {Date of issUg) BN ‘ :
T PO o 190201 ) A T

: ORIGINAL

i

RF.C. TME-840710-TR4
Av. Universidad No. 992, Colohia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L. N° (Document number)
Cétligo Postal 88450 Teléfona: +52(81)6329-8500 TXT15813 i : 0000001134286
& 1 ‘
Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality) ‘
.- i
Pieza - .. .Colada Dureza . .
{Piete) . ~ {Heat) {Hardness) . : ,
) ) _ (HREW] 4
[ 2a0t5194CN101 | 1304107450 A )
[ 24015198CN101 | 1304107430 12
Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%)} {Steel Quality - Heat Analysis (%))
Colada e Mn .| P 5 si Al v Ti cr Ni Mo B -~ Cu cb
{Heat) . . ’ ‘ -
1304107430 0.060 0.327 0.007 0.002 0.019 0.031 0000 | 0000 0.019 0.089 0.004 0.0001 0.033 0.000
. !
A
.
7
¥

3. TT (TF): Tratamiento Termice (Termical Treatment
e

4. HRBW: Rockwell B Identador de WG

1. RC [YP): Resistercia a la cedencia (Yield Pointt 2. RT (TSk Resistencia a la tensidn (Tension Slrendaht}

Observacionss (Comments):

Firma [Signature)

itad i rios en coneerdancia con Ia norma arriba desorita. Propiedades Mecanicas

Cantificamos q'ue 2l matarial aqur descrito ha sido inspeccionade y ensayado por parsonal autorizada independiente del drea de m tuia con
brajo las nomas ASTM A370, £8, E18, E517, ES46, EN-10002, E23, JIS 2 2241 segin requerimiants y peso da caps bajo ASTM 80. Anlisis Quimlco bajo la norma ASTM E 41571019/ A 751. We certify that the material describad has been

tested and inspecied by authorized parsonal independent fram the manufacturing department with satisfactory results in accardance with requirements of tha abave specliication. Mechanical Proparties as ASTM A370, E8, E18, E§17, E648,

e 1o

Ing. Antonio Mani’
Ternium Labs

EN-10002, E23 JIS Z 2241 as requerivad and coating waight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/A 751,
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