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‘§§ Ternium ' EN1020431-180 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

Fecha de emisién {Date of Issue) ;
s - oo NG AR AR SRR

R.F.C. TME-840710-TR4

i Av. Univarsidad No. 992, Solenia Guauhtémoc, San Nicalas de los Garza, N.L. o N° (Deeument nuenber)
4 Cédigo Postal 66450 TYeléfono: +52(8138329-8500 i TX163373 : 000000 1GE6 16 5 3
i . _ - .
: Codigo cliente {Custorner 1D) ) Pedide Nc. (Sales Ordar} X Orden de compra (Purchase crder)
HOG0232500 . ’ ’ 0100965517 16202 USD SEP
' ' s
- Gllente (Customer) R - ' " | Remislén (Delivefy) ; Medio de transporte (Means of transport)
Lo PLESA ANAHUAG Y CIAS. S.A.DE C.V. ' ' . 000000181653 o . CAMION .
; Direcclén (Address) Plezas Totales {Total pieces) Punto de despacho {Dellvary plant)
AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 « TULTITLAN ’ ' 2 o Guerrern
_ Descripcldn de la mercaderia {Goods description) .

ROLLO FRIO RECOCIDD TENSONWVELADO = ) . ~
¥ Datos Generales (General Data) .
) Colada Peso R i Espesor o Arichp
1 Q ' {Heat) . (Weight) ~ (Thickness) : (Widen).
i A . kg - . Ib mm__ n mm in

2A054960GN1G0 1309130400 9575 21109 0910 0.0358 1220.00 48.03

2A054960GN101 1308130400 9435 20801 0.910 0.0358 1220.00 48.03

; - . H
. .Pleza’ " Colada No. Parte -~ ) i - Descripsish - . PR Norma de Calidac / Grade / Subnorma
.7 (Piece) {Heat) _ {Part) ’ ) {Description) » ' o (Quality Norm / Grade / Sub-Norm}
- c . - ! . ‘o . . .
2ZA054960GN100 1302130400 ROLLO FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)
2A054980GN101 1309130400 . . ROLLO FRIO RECOGIDD TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO BIGAB (V. 2006 REV 1)

Propledades mecdnicas longltudinales {Longitudinal mechanlcal properties)

L - Pieza a7 Colada . Tension
(Plece) coo 2 (Heat) {Steel Stress})
- : il . %Elongation RC {YP} 1 RT (TS) 2

L {%Elangation) MeA (KSI) - MPAKSI
| 2Ap54960GN100 | 1308130400 33 280/ (40.6)- | 383/(55.5) g
| 2A054960GN1D1 | 1309130400 33 280/ (40.6) | 383/(55.5)

-

1.RC r‘;’P): Resistencia a fa cedendia {Yield Paintl 2. RT T5): Resistencla a la tension (Tension Strenahti . 3.1 {TTY Tratamiento Termico (Termical Treatmentl 4 HRBW: Rockwell B [dentador de WO
Observaclones {Commenis): - : Firma (Signatures)

, P . : : Ww

Gertficarnos gua el material agur descrito ha sido inspaccionado y ensayade por personal autorizade independiente del area de manufactura con resultados satisfacion‘os &n concordancia con 1a norma ariba descrita. Prepledades Mecdnicas
- bajo las nommas ASTM A270, EB, E18, ES7, EB46, EN-10002, E23, JiS Z 2241 seglin requerimiento y peso de capa bajo ASTM €0, Analisls Quimico bajo la norma ASTM E 4157 1019 7 A 761, We cartify thal the material described has heen
testad and insp by authorized personat indepen from the facturing department with satisfactory results in accordance with reguirements of the above specificalion. Mechahical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, E646.
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as raquerired and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 10194 A 751
: N : ’ C . - Page 1 0f2

Ing. Antonio Mani
Terniurn Labs
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7 EN102043.1 -180 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE
Ternium

R.F.C. TME-840710-TR4
N° {Document number)

N } Fecha de emisién (Date of issue)
ey 5 ey 0210201 AN AR L AR l

ORIGINAL

Av. Universidad No. 992, Golenia Cuauhtémec, San Nicolds de los Garza, N.L. .
Cédigo Postal 66450 Teléforo: +52(81)8328-8500 TX163373 000000161653
‘Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Pleza . _Colad_a'_ - Dureza N

(Plece) L (Hea't)' | {Hardnass)

(HRBW) 4

[ 2a054860GNtT00 | 1309138400 5¢
[ 2a0549606N10t | 1309130400 58
Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada c Mn P ) E] Al v Tl Cr Ni Mo B cu ch

{Heaty .~ ' )
[ 1309130400 0.056 0.338 0.006 - 0.001 0.018 0.024 0.001 0.000 0.010 0.013 0.003 0.0800 0.029 0.000

1. RC {YPY: Rasistencia a la cedencia {Yield Point} 2. RT ITS): Resistencia a la tensidn (Tension Strencht)} 3. TT (TT%: Tratamiento Termice {Temmical Treatment

4. HRBW: Rockwell B ldentador de WC

Dbservaciones (Commants):

Flrma {Signature}

. Wawl

depenciente del &rea de manufastura con resultados satisfactorios en concordancia con fa norma arriba descrita. Propiedades Mecénicas

Certificamos que el material aqu! descrito ha sido ir foy do por | autorizada i
bajo las normas ASTM A370, €8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 80. Anélisis Quimice bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We certify that the materlal described has baen
st with satisfactary results in accordance with raquirements of the above specification. Mechaniczl Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, EB48,

tested and inspectad by authorized personal independent from the rring departy
EN-20002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM ABD. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1018/ A 751,

Ing. Antonia Mani’
Tamium Labs
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