TERNIUM MEXICO, $.A.DEC.V
R.F.C, TME-840710-TR4

EN10204 3.1 - 180 10474 3.1B

Av. Universidad No. 892, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L.

CERTIFICADO DE CALIDAD - MiLL TEST CERTIFICATE

{0 A A0k

Fecha de emigidn (Date of issue)

{DMA)  02/10/2013

N® (Docw_'nent number)

" ORIGINAL

Cédigo Postal 66450 Teléfona: +52(81)8328-8500 TX163495 0 000O0O016 1.7 8 4
n

Cadigo clients (Customar ID} Pedido No. {Sales Order) QOrden de compra (Purchase order)

H000232500 0100965517 16202 USD SEP

Cliente {Customer} Remisidn (Delivery) Madio de transporte (Means of tansport)

PJ_.ESA ANAHUAC Y CIAS. S. A DECYV,

0000007681784

CAMION

Direcclén (Addrass)

Piezas Totates {Total pleces)

Punto de despacho (Delivery plant)

AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTETLAN ) 1

Churubusco

D pcfén de lamer {Goods description)
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales (General Data)

Pieza Colada Peso ' Espesor .Ancho
(Piece) . {Heat} (Weight) {Thickness} ‘(Width)
kg _Ib. mm “in . mm, in .
2A047131CN10G 1308217001 4865 19764 1.520 0.0598 1220.00 48.03
Pleza Colada . No. Parte Descripcion Norma de Calidad / Grado / Subnorma
{Piece) (Heat) {Part) (Description) {Quality Norm / Grade / Sub-MNom)
2A047131CN100 1308217001 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPC BIGAB (V 2005 REV 1)

" Prepiedades mecanicas lengitudinales (Longitudinal mechanical properties)

Pieza ’ _Colada - Tensidn
{Piece) (Heat) (Steel Stress)
: %El‘ungaclon RC (YP)} 1 RT(TS)}2
{#Etongation) MPA (KSI) MPA (KSI) -
_2A047131CN100 | 1308217001 41 181/(26.2) 309/(44.8)

Ensayos de Calidad del Acero {Steel Quality}

' Pigza " Colada - Dureza
{Pigce) (Heat) {Hardnress)
(HRBW) 4

[ 2a047131Cn100 | 1308217001 43

3. TT (TTY: Tratamiento Termico {Termical Treatmentl -

1. RC 1YPY: Resistencia-a la cedencia (Yiekl Point} 2. RT (TS\: Resistencia a la tgnsi6n {Tension Slrenaht}

4. HRBYY: Rockwell B {dentador de WC

O-bservamong {Comments}: X .

Firma {Sigratura)

- W'

Cartificames que el material agur' descrite ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del drea de manufactura con resuitados satisfactorios en concerdancia con la norma ariba descrita. Prepledades Mecénicas

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, £646, EN-10002, £23, JIS Z 2241 segin raquerimiento y peso de capa bajo ASTM 20. Analis's Quimico bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751, We cartify that the material described has been

tested and i d by authorized p | independent from tha marufagturing department with satisfactory results in accord with requirements of the above i . Mack Prop as ASTM A370, ES, E18, E517, EB46,
EN-10002, E23, JIS Z 2_241 as requerired and coating welght with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 755, .

Ing. Antonio Mani®
Ternium Lzbs
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EN102043.1 15010474318 GERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

LI

ORIGINAL

) L 7 . o - Fecha de emision {Date of {ssue) ' ‘
| o ovomwto | NIMAYATAR AR OO

R.F.C. TME-840710-TR4 -
Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L. N° (Decument number) - )
Codigo Postal 66450 Teléfonr: +52(81)3329-8500 . TX163495 0 0000CO0D1T6 17284
L}
_ N .
Galidadt def Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))
Colada. . c Mn s s si Al v Tl cr Ni Mo B Cu Cb
S (Heat) .
. |_ 1308217001 0.055 0.162 0.004 0.005 0.011 0.034 0.800 0.000 0.007 0.012 0.002 0.0000 0.026 0.000
-
N
o g
'
-~ N P | - >

T 3, TT(TT): Tratamlenta Terrico Marmical Treatmant)

4. HRBW: Rockwall B Identador de WG

1. RC {YP¥: Rasistencia a a cedencia ¥ield Point) 2. RT (TSI: Resistencia & la tension {Tensicn Strerahtt

Observaclones {Comments);

N

Flrma (Signature)

de! drea de manufactura con resuitados satisfactorias en concordancia con la nerma amiba descrita. Propiedades Mecdnicas

Certificamos que &l maieria] aqui'descrito ha sido inspecclionado y do por p aulorizado independient
bajo las normas ASTM A370, £8, E18, ES17, £648, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requermiento y pese de capa bajc ASTM 20. Analisis Quimico bajo la norma ASTM E 41571019 FATEY. Wg carfify that the materia! describad has heen
tested and inspected by authorized personal independent from the facturing dep 1t with satisfactory resulls in accordance with requiremnents of tie above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, 18, E517, EB46,

W

Ing. Antanio Mani
Ternium Labs
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EN-10602. E23, JI5 Z 2241 as requerred and coating welght with ASTM A90. Chemical Analysls as ASTM E 415 /1019/ A 751,



