EN102043.1-(S0 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL  §

P Um P Fecha de emisién (Date of issua}. PR =

TERNIUM MEXICO, A DE G-V (OMA) - 041012013 T ”II"I ""I III" ||||| ||||| "m ||||| “m I|||| “I”I[“I “m ||I||I|| B
‘ R.F.C. TME-840710-TR4 R et : Tt : B

i Av, Universidad No, 392, Colonia Cuauhtémog,-San Nicalas de los éarza, ML . N (Document number)

Gédigo Posta) 68450 Teléfone: +52(81)8329-8500 : TX164107 Do0DO0OO0O0OOG 11T GB6E 2 43 4
: Cédigo cliente {Customer I} Pedido No. {Sales Order) Crden du compra (Purchase order}

HQ0D232500 0100865119 16185 USD SEP

Cliente {Customer) Remisién {Delivery) Wedio de transporte (Means of transport}

PLESA ANAHUAG Y CIAS. 8.A.DEC.V. 000000162434 CAMICN

Dirdecién (Addrass) Piezas Totales {Total pieces) Punte de despacho (Delivary plant)

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN 2 Churubusco

Descripeién de fa mercaderia {Goods description)
ROLLO FRIO RECGCIDO TENSONIVELADO

Dates Generales {General Data}

E i
361485011 16885 0.0240 915.00
3A084120CN1M 361485011 7585 16744 0.610 0.0240 915.00 36.02

. Descripaién
- {Descripfion)

3A084120CN100 361485011 ROLLC FRIO RECOCIDO TENSONIVELADRO TERIA 1008 C§ TIPOQ B/GAB (V 2006 REV 1} .
3A084120CN101 361485011 ROLLG FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB {V 2008 REV 1) -

Propiedades mecanicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties}

7 oPiszg Colad Tension
i : (Steel Stress)
: - % Elongacion RC {YP}1 RT (78} 2
(%Elongation) MPA (K81} MPA (KS1)
- 3A0B4120CN100 38 218/(31.8) 347/ {504}
- | 3A084120CN101 | 361485011 28 219/ (31.8) | 347/ (50.4)
L Yy ""::r;;
1. RG (YP): Resistentia & 1a cedencia {Yiald Point) 2, RT (TSY; Resistencia a la tension {Tensicn Strenoh 3, TT {TT}: Tratamienic Termico (Termical Treatment} . 4. HRBWY: Rockwall B |dentador de WC
; Tbservaciones (Comments): Firma (Signature)
: ‘ Certificamos que el material 2qu] descrito ha sido inspeccienado y yado paor p auterizada indep del 4rea de con resultados satisfaclories en concordancia con la norma arriba descrita. Propiedades Mecanicas
: -+ Dajo las normas ASTM A370, E8, E18, ES17, EG48, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seglin requerimiento y pesc de capa haje ASTM 80. Andlisis Quimico bejo [a norma ASTM E 415/ 1018/ A 751, We certify that the material described has been . ,
tested and inspected by authorized persanal Independent from the manufacturing department with selisfactory results in accardance with requiramants of the abeve sp Jon, Mechanical Properties as ASTM A870, E8, E18, E517, E646, Ing. Antanio Mani
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating waight with ASTM ASD. Chemical Anaiysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751, Temium Labs

Page 1cf 2




EN102043.1-150 10474348 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

Facha de emisidn (Date of issue)

AR O ERETER

ORIGINAL

. TEﬁNIUI’y’_‘_MEXICO, S.A. DE [*A") . (DMA) 04/10/2013
‘RF.C. TME-840T10-TRd - : ‘ i
Av. Univirsidad No. 992, Colonia Guauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L. - . N* {Document number) )
Cadige Postal 88450 Teléfono: +52(61)82329-8500 TX164107 0000D0D016 2 434
Ensayos e Calidad del Acero {Steel Quality}
Dureza
{Hardness}
(HRBW) 4
3A084120GN100 | 361485011 a1
[ 3A084120CN10M | 381485011 4
Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) {Steel Quality - Heat Analysis (%))
‘ c Mn P ] Si . Al v Ti Cr Ni Me B Cu Ch
0.088 0.332 2.008 0.018 0.014 0.047 0.002 0.001 0.028 0.026 0.003 0.0001 0.041 0.002
'E,},l e e
1. RC (YP): Resistencia a la cedencia {Yield Point) 2. RT {TSY: Resistencia a la tensidn {Tenslen Stranoht 3. TT (TT): Tratamiente Termico {Termical Treaiment! 4. HRBW: Roctuwvell B ldentador de WC
Chservacionas (Comments): Firma (Signature}
ite ha sido inspeccionade y Y por p gutorizado indepandienie del érea de ura con r satisfactorios en cencordancia con la norma arriba descrita, Propiedades Macénicas

Cerificarnos que &l malerial aqui d
¢« Yajc las normas ASTM A370, E8, E18, E517, EB46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segan requerimienio y peso de capa bajo ASTM 90, Anlisis Quimice baje Ia norma ASTM E 415/ 1012/ A 751, We ceriify that the material described has been

tested and inspected by aulherized personal indep fram the aing depatment wilh 7y results in 1ca with requi af the above specification. Mechanical Properifes as ASTM A370, ES, E18 E517, EE45,
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coaling weighl with ASTM AS0. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751,

Ing. Antonio Mani

Tamium Labs
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