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7 ) 'Ternium‘ : . EN102043.1-15010474 398 CERTIFIGADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL
) ‘ — . oo Fecha de emisién {Date of issua) i .
: - TERNIUM MEXICO, S:A. DE C.V ' 4 N (DMA) 1711042013
X - R.F.C. TME-840710-TR4
Av. Universidad No. 992, Colonia Guauhtémoc, San Nicolds de'los Garza, N.L. - » N° {Dacument number) ' :
i R Cadigo Postal 66450 Teléfono: +52{81)8329-8500 . . TX169820 . 00D ‘ 00016 8 2 4 8
- Codigo-clisnte {Customer [D) . Pedido No. (Sales Crder) Ordan de compra (Purchase order)
! . H000232500 100965517 16202 USD SEP
Cliente (Customer) ) . Remision (Delivery) ’ Medio de transporte {Means of transport)
PLESA ANAHUAG Y CIAS. SA.DECV. ' 000000168248 . CAMION
Direccion (Address) Piezas Totales (Total pieces) Punto de despacho [Delivery plant}
_i AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN ' 3 . - Guerrero i
i Descripeién de lar deria {Goods description)
| 'ROLLO FRIG RECOCIDO TENSONIVELADO
' Datos Generales (General Dataj
i - . -
i |* Pieza | | Colada. ‘Peso | Espésor — "~ . Ancho
Co ._(F_‘iepe) P 1 {Heaty - (Weighty - | * {Thickness) < (width)
E L ey ' kg -]~ mm in mm; in
| 2A052707GN100 1308221830 9640 21253 0910 0.0358 1220.0C 48.03 | . - !
i ‘ 2A052707GN101 1308221830 9185 20272 0.910 0.0358 1220.00 48.03 ’
! 2A060172GN100 1308227560 9420 20788 0.760 0.0299 1220.00 48.03
" Pieza. Colada " N, Parte - g Descripeion - . " . .Norma de Calidad / Grada / Subnorma
H {Piece): (Heat) oL (Part) L . . C {Rescription) . L (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
| . 2A052707GN 100 1308221838 . ROLLO FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO | . TER/A 1008 G5 TIPO B/GAB {V 2006 REV 1)
! 2A05270TGN101 1308221830 ' ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO . TER/A 1008 CS TIPQ BIGAS {V 2006 REV 1)
: ) 2A0601726GN14G0 1309227560 ‘ ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPC B/GAB {V 2006 REV 1)
1. Propiedades mecanicas longitudinales (Longitudinal mechanieal properties)
] - :
1. Pieza’ I Colada } Tension - ’ .
17 2 {Plece) Heat) _ (Steal Stress) _ _
. ' T %Elangacion RC [YP) 1 RT {TS} 2
: ! " (%Elongatian} MPA, (KSI} MPA (KSI) o .
. : 2A052707GN100 130822183% 35 204/ (29.6) 330/(47.8) ) ) 7
© | _2A052707GN101 1308221830 35 204 1 (29.8) 330/ (47.8)
2A060172GN100 1309227560 . 40 203 /(29.4) 323/ (46.8) !
P R
; 1. RG (YPY: Resistencia a la cedencia (Yield Point} 2. RT (TS\: Resfstancia a la tension (Tension Strencht) 3¢ TT {TT): Tratamiento Temico {Termical Treatmsnt} ‘ 4. HRBW: Rockweli B ldentador da WG
Obsentaciones (Comments): . . . Firma (Signature) .
— ) e
‘ : . - ' WW
Gertificamos que e} material aqui descrito ha sido inspeccionado y ensayado por p | autorizade If lente del rea da manufactura con resultados satisfacterios en concurdaasia con la norma ariba descrita. Propiedades Mecantcas ’
bajo las normas ASTM A37G, E8, E18, E517, £646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento ¥ pesa de tapa bajo ASTM 90. Analisis Quirico bajo la norma ASTH E 415/ 1019/ A 751. We cerify that the maleriai described has been N ) .
) tested and inspected by authorized personal i from the r facturing department with satf ory resulls in with requirements of the above specification. M Proparties as ASTM A370, E8, E18, E517, EG46, Ing. Antonio Manf
! EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating welght with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM £ 415/ 1019/ A 751, - . \ Ternium Labs
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. i ENWE"f‘ 3.1-18010474318  CERTIFICADOQ DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL
J . - . Fecha de emision (Date of issue)
R.F.C, TME-840710-TR4
" Av. Universidad No. 892, Colonia Cuauhtémoc, San Nicols de los Garza, Nl . N* {(Document numbaer) .
Codigo Postal - 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 . TX162820 . 000000168 2 4 8
Ensayos de Calidad del Acero {Steel Quality}
i - ’ Pieza ' Colada Dureza
H {Piece) . (Heat) {Hardness) '
‘ . (HRBW) 4
2A052707GN100 . 1308221830 . 46 : ) : o
|_2A052707GMN101 1308221830 ) 46 ’
- 2A060172GN100 1309227560 46

Calidad del Acero - Anlisis Ql.i[mico (%) (Steel Quality - Heat Analysis %))

- ‘Colada ¢ Mn P s sl Al v Ti cr Ni . Mo 8 Cu ch
' {Heat) , . .
| 1308221830 | 0.062 0.334 0.007 0.003 0.014 - 4.028 0.003 0.000 0.007 0.005 4.000 0.0001 8.015 ¢.000 N
| 1309227580 0.060 0.33¢ 0.008 0.003 2.026 0.037 0.003 0.090 0.008 0.0086 0.000 0.0001 9.018 4.600
, . - o
s
1. RG (YP): Resislencia a la Ceder.\cia {¥ield Point} 2, RT (TSY: Reslstencia a fa tensin (Tansion Strenaht) " 3. TT{TT¥ Tratamiento Termica {Termical Treatrnentl 4. HREW: Rockwell B Idenfador de WC

Observacicnes (Comments): Firma (Signature}

ing. Antenio Mani®

"Gertificamos gue al material aqui' descrito ha sido inspeccionada y ensayado por personal aulorizado independiente del drea de manufactura abn resultades satisfactorios 8n ‘sencardancia con |a norma armiba descrita. Propiedades Mecanicas
ba;o las normas ASTM A370, EB, E18, E517 E646, EN-10002, £23, JIS Z 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90, Andlis's Quimico baja la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751, Wae cerlify that the material described has bsen
tested and i i by authorizad p d lent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements af the above specification. Mechanical Proparties as ASTN' A3?O E8, E18,E517, EB46,

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as raquerired and coating weight with ASTM AS0, Chem\cal Analysis as ASTM E 415710719/ A 751. Termfum Labs
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