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W - EN1020431-15010474318  CERTIFICADO DE GALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE . ORIGINAL

. ernium N o Fecha de emisién (Dats of issue) |

TERNIUM MEXICO, 5.A.DEC.Y . . (DMA) 15/41/2013

R.F.C. TME-840710-TR4 i . [

Av. Universidad No. 992, Celonia Cuauhtémoc, San Nigolas de los Garza, N.L. N* (Document number) i

Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 TX185811 0000O0COT1S842 473

Cédigo cliente (Custorner 1D} . Pedido No. {Sales Order) QOrden de compra {Purchase order)

000232500 . i ’ 0100986317 16561 USD .

Cliente {Customer) . . Remisicn (Delivery) ' . Medio de transporte (Means of transport}

PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A.DEC.V. 000000184243 CAMION .
! Direccién {Address) ) . Plezas Totales (Total pieces) Punto de despacho {Defivery plant)

AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS B6-0 - TULTITEAN . 2 Guemero . -

Descripcidn de la mercadera {(Goods description) .
ROLLO FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO T .

Datos Generales (General Data) ' ’ ' .

Pieza Colada ¥ ~ Peso o Espasor P Ancho
{Piece) - | (Heat) - (weight) N (Thickness}) © o {width) .
: ~ L kg - Il ._mm in mm in )
2A062389GN100 1309135320 9485 20911 0.610 0.0240 | 1220.00 48,03
2A0682389GN101 1308135320 9670 21318 0.610 0,0240 12243.00 48.03
Pieza . Colada ’ No. Parte. - . Descripcién . . . Norma de Calidad / Grado / Subnorma
(Piece} {Heat) - {Part} : ' {Description) ) . . {Quality Nerm / Grade / Sub-Naorm)
2A062389GN 100 1309135320 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TERIA)WCS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1)
2A062389GN101 1309135320 . - . ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TWUOB CS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1}
~ Propledad 4nicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties)
‘Pisza Golada Tensitn
(Piece) (Heaty = = . {Steel Stress)
. X %Elongacion RE (YP)1 RT (T8)2 &
: (%Elongation) MPA (KS1) MPA {KS1) : s
| 2A082389GN100 i 1308135320 30 308 / (44.8} 408 /{59.2) - N -
| 2A062388GN101 E 1309135320 30 308/ (44.6) 408/ {59.2) ;
' 1. RC {YP¥: Resistencia & l2 cedencia (Yiald Paint) 2. RT (TS Resistencia a la tensién {Tension Strenaht) 3. TT (TT1: Tratamiente Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rackwell B kientador de WC
{QObservaclones (Comments): . . . . Firma {Signature)
”
_ _ . ')/;7_¢, ”
Certificamos que el material aqur descrito ha sido inspectionade y ensayado por personal i ir ite del drea de ira con resultados satisfactorios en concordancia con la norma arriba descrita. Propiedades Mecanicas . .
bajo las narmas ASTM A370, EB, £18, E517, E846, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimisnlo y peso de capa bajo ASTM 99. Andlisis Quiico baja la nornma ASTM E 4155 1019/ A 751. We certify that the matarial describad has been i
tosted and inspacted by authorized personal indspendent from the manufacturing department with sati ory results it dance with requirernents of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, EB46, Ing. Antonia Mani
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coaling weight with ASTM A9, Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1012 /A 751, - Temiurn Labs
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EN1020431-1S010474318  CERTIFICADO DE QALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

I l . Tern 1 Um : Facha de emisién {Date of issue}
O S ow wrims [N AR A

R.F.C. TME-840710 TR4
Av, Universidad No. 92, Colonia Cuauhtémos, San Nicolss de los Garza, N.L. N? (Decument number) ‘
Cédigo Postal 66450 Taléfono: +52(81)8329-8500 ’ . TX185811 000000164243

Ensayos de Calidad del Acero {Steel Quality) .

. Pieza. Colada ' Dureza
(Plece) * {Heat} {Hardness) ,
) [HREW]} 4 ’ . ' .
l 2A0682388GN100 | 1309135320 . 57 ‘
[ 2A062380GN101 | 1309135320 57

Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis {%)) .

Colada c Mn P s si Al v ] cr Ni Mo B Cu b
' (Heat) . . .
[ 1309135320 0.081 0.324 0007 0.004 0.026 0.025 0.002 0.001 g.012 0.022 0.005_ 00000 0.050 0.000

i .

i +

! i

. ' !
1. RC (¥P): Resislencia a la cedencia (Yiekt Paint) 2. RT {TSY: Resistencia a la tension {Tension Strenaht) 3. TT {TTY: Tratamiento Termico (Tarmical Traatmant} ) 4. HRBW: Reciowelt B Identador de WG .

OCbservaciones (Comments): Firma (Signature)

N ) . 7 . ) ‘ ”
* ~ - ~ 4 - W

dependiente del drea de f: con isf: ios en concordancia con la norma arriba descrita. Propiedades Mecénicas

Certificamos que el material agur descnto ha sido inspeccionado y de por autotizada il
bajo fas normas ASTM A370, E8, E18, £517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segiin requetimlento y pesa de capa bajo ASTM 80. Andlisis Quimico bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We certify that the malerial described has een Ina. Ast Mant
ng. Antonio Mar

tested and inspected by authorized personal independent from the facturing department with it y results in accordance with requiraments of the above spacification. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, EB46,
EN-10002, E23, JIS Z 2341 as requerired and coating weight with ASTM A8, Chiemical Analysis as ASTM £ 415/ 1019/ A 751, Ternium Labs
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