. rn!U ._ 7 EN102043.1-1S010474318  CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE L I ORIGINAL

‘ PSR ’ : Fecha de emisidn (Date of issue) .
B Sy e AT ARV AR
R.F.C. TME-840710-TR4 : : .

Av. Universidad No.:292, Colenia Cuauhtémac, San Nicolds de los Garza, N.L. N® {Document number)

: Codige Postal 66450 Teléfono: +52(81)8328-8500 TX187604 ' 0000001860220

j ; . N .

b

Cédlgo cliente (Customer ID) Pedido No. (Sales Order) . . Orden de compra (Purchase‘order) )

H H000232500 0100286317,0100995193 16561 USD,16732 s
Clients {Customer) . ) ' Remislén (Delivery) Medio de transporte {Means of transport) -
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE CV. ’ - ' 000000186020 ° . CAMION r

; Direccién (Addrass) ' ) ’ Piozas Totales (Total pieces) ) Punta de despacho (Delivery plant}

| AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-C - TULTITLAN ’ 2 Guerrerc

Descripcidn de la mercaderia (Goods descnpuun)
" ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO, ROLLO CALIENTE DECAPADO CON SKIN PASS

Datos Generales (General Data) ' |

:“. " Piéza "' Colada : . Peso ‘ Espesor - : ) Ancho
-(Plece) -, * {Heat) ’ {Weight) - (Thickness} {Widih}
N : ' kg [ ~mm in_. mm in _ .
2A062387GN100 1309135320 : 8855 19522 0.610 0.0240 1220.00 48.03 .
" 3A116636GD300 4788026004 7860 17328. 6.350 0.2500 81500 36.02
.  Fem ; Comda T No. Parte . Deseripelén : ) ) Nomna de Calidad / Grado / Subnorma
(Piece) . {Heat) : {Part) v - . +{Description) T _ (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2A062387GN100 1309135320 . ROLLO FRIQ RECOCICO TENSONIVELADO - TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)
3A116636GD300 4788026004 . . . ROLLO CALIENTE DECAPADC CON SKIN PASS SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/

Propledades mecanicas longltudinales (Longltudinal mechanlcal properties)

Pieza Colada Tensidn . ‘ .
T (Piece) {Heat) {Steal Stress) _ : . . . R .
B R T %Elongacion RC {YP) 1 RT (FS) 2 ' . . ' '
' i . - T {%Elongation} MPA {KS1} MPA {KS) : . ' : R
. Lo . \ ~
l 2A0562387GN100 ! 1309135320 30 250/ (36.3) 379 /(54.9)
¥ -.'. *
i 1. RC (YPY; Resistencia a {a cedencia (Yield Point) " 2. RT (TS): Resistencia a |a tensién (Tension Siranchty 3. TT (TT: Tratamiento Tenmico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B identador de WG
} Observacicnes (Comments): - : 4 ¢ Ftema (Signature)
: ”
, 7 - W
Certificamos que el material aqu’ descrito ha sido ir ¥ ansayado por autorizado independients de! drea de manufactura con resultados satisfactarios en concordancia con la ngrma arriba desctita. Propiedades Mecénicas .
- bajo las narmas ASTM A370, EB, €18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seguin requerimiente y peso de capa bajo ASTM 0. Andlisis Quimico baja la norma ASTM E 415/ 1019 { A 757, We certify that the materfal described has bean .
,tested and inspected by autharized lind from the manufacturing department with satistactory results in accordancs with raquiraments of the above specificalion. Mecharical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, E646, Ing. Antenio Manf
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requenred and coatmg weight with ASTM AS0. Chemical Analysis as ASTM E 4156/ 1019/ A 751, Tamfum Labs
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EN102043.1-150 10474318 GERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

! ) y ) ‘ ' . Fecha de emisién {Date of issue} i
Em | o ot AR AR TR TR

R.F.C. TME-840710-TR4

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémec, San Nicotas de los Garza, N.L. N° (Decument number)

Codigo Postal 66450 Tetéfono: +52(81)8329-8500 TX187604 . 000000186 020
. : . | - X

ORIGINAL

Ensayos de Calidad def Acero (Stee! Guality)

) o Pieza ) Colada Dureza
o (Plece). - T (Heat) {Hardness)
K - (HRBW) 4
[ 2a0e2387GN100 | 1309135320 55 .

Calidad del Acero - Analisis Quimico (%) {Steel Quality - Heat Analysis (%))

Cofada - c Mn P s - sl Al v Ti cr N Mo B Cu Ch .
-{Heat) ' : ' ‘ ' _
[ 1309135320 0.061 0.324 §.007 4.004 0.026 3.025 0.002 ¢.001 0.012 0.022 0.005 0.800% 0.050 0.000
[ 4788026004 0.060 0.200 ¢.018 .01 0.010 0.044 4.001 ¢.000 ¢.010 £.010 0.002 0.004 0.000
'
1
1. RC {YP): Resistencia a la cedencia {Yield Point) 2. RT {TS): Resjstancla a |a tensién (Tension Strenahty ) 3. TT (TT): Tratamianto Termico (Tarmical Treatmentl 4. HRBW: Rockwell B identador de WC
Observaciones (Comm.ants): : Firma {Signatare)
- ) r
: 747,:“ »
1ra con resultados satisfactorios en concordancia con la norma arriba descrita. Propiedades Mecdnicas .

Certificamos que el material aqur descrite ha sido inspeccionade y ensayada por personat at}lorﬁz,adu independiente de! drea de
baja tas nonmas ASTM A370, EB, E18. E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segiin requarimiento y peso de capa bajo ASTM 890. Andlisis Guimico baje la norma ASTM £ 415/ 1019/ A 75t. We certify lhat the malerial described has been

tasted and insg by authorized p | independent from the manutacturing departmant with satisfactory results in accordance with requirements of the above specification, Mechanical Properhes as ASTM A3YD, £E8, E18, E517, EB46,

EN- 10002 EZ23, JIS Z 2241 as requenred and coating weight with ASTM AS0. Chemical Analysis as ASTM E 415 /1019 /A 751,

Ing. Antenio Manr’
Ternjum Labs
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