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A R Ty

ORIGINAL

000000188752

Pedido No. {Sales Order)

Cddigo sliente (Customer ID}
0100965817

- H300232500

QOrden de com;a-ra {Purchase order)
16202 USD SEP

Remision (Delivery)

Cliente (Customer) It
000000188752

PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A.DEC.V.

Wedio de transporte {iVeans of transport)
CAMION :

Direccién (Addrass) . Piezas Totales {Total pleces)
AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN ' 1

Punte do despacho {Delivery plant}
Churubusca

Descripcién de la mercaderfa {Geods deseription)
ROLLG FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

. . Datos Generales (General Data)-

Pieza : Colada e " - Peso . Espesor I Ancho B ) §
(Piece) (Heat) - |- {Waight) ] (Thickness) (widthy . )
: SRR B L kg b _mme in__ mm in" ' 4
2A047131CN102° 130821701 7680 16932 1.520 0.0598 1220.00 48.03. - :
Piaza Colada ‘No: Parte Deseripcion Norma de Calidad / Grade / Subnorma
(Piace) {Heat) |- i o (Party (Description) " «(Qualily Norm / Grade / Sub-Nerm)
© 2AD47131CN502 1308217001 - ROLLO FRIQ REGOCHDO TENSONIVELADC TER/A 1008 CS TIPO B/GAR (V 2006 REV 1}

Propiedades mecanicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)

Pieza Celada Tensién
{Piece) (Heat) ) {$taal Strass)
: : %E|ohgatlon RC (YP)1 RT{TS)2
) ] ) (%Elongation} MPA {KS1) MPA {K51)
[ 2Ac47131CN102 | 1308217001 39 201/(29.1) | 310/{44.9)

" Ensayos de Calidad del Acero (Steef Quality)

14
- Pieza Colada Dureza
{Plece) {Heat) {Hardness)
o (HRBW} 4
[_2A047131CN102 | 1308217001 50 I

' ' 1

2. RT (TS): Resistencia a la tension (Tenston Strenaht} 2, TT (7T Tratammiento Termica (Termical Treatment)

4. HRBW: Rockwslt B Idéntador de WC:

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point}

Qbservaciones (Comments):

Firma (Signature}

Ve

. testad and inspected by, aythorized personal indapendent from the

o

Certificamas qu.a al‘materfal aqui deserito ha sida i

Y
bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241.segln requetimiento ¥ peso de capa bajo ASTM 90. Analisis

porp

dal drea dé manufactura con resullados satisfactorios en concordancia con ia norma arriba descrita. Propiedades Mecanicds
‘Guimica bajo la noma ASTM E 415 /16191 A 75t. We ceriify that the material described has been

ring 4 p i

1t with satisfactory results In
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired ang coating weight with ASTM A90, Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1018/ A 751.

voe with

nts.of the abova specificalion. Mecharical Properties as ASTM A370, £8, E18, E517, E646, . (RPN P

Ing, Antonio Manf
Ternium Labs
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[y ) S B ,

Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) - {Steel Quality - Heat Analysis (%)} ' ) o . ) .
: ’ Colada c e F s si At v i, cr Ni Mo B Cu cb L
i B {Heaty"- . . ‘ ) : '
# [ 13082170014 0.055 0.162 0.004 0.005 0.011 0.034 0.000 0.000. 0.007 0.012 0.002 2.0000 - 0.028 0.0c0

. N

: N /
i . /

ks
i N N
i
; N \ ,

“
- i
' -
'
¥ )
. - . 1
1, RCAYPY: Resistencia 2 1a cedendia (Yiald Point) 2. RT (TS): Resistensla a la tensifin {Tansion Strenghty . . - -3. TT{TT¥: Tratamlenta Termice (Termicat Treatment) - . . .o 4 4, HRBW: Rockwell B Idenlador de WC

Observacionas (Comrrfam.s}: . . ‘ . ' ' . ] Firma {Signatura)

' con resultados satisfactorios en concordancia con la norma amiba descrita. Propiedades Mecénicas

Certificamos que el material aqui descrile ha sido inspecslonade v ensayade por personal auterizade independi Y det éreq de ;
bajo las normas. ASTM A370, EB, E18, 517, £648. EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimisento y peso de capa bajo ASTM 90. Analisis Quiimica bajo la norria ASTM E 415/ 1019/ A 751, Wa certify that tiie material dascribed has been . . - R . ..
factiring department with satisfactory results in d: .Ing. Antonia Mant

wce with i of the abpve.specification.-Mschanical Fropertids as ASTM A370, £8, E18, E517, EG46, . . it

- fested and inspected by authorized personal indspendent from the

' EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerirad and coating weight with ASTM A90, Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751, Terniurm Lahs
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