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" TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V -t (DMA)  26/11/2013 N
R.F.C. TME-840710-TR4 ’ i
- Av. Univarsidad No. 992, Colonia Cuauhtémor, San Nicolas de Ios Garza, N.L. N° {Document number)
Cédigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 L TX191928 0 DOODOO1903 8 8

Pedlde No. {Sales Order)
t 0100995193,0100986317

Orden de compra {Purchase order)
16732,16561 USD

. Cédlge cliente {Custemar 13}
S HO00232500

Medio de trarisporte {Means of transport}
CAMICON

Cliente (Custorner)
PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A DECGV.

Remision (Delivary)
000000190388

Direcclon (Address) Piezas Tatales (Total pleces)

. . L . Punto de despacho {Delivery plant)
AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS €6-0 - TULTITLAN . . 3

Guerrera

X Descrlpcion ds |la mercadena {Goods description) v
ROLLO FRIO RECCGIDO TENSONIVELADG, ROLLO CALIENTE DECAPADO CON SKIN PASS ’ o ’ ‘

- Datos Generales (General Data) . '

Pieza .- Colada- [+ - Peso Espesor Ancho
, - {Piece) . (Heat) {weight) . {Thickness) (Width) _

' . . _ kg bl mm ~ in mm - in D .
2A087209GN 100 1310233620 7975 17582 1.520 0.0598 122000 48.03 . -
2A067209GN101 1310233620 9265 . 20426 1.520 0.0598 122000 48.03
3A116636GD3IN 4788026004 7350 16204 6.350 0.2500 91500 36.02

.
Pieza = Colada . .No. Parte’ ' Descripcion Norma de Calidad / Grada / Subnorma
(Piecs) {Heat) . {Part) {Dascription) " {Quality Norm / Grade / Sub-Nonm)
2A067209GN100 1310233620 ROLLO FRIO REGOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)
- 2A067200GN1HM 1310233620 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)
3A116636GD301 4738026004 ROLLO CALIENTE DECAPADQ CON SKIN PASS SAE J4037008 {v 2001 REV 1)/
_Propledades mecdnicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties) ?’ -
- Pieza Colada Tensién -
{Piece) o {Heal} . {Steel Stress)
. - . %Elongacion RC (YP}1 RT(TS)2 |
E [%Elongation} MPA (KS) MPA (KS1)
| 2a067209GN100 | 1310233620 36 2401(34.8) | 3341 (48.4) . .
| 2aA087209GN101 | 1310233620 36 334/ (48.4) .

1. RC {¥P}: Resistencia a la cedencia (vield Pointl

240/ (34.8)

2. RT (TSY: Resistencia a Ia tension {Tension Strenaht)

i

3. TT{TTk Tralamiento Termico {Termical Treatment}

4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

Dbservaciones (Comments):

Firma (Signaluré)

Certificamos que el material agu’ descrite ha sido inspeccionadt ¥ ensayade por personal autorizado i

te del &rea de

ira on resultadas satisfactorios en concordancia con la nerma arriba descrita. Propiedades Mecénicas

_EN-10002, E23, JIS Z 2241 a5 requerired and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 10191 A-751.

bajo las normas ASTM A3T0, EB, E18, E517, £646, EN-10002, E23, IS Z 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Anélisis (huimico bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We certify that the materia! described has been

tasted and inspected by authorized personal independant fram the Iting dep with y resulis in accordance with requirements of the above speci M -al Properties as ASTM ABTU ES, E18, §517 E648,

Ing. Antonic Mani®
Ternium Labs

;
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’ crhl m ' Fecha do emisidn {Date of issus) o
o A0 0 0 0 OO R T

i . R.F.G. TME-840710-TR4 .
Av. Universidad Ne. 992, Colohia Cuauhtémoe, San Nicolas de los Garza, N.L. N® (Document number)

‘ : ” ‘ ‘ ' TX191928 00000019038 8

Caodigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500
. . . N N . k)
Ensayos de Calidad del Acero (Sfeel Quality) .
’ : Pieza Colada Dureza )
" - {Plece} {Heat) (Hardness)
) ! S {HREW) 4 .
[ 2a067209GN100 | 1310233620 58
| 2A087209GN101 | 1310233620 58
' : . N
|. Vs ) ’ ~

Calidad del Acero - Andlisis Quimico {%) (Steel Quality - Heat Analysis (%)) -

. Goladia © E B |- s° s Al v Ti cr rm Mo B cu ch _ i

o (Heat) e o '
[ 1310233620 0.061 0.382 0.005 0.002 0.01¢ 0.034 0.002 0.000 2615 0.022 0.008 0,00Q2 D.040 0.000
[ 4788026004 0.060 0.200 0.018 0.010 0.010 | 0.044 0.001 0.000 4010 0,010 0.002 0.004 0.000 N
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1. RC (YPY: Resistencia a Ia cedencia (Yield Paintt 2. RT (TS): Resistencia a fa tensidn (Tension Strenght) 3. TT (TT¥ Tratamiento Termico {Fermical Treatment} 4. HRBW: Rockwell B tdentddor de WC
Qbsarvaciones (Comments): N o . X . . . Firma [Signatura)

. ) ) ”
Dertlﬁcarnus que el material aqui’ descrite ha sido inspeccionado y ensayado por personial auterizado independiente del drea de manufactura con resultados salisfactorios en concordancia con la norma ariba descrita.. Propiedades Mecdnicas . . .

haja las normas ASTM A370, EB, E18, E517, E646, EN-10002, £23, JIS Z 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Analisis Durmrco bajo 'a norma ASTM E 415/ 1019/ A 751, We certify that the malerial described has been '

tested and inspected by authorized perscnal independent from tha manufacturing department with satisfactory resulls in accordance with requiremems of the abova specification. M ical Properties as ASTM A370, EB, E18, ES17, EB46,

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight \M_th ASTM A90, Chemical Analysis as ASTM E 4157109/ A 751,
. . : Page 2 of 2

_ Ing. Antenio Manr
Temium Labs

.,
\



