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Fecha de emlsién (Date of Issue)

' CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

ORIGINAL

AU OO AR
R.F.C. TME-840710-TR4 ‘ ]
Av. Universidad No. 882, Colonia Guauhtémog, San Nicolas de los Garza, N.L. N:’ (Dccument number) .
Cédigo Postal 66450 Telsfono: +52(81)8328-8500 ' TX194418 0000001929409

Cédigo cliente (Customer ID}

H000232500

Pedido No. {Sales Order)
0100286303,0100985123

Orden de compr:a {Purchase arder)
6559,16732

Cliente {Customer)

PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA. DEC.V.

Remision (Dellvery)
000000192949

Medio de transporte {Means of transpart)
CAMION

Direccion (Address) - Plezas Totales (Total pieces) Punto de despacho {Dalivery plant)
AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN 3 Chutubusco
Descripclén de la mercaderia {Goods description} R :
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO
Datos Generales {General Data)
Pleza Cofada _ Peso . Espesor Ancha- .
" {(Place} (Heat) Lo (Weight) “ {Thickness) : (Width)..- -
‘ o . kg, i mm’ in mm . .. in
2A071551CN10A 1310237380 8860 10533 G460 0.0181 1220.00 48.03
2A074551CN101 1310237380 8500 18739 0.460 0.0181 1220.00 48.03 ‘
3A115416CN100 27495025 8040 17725 4210 0.0358 -915.00 36.02
Pieza . Colada No. Parte Descripeién Norma de Calidad / Grads / Subnorma
(Piece) - (Heat) (Part)y {Cescription) {Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
ZAQ071551CN10D 1310237380 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 RE\J’.‘IJ
ZA071551CN104 1310237380 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1}
3AT15416CN10D 27495025 HOLLO FRIQ RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1}
Propiedades mecdnicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)
" Pieza Celada . Tension ) .
{Piece) (Heat) (Stee! Stress) .
%Elongaclon RC {YP}1 RT({TS)2
{%Elongation) MPA (KSl} MPA (KS1)
2A071551CN100 1310237380 36 211/ {30.6) 351./(50.9)
2A071651CN101 1310237380 36 211 1(30.6) 351/(50.9)
3A115416CN100 27495025 36 2194(31.7) 356 / (51.6)

i

1. RC (YP: Resistencia a ia cedencia (Yield Painti
Observaciones (Comments):

2. RT{T5¥. Resistencia & la tensidn {Tansion Strenahf}

3. TT{TT: Tratamianto Tamico (Termical Treatmant} 4. HRBW: Rotkwsll B Identador da WG

Firma {Signature}

e Ve

Ing. Antonic Manf
Ternium Eabs

Certificamos que el material aquy descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del drea de manufactura con resultadas satistactarios en concordancia con la norma arriba descrila. Propiedades Mecanicas
bajo las nomas ASTM A370, E8, E18, ES17, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 sagiin requerimiento y paso de capa bajo ASTM 0. Analisis Quiiice tiajo Ia norma ASTM E 415 1019/ A 751. We certify that the materfal descrived has bean
tested and inspected by autharized p i from the mal uf department with satisfactery resulls in accordance with requirements of the above sp i feal Properlies as ASTM A370, EB, E18, E517, EG46,
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A9, Chernlcal Analysis as ASTM E 41571019/ A 751, -
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CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

~ RF.C. TME-840710-TR4

Av. Universidad No. 892, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L. N° {Dogument number)

Cédigo Postal 66460 Teléfono: +52(81)8329-8500 ) - TX194418 . : 00000019 2 9 4 8

' EN10208 31 -150 10474 3.1B S
‘ Ternium ' o l Fecha de emisién (Date of issus} ’ '
e - | Oy 50172073 AR RSO

ORIGINAL

Ensayas de Calidad del Acero (Steed Quality)

" Pleza . Cadlada Dureza
{Plece) ' (Heat} -{Hardness)

: [HREW) 4
2/071551CN190 1310237380 4 -
28071551CN101 1310237380 41
3A115416CN100 ¢ 27495025 45

Calidad del Acero - Analisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%)) ' - :

GColada’ c Mn P ) E Al v Ti cr Ni Mo B cu - ch
(Heat} - . .
| 1%1 0237380 0.062 0.361 0.006 0.004 0.3 0.025 0.002 0.000 0.0t4 §.023 0.005 ©.000¢ 0.046 0.000
27495025 0,629 0.388 0.018 0.012 0.016 4.048 0.001 0.001 0.020 €.009 0.003 0.0001 0.015 0.001
1. RC (YPY: Resistencia a la cedencia (Yield Point} 2. RT I75); Resistencla a !a tensién (Tansion Strenaht) ~ 3. TT {TTX Tratamiento Termica iTermical Treajng 4. HRBW: Rnéiwall B ldentador de WC
Observacionas (Comments): : : . y FEmﬁ {Signature)
”
Certificamos que el material agur descrite ha side | y yado paor p 1 izado indef del 4rea de a con fos sal! rios en concordancia con la norma ariba descrita. Propiedades Mecdnicas

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, £646, EN-10002, E23.' JIS Z 2241 segun requenmianto y peso de capa bajo ASTM 80, Andlisis Quimica bajo |a noma ASTM E 415 71019 1 A 751, We certify that the material described has been
tested and inspetted by autharizad personal independent from the manufacturing depariment with safisfactory results in accordance with requiremenis of the above specification. Mechanical Properties a3 ASTM A370, ES, E18, E517, EG46,

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as raquerired and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751

ing. Amorlio Manr
Ternium Labs
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