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W ‘ EN1020431-1S0 10474348 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE | ORIGINAL
. ern UiTI . . Fecha de emisidn (Date ofissue) °

TERNIUM MEXICO, S.A.DEC.V . - (DMA) 13122013

R.F.C. TME-840710-TR4 : ' ’ . )

Av, Universidad Mo. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolés de los Garza, NL. . - N* (Document number)

Codigo Postal ‘66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 ‘ . TX202081 - ) . 00 00O0C0CZ20025 3
" Cadigo cliente {Custorner I0) 7 . Pedido No. (Sares Drder) Orden de cdmpra (Purchasa crder)

H000232500 ‘ } 0101000501 : ' 16819

‘CHente {Customer) ' Remislén (Delivery) Medio de transporte {Means of iransport)

PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA.DECV. -~ . 000000280253 CAMION

Direcclén (Address) . , . ’ ) Plezas Totales (Total pleces) . ' . ?ur_-to de despachao {Delivery plant)

AV. VALLE'DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN ' 2 Guerrerc

‘Descripcion de la mercaderfa (Goods description)
ROLLG FRIO RECOCIDO TENSONIVELADD

Datos Generiles {General Data)

Pieza - Golada Peso  Espesor ' "Ancho -
(Piece) - {Heat) (Weight} 1 {Thickness) ’ {Widih}
- ) . kg Ib mm - in_|: mm_ i
3A115282GN100 27495025 7180 156829 0.610 0.0240 815.00 36.02
3A115292GN101. 27495026 7285 16083 0610 0.0240 915.00 36.02
‘Pleza . . Golada ] No. Parte - . : Descripcion = - : L N . Norma de Calidad / Grado / Subnorma
{Plece) . {Heat) Lo . {Part) S N ’ . {Description) . . : \ . (Quallty MNorm / Grade !/ Sub-Norm)
3A115292GN100 |- 27495025 - : . e . ROLLQ FRIO RECOCIDO TENSGNIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1}
3A115292GN101 27495025 . ROLLO FRIO RECOCIDC TENSCNIVELADO TER/A 1008 C5 TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)

Propiedades mecinicas longltudinales (Longltudinal mechanical propertles)

Pieza " Colada O ) Tension
(Piece) (Heal} 1- ' {Steel Stress)
[ T [ %Elongaclon RC (YP} 1 - RT(TS)}2
. (%Elongatton) MPA (KSI) MPA (KSI_J
3A115292GN100 F 27485025 34 254 }(36.8) 3781(54.8)
| 3A115292GN101 } 27495025 34 254 /(36.8) .| 378/(54.8)
) v
3
-
-’}.
1. RC {YPY: Reslistencia 2 la cedencia (Yleld Point} . 2. RT {TSY: Resistensia a Ia tensién (Tension Strencht) . 3. TT (TTY: Tratamiento Termiéd (Termlcai Traatment) C 4. HRBW: Rockwell B Identador de WG

Observaciones {Comments}. Firma (Signature)

.o ”
- Vfene
Certificamos que ef material aqui’ descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente dal drea da manutactura con resultados satisfactorios en concardancfa con la norma arriba descrita. Propledades Mecdnicas
bajo las normas ASTM A370, E8. E18, E517, E648, EN-10002, E23, JI5 Z 2241 segun requerimiento ¥ peso de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimica bajo la norma ASTM E 41511619 / A 751. We certify that the maleriai desctibed has been . :
" tested and inspected by authorized perscnal independeant from the manufacturing d with salisf: y results in dance with requirements of the above specification, Mechanicat Properties as ASTM A370. E8, E18. E517, EB48, . Ing. Antonio Mant
EN-10002, E23, NS Z 2241 as requerired and coating waight with ASTM ASO. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751. - Temium Labs
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1 ' ' . ' _ " Pecha de emisién (Date of issue) . ' '
| e ss ey oy T AR RN OO AR A
_ RF.C. TME-B40710-TRA ' . . '

Av. Jniversidad No. 862, Celonia Cuauhtémeos, San Nicolés delos Garza, N.L. ' N° (Document nuember) _
4‘, -Cédigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 . - TX202081 . . . ) 000000 2 ‘00 2 5.3
‘Ensayos de Calldad del Acero (Steel Quality} . ‘ : : ‘ . Lo B
b Pieza . Do Cq'lada - Dureza ' ' ‘ ’ \
. S - (Plece) - o (Heaty * | {Hardness) )
. ; AHRBW) 4
. [ 3A1i5292GN100 | 27495025 50 -
: ' I 3A115292GN101 l 27495025 © 50 . . . . .
. - . . , . ~
i .
| : ’
‘ T Calidad del Acero Andlisis Quimico (%} (Steel Quality - Heat Analy5|s {%)) . S ) - : . . N . .
| - Colada i [ Mn ‘ P s 5i Al v - cr " Ni Mo . B Cu - " Cb
: {Hedt) ' R . -
27495025 0.089 0.388 9016 4412 0.016 0.048 0.001 0.001 0.020 0.009 0.003 0.0001 0815 0.001
- T !
‘ : N .
L
-
) 1
. . .
1 !
£ 1)
. > .
e . 1
1
i
1. RC [YP): Resistencia ﬁ la cedencia {Yield Pointt 2 RT (TSk_Resistenciz a la tensién (Tension Stranaht) ) .3 TT (TTY: Tratamiento Termico Tamical Tréétmenﬂ Lt R . 4. HRBW: Rockwel! B Identadar de WC i t
Observeciones (Comments): . . . N N P ] Firma (Signature)
Cemﬁcamos que et material aqu descrite ha sido inspeccicnado y Y par izado indi i del draa de ira con resultados satisfaclorios en concordancia con la norma ariba descrita. Propiedades Mecanicas
- bajo tas normias ASTM A370, EB, E18, E517, £646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seqiin requerimiento y peso de capa hajo ASTM 90. Andlisis Quimica baja la narma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We certify that the materlal described has been . _\
tasted and inspegted by authorized personal Independent from the manutacturing depariment with satisf: y results in dance with requirements of the above specificatian. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, E646, . Ing. Antonic Man?
. EN-10002, E23, JIS 7 2241 as requerired and ooating weight with ASTM ASD. Chemicat Analysis as ASTM E 415/ 10191 A 751, - S T - - . Ternium Labs
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