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Fecha de emisién {Date of issue)

{DMA) 301272013

Ne {(Document number})

TX209691

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

I

ORIGINAL

0060000207533

Cadigo cliente (Cus;tomer (8]
H000232500

Pedido No. {Sales Order)
0101008370

Orden de compra {Purchase order}
16951

Cliente ((fustamer) .
PLESA ANAHUACG Y CIAS. S.A. DEC.V.

Remlslén'(Del_\'very)
000008207533

Medio de transporta {Means qf transport)
CAMION ’

Direccitn (Address)

Piezas Tatales {Total pleces)

Punto de despacho [Delivery plant)

AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-O - TULTITLAN 2 Churubusco
Descripcion de la mercaderia (Goods description)
ROLLC FRIO RECOCIDO : .
Datos Generales (General Data) -
Piaza “Cofada L. Peso Espesor Ancho
(Piace) {Heat) {Weight) . (Thickness) {Width)
- oL kg - min in mm in
2A0B0374CT100, 1311145880 . 8810 19423 1.900 0.0748 1220.00 48.03
2A080374CTI0N 1311145880 9100 - 20062 1.900 Q.0748 1220.00 48.03
Pigza " Colada . No. Parte Descripcian Norma de Calitad / Grado / Subnerma
(Piace) ) (Heat) : . {Part} {Dascription) (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2A080374CT100 1311145880 ROLLO FRIO RECOCIDO TER/A 1008 CS TIPO B/GAE (V 2006 REV 1)
- 2A080374CT101 1311145880 ROLLOC FRIO RECOCIDO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)

Propiedades mecanicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties)

Pieza Ceolada Tension
(Piece) . (Heat) {Steel Stress)
IR “%Elongaclon RC{YF) 1 RF(TS) 2
{%Elangation) MPA (KS1) MPA (K5I)
. . ‘
[ 2A080374CT300 | 1311145880 40 199/(28.9) | 325/(47.1)
[ 2A080374CT101 | 199/ (28.9)

1311145880 40

1. RC [YP): Resistencla a la cedencia {Yiald Paint)

325/ (47.1}

2. RT {TSY Resistencia a la tensién (Tansion Strancht)

3. TT (TTY: Tratamisnto Termico (Termical Treatment)

. :

4. HREW: Rockwell B Identador de WG

Observacionas (Comments);

Fin_na {Signature}

Cartificamos que el material aqui descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado indapendiente de! area de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia con {a norma arriba descrita. Propledades Mecénicaes
bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, £646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 saglin requerimiento y peso de capz baje ASTM 90. Anafisis Quiimico bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We ceriify that the material described has been
tasted and inspected by authorized personal Independent from tha manufaeluring department with satisfactory results in accordance with requfremems of the above specificallan. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, EB46,

tng. Antonio Manr
Temium Lahs

EN-10002, E23, JIS-Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751
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EN10204 3.1-1S0 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

i i y ' Fecha de emisién {Date of issue)
TERNIUM MEXICO, 5.A. DE C.V - : ’ {DMA)  30/12/2013 : | |""| I I
R.F.G. TME-340710-TR4 :

: Av, Universidad No. 992, Colonia Cuauhiémoc, San Nicalas de los Garza, N.L. N° (Bocument number)
! Cérigo Postal 66450 Telsfono: +52(81)8320-8500 TA209691 ' 0000060207533

; Ernsayos de Calidad del Acero {Steel Quality) - ) ) o -

Pieza - .Celada . Dureza . ’ -
(Piece) {Heat) {Hardness}
(HREW) 4
[ 2ADB0374CT100 | 1211145880 50
[ 2AGBOI74CTI01 | 1311145880 50

Calidad del Acero - Analisis Qm’quo (%) (Stesl duallty - Heat Analysis (%))

Colada [3 Mn [ s s Al v Ti cr NI Mo B Cu chb .
{Heat) - o . ‘ .
/ ! 1311145880 0.058 0.286 0.008 0.001 | 0035 0.030 0.004 0.001 * 0.017- 0.018 0.002 0.0001 0.040 0.000 . .
i - . -
' ' 1.RC ¢YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point) . 2. RT (TS): Resistancia & la lensitn {Tension Strenaht) 3. TT (TTY: Tratamiento Termico (Termical Treatment) ) 4, HREW: Rockwall B |dentador da WC
Cbservaciones (Comments): K . . . i Firma (Signature)
v o
* [ 2
Certificamos que el material aqul’ descrito ha sido Inspeccionado y ensayado por personal i ir iente del drea de Ira con i jos en concordancia con la norma arriba descrita. Propiedades Mecdnicas
bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimica baje fa norma ASTM E 41571019/ A 751. We certify that the material described has been . A
tested and inspected by authorized personal independent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements of the above specification. Mechanfcal Properties as ASTM A3T0, £8, E18, E517, EG46, Ing. Antonic Mani
. i Ternium Labs

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as reguerired and coating weight with ASTM A90. Chernical Analysis as ASTM £ 415/ 1019/ A 751.
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