TERNIUM MEXICO, $.A. DE C.V
R.F.C. TME-B840740-TR4

EN10204 3.1 - 1SO 10474 3.18

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L.

Cddigo Postal 66450 Teléfonor +52(81)8329-8500

Fecha de emisién (Date of issue}

(DMaA)  05/01/2014 .

N* (Document number)

TX212083

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

W

0000

 ORIGINAL

0020989822

Codigo clients {Customer ID}
H000232500

Pedido No. {Sales Qrder)
0101008289

A6951

QOrden de compra {Purchase order)

Cliente {Custormer)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA DEC.V.

Remisidn (Delivery)
000000209822

Medlo de transporte (Means of transpert) -
CAMION

Direcclan {Address) ~

AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS €6-0 - TULTITLAN

Piezas Totales (Total pieces)
1

Punto de despacho (Delivery plant)
Churubusce

Descripcién de la mercaderia (Goods description)
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales (General Data}

Propiedades mecénicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)

Pieza-= * . Colada Tension
{Piece} (Heat): . {Stee) Strass)
%Elongacion RC {¥YP}1 RT (T5) 2
. ", {%Elongation) MPA, (K51} MPA, (KSI)
[ 3A123223CN100 | 1332993012 Y 174/(25.3) | 341/(49.4)

Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Pieza Colada Dureza
{Piece) . (Heat) _{Hardness}
(HREBW) 4
. [ 3A1232230N10d [ 1312093012 a1

1. RC I'YPY: Resistencla a la cedencia (Yield Point)

2. RT (TS): Resistencla a la tensicén {Tension Strencht)

3. TT {TTY. Tratamianto Tenmico (Tarmical Treatment)

Pieza Colada Peaso Espesor Ancho
- (Piece) {Heat)  (Weight) {Thicknass) (Wiclth)
: ) kg th mm < ini mm._ - in
3A123223CN100 1312993012 7489 16510 1210 0.0476 915.00 36.02
Pieza « Colada No. Parte Descripcion Norma de Calidad /.Grado / Subrorma -
" (Piaca} {Heat) {Part) (Description} (Quality Norm / Grade / Sub-Nerm)
3A123223CN100 1312993012 RFR1008_18X3 ROLLO FRIQ RECCCIDO TENSCNIVELADG TER/A 1008 CS TIPO BIGAB (V 2006 REV 1)

4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

Observaciones (Comments):

Flrma (Signature)

Certificames que el material aqu( descrito ha sldo inspeccionado y ensayado por |

autorizado ind

te del drea de

Ira con x

srios en concordancia con la nerma arriba descrita. Propiedades Mecanicas |

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, IS Z 2241 segn :"equerimienio ¥ peso de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimico bajo la notina ASTM E 415/ 1018 / A 751, We ceitify that the material described has been
tested and Inspected by authorized personal independent from the manufacturing depariment with satisfactary results in actordance with requirements of the above spacification. Meshanlcal Propertias as ASTM A370, ES, E18, E517, E648,

. ”
. ’}/;79, o~
Ing. Antenio Mani
Ternfum Labs

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM AS0. Chernical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 761,
—
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Y Ternium

. i il _ L Fecha de emision {Date of issue) '
TERNIUM MEXICO, 5.A.DE C.V ) . - ([jMA) 05/01/2014 I"I ||| II

R.F.C. TME-840710-TR4
Av. Universidad No. 982, Colonla Cuauhtémec, San Ntm!és delos Garza, N.L. . ’ N
Codigo Postal 66450 Teldfono: +52(81)8329-8500 . . ’ TX212093

N° (Dacument number)

ORIGINAL

000000209922

Calidad del Acero « Anélisis Quimico (%) {Steel Quality - Heat Analysis (%))

qu'ada . c Mn P 5 sl Al - v TE Cr NI Mo B Cu Ch
(Heat). B ’ . _ -
1312893012 0.087 0.354 0.009 0.003 0.015 0.030 0.002 0.000 4.010 0.022 4.003 0.0003 4.010 0.000
' b
. -
i
1. RC (YPY: Resistencia a la cedencia (Yield Painti 2. RT (TS): Resistencla a la tension (Teaslon Strencht) 3. TT (TT% Tratamlento Temnico (Temical Trsatmentl

4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

Observaciones (Comments):

Firma (Signature)

rios en concordancia con la norma ammiba descrfta, Propiadades Mecanicas

| autorizado i det drea de con clo:

Certificamos que el materiat aqui’ descrito ha sido inspeccionado y ensayado por

baje las normas ASTM A370, £8, E18, E517 E646 EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimienio y pese de capa hajo ASTM 80, Andlisis Quitrico bajo la rorma ASTM E 415710197 A 75%. We cerllly thal the materia! descrited has boen

dent from tha manufacturing department with satisfactory results In aceerdance with raquirements of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370.. 58,.F18,.E517, E646,

tested and insp d by
EN-10002, E23, JIS Z 224% as requetired and coatlng waight with ASTM ABD. Chernical Analysis as ASTM E 41571018 /A 751.

P

Ing. Antonic Manl

Ternium Labs

Page2of 2



