EN10204 3.1-150 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

« i : Fecha de emisitn (Date of issue)
pemmeesseer o oo A
R.F.C. TME-840710-TR4 . .

Av. Universidad No. 992, Colgnia Cuauhtémor, San Nicalas de los Garza, N.L. N° (Dogument number) , .

Cédigo Postal 85450 Teléfono; +52{81)8529-8500 ) TX215083 . 000000212784
_ . -

Cédigoe cllente (Custemer ID) . ) Pedido No. {Sales Order) Orden de gompra [Purchasa order}

HG00232500 . 0101008289 . - 16951

Cliente {Customer) . . ' Remisién (Delivery) . Wedio de transporte {Means of transport)

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A.DECV. ' 000000212784 ' v CAMION

Direccion {Address) ) ' ) Fiezas Totales (Total placas) . Punto de despacho {Dellvery plant}

AV_VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN ’ 2 ' Guerrero

Descripei6n de la mercaderra {Goods description) -
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADC . : R

Datos Generales (General Data)

Piaza Cofada 1 . Peso . . Eepesor © - Ancho
(Piece) {Heat} : (Weight) {Thickness) - L (Width)
: ) o kg b mm in“ |~ mm i i
2ANB5817GN100 1312249730 7380 16270 1.210 0.0476 1220.00 48.03
2ADB5817GNAOT 1312249730 7480 16491 1,210 0.0476 122000 48.03
" Pieza " Colada - 0% . No.Pare — . " Deseripcién T : .= Normade Cakidad / Grado / Subnorma
" {Piece} _ (Heat) T (Part) . : ) ) N " {Description} L ’ ] : " {Quality Nom / Grade / Sub-Norm) . - .
2ABBEBI7GN1C0 1312249730 . RFR1608_18X4 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADC - TER/A 1008 CS TIPO BIGAB (v 2006 REV 1)
2A085817GN101 1312249730 RFR1008_18X4 ROLLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADD _ ] TER/A 1008 CS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1}

Propledades mecanicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties) : o . . o . ’

' Pieza Colada . . Tenslén !
" (Piece) (Heat) - {Steal Stress) -
' o ’ %Elengacion RC (YP} 1 RT(TS) 2
S ) {%Elengation) MPA (KSI) MPA (KSI)
| 2A085817GN100 L 1312249730 39 216/ (31.3) 321/(46.6
2A085817GMN1M ‘ 1312249730 39 216 /{31.3) 3211{46.8)
1. RC YP): Resistencia a ia cedencia  (Yield Poinb) 2. RT 7S): Resistenciz a la tensidn {Tension Strenohtl 3. TT {(TT; Tratamiento Termico i Termical Treatmer.m 4. HRBW: Rockwe!l 8 Identador de WC

Obgzervaciones {Comments): Firma {Slgnature}

L4
\ - Ve
Certificamos qus el material aqur descrito ha sido Inspeccionado y ensayado por personal autorizado independlente del drea de manufactura con resuitados satisfactorios en concorgancts con la norma arriba descrita. Propiedades Mecdnicas i
bajo las nermas ASTM A370, EB E18, E517 EG46, EN-10002, E23, IS Z 2241 segiin requerimiento y peso de capa baje ASTM 90. Andlisis Quimico bajo la norma ASTM E 41511019 f A 751, We cartify that the material described has been
tested and inspected by /| i from the manufacturing department with sati y results in lance wilh requirements of the above speci Machanical Prog as ASTM A370, ES,E18, E517, E646, Ing. Anlonio Manf
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and ceating wmght vilth, ASTM ABD. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751. " Ternium Labs
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S :  EN020431-15010474318  CERTIFICADO DE CALIDAD +MILL TEST CERTIFICATE - _
* . Ernium g . ' ' Fecha de emisian (Date of issue} T
o4 0y | oy oo QTR R TR R TN
R.F.C. TME-840710-TR4 - . . : .
Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoé, San Nicalas de los Garza, N.L. . N° (Document number) . :
Goédigo Postal 63450 Tetéforo: +52(81)8329-8500 : - TX215083 . ) 00000021278 4

ORIGINAL

Ensayos de Calidad del Acero (Stesl Quality)

. . Pibza : ‘Colada +| * Dureza
" (Piecg) . - (Heat) {Hardness}

) ) [HRBW) 4 . '
[ ZAUS5BI7GNI00 | 1312249730 50 ' _ . -
| 2acas817GN1 | 1312249730 50 - -

Calidad del Acero - Analisis Quimico {%) '(Steel Quality - Heat Analysis (%))

. colada. | ¢ Mn P 5 - Si Y ~ | m or I Mo B cu Ch
2 {Heaty. s . ' - :
[ 1312249730 | 0.054 0364 [ 0004 0.004 0.013 0.029 0.002 0.000 [ 0.010 0.015 0,003 0.0000 | 0026 0,000

2, RT (TSY: Rasistencia a la tenslén Tension Strenaht) - 3. TTITTY: Tratamiento Termico (Termical Treatment)

- 4. HRBW: Rociwell B ldentador de WC

1. RG 1YP): Resistencia a la cedencia (Yleld Point)

Observaciones (Comments):

3

Firma {Signature)

tura con resultados satisfactorios en concordancia con [a norma ariba descrita. Propliedades Mecanicas

Cartificamos que el material aqui’ descrto ha sido inspeccionado y ensayado por p | sutorizade i diente del drea de 1
bajo las normas ASTM A370, EB, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seglin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 20. Andlisis Quimice bajo la notma ASTM E 415 {1079 { A 751. We certify thal tha matarial described has been

tested and Inspacted by authorized personat dent from the facturing Wt with y results in accordance with requirements ‘uf the above specification. Mechznical Properties as ASTM A3Y0, E8, E18, E517, E648,

ing. Antenio Manr
Temium Labs
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EN-10002, E23, JIS Z 2241 as raquerired and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1018/ A 751.



