; EN1020431-180 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE * ) ' - ORIGINAL
= — .- - - e o : Fecha dé emisién (Date of issue} '
; TERNIUM MEXICO, 5.A.DEC.V - - . . (DMA) 13/01/2014 - . A ’ N
| R.F.C. TME-B40710-TR4 : ‘ . '
i Av. Universidad No, 282, Colonia Guauhtémee, San Nicolds de los Garza, N.i. N* {Document numbsr) . . ) :
; Codigo Postal 6450 Teléfono: +52(81)8329-8600 ' B ) : TX216435 00 0 000214070
Cédigo cliente {Customer ID)V ’ . C . . [ Pedido No. {Sales Grder) ) . . Orden de compra {Purchase order)
HO00232500 ‘ 0103008288 ~ 16851 °
Cllente {Custorner) . R ) ’ Rewision (Delivery) . Medio de transporte {Means of ranspott) .
PLESA ANAHUACY CIAS. SA. DECV. .. | oooooo2t4070 K CAMION )
Direcclén {Addrass) N : - Plezas Totales (Total pieces) Punto de despacho (Delivery plant)
AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0C - TULTITLAN - . ; 2 Churubusco |
: Descripelén de Ia mercaderia (Goods description) . . . !
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO ‘ 5 ) -
Datos Generales (General Data) '
; Pieza Celada . . Peso : Espeser . Ancho .
: (Piace) " o {Heapy . © o (Weight) ~ (Thickress) . {Width) . »
} kg b min_ in mm in \
3A123222CN100 1332705012 7620 16799 1.210 0.0476 - 915.00 36.02
3A123222CN101 1332705012 ' 7680 16932 1.210 0.0476 915.00 36.02
2 g g / - - B
, Pieza B .. Colada ) No. Parte . Descripcion - * Norma de Catlidad / Grado / Subnorma
{Piece) ' © {Heat) : © T (Pard) . : : : -(Deseripticn) : ) {Quality Norm: / Grada / Sub-Norm) "
3A123222CN100 13327050132 RFR1008_18X3 - ROLLO FRIQ RECOCIDO TENSONIVELADG TER/A 10dB C3 TIPO B/GAB (V 2006 REV t}
3A123222CN101 1332705012 RFR1008_18X3 ROLLO FRIO RECOCHIO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO.B/GAB (V 2006 REV 1}

Propiedades mecinicas fongitudinales {Lorigitudinal mechanical properties)

Pieza Colada Tension
¢ (Piece) " (Heat) . {Steel Stress) ) s _
L : %Elengacion RC {YP}1 RT(TS) 2 : . . L . e
) {%Elongation) MPA {KS1) MPA [KS1) : oo

I 3A123222CN100 | 1332705012 38 209 /(30.3) 342 / {49.6)

| 3A123222CN01 | 1332708012 36 209/(30.3) | 342/(49.8)

had '

; /
1.RCIYPE Resi.s.tencla a la cedencia (Yield Point} 2. RT (TS Resls.tencf la tension {Tension Stenchh : 3. TT {TTI: Tratamiante Fermice (Termnicat Treatment) 4. HRBW: Rockwall B identador de WC
Chbservacionas {Comments): .. ) . . ' ) ] . Firma (Signature)

- . ' i . " . '
Certificamos que & material aqui' descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del drea de manufactura con resultados satisfactorios en cancordancia cor la norma arriba descrita, Propiedades Mecanicas . . . N . s
bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, £23, JIS Z 2241 segﬂh requarimianto v peso de capa bajo ASTM 90. Analisis Quimico bajo la norma ASTM E 415771019 | A 751. Wé certify that the materia) described has been
tasted and inspected by authorized personal ind dent from the r facturing départment with satisfactory resuits in accordance, with requirements of the above specification - Mechanical Pmpgﬂjes‘as ASTM A370, E8, £18, E517. E646,

EN-10002, €23, IS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A90. Chemnical Analysls as ASTM E 415/ 1013/ A 761.

" ing, Antonio Manf
Ternium Labs
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' "EN1020431 180 10474348 GERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE - S ORIGINAL

oo™ AR

N° {Document nu.mber)

 TERNIUM MEXICO, 5.A. DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4
Av. Univarsidad No, 992, Golania Cuauhtémoc, San Nicalas de los Garza\, M.L.

000000214070

Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8328-14500 TX216435
Ensayos de Calidad del Acerc (Steel Quality)
Pieza - Cdladé - Dureza T -
(Pisce).. : {Heat} . (Hardness} / ' . ~
) {(HREW) 4
[ 3a123222CNn100 [ 1332705012 ' 45
[(sAr2szazcnton [ 1332705012 45
Calidad del Acero - Analisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%)) ’ 2 : h
Colada ¢ Mn - 3 s si Al v i " er NI Mo B Cu cb :
 (Heat) ) : '
[ 1332705012 0.081 0334 | 0008 0.003 0.0t2 - 0.026 0.001 0.000 0.008 0.025 .001 0.0001 0.008 . 0.00G .
K AY
~
i .
i
: :
1. RG (YP1: Resistendia a la cedencia (Yield Pointl - ) 2 RT (TS): Resistencia a la tensién [Tension Strenaht ’ 3. TT (TTY: Tratamiento Termico (Tennicel Treatmant) . 4. HRBW: Retiovell B ldentader de WG
. T ’ Firma (Signature} E.

i Observaciones (Commenis): . . B .
: ' ‘ . e
_ _ . - Meaww

torios en concordancia con la numz arriba descrita, Propiedades Mecanicas

Certificamos que el material aqur descrite ha sldo inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del drea de manufachira von resultades salisfag -
bajo las nurmas ASTM A370, E8, E18, E517, £646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 saglin reqiistimiento y peso de capa faje ASTM 80. Analisis dLII'ITﬁGD baje la norma ASTM E 415/ 10191 A 751. We certify that ihe materia! describad has been R -

 tested and inspected by authorized personal indgpsndent from the manufacturing department uith satisfactnzv.rasuits in ascordance with requirements of the above specification. Mechanical Properties fe AT, FR FAR G517, FRAA, ... . . ~ .. ... . Ing Antonio Manl i
EN-10002, E23, JIS Z 2341 a3 requerired and coating weight with ASTM A90. Ghiemical Analysfs as ASTM E 4154 1019/ A T51. - ' N Ternium Labs
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