CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

000000 OO

0000002218630

EN10204 3.1 - 1ISO 10474 3.1B

Facha de emisién (Date of Issue}
(DMA)  24/01/2014

N° {Documant number)

TX224274

TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V

R.F.C, TME-840710-TR4

Av. Universidad No. 892, Colonia Cuauhtémoc, Sap Nicolas de los Garza, N.L.
Codigo Postal 66450 Teléfone: +52{81)8325-8500

Cadigo clienta {Customer 1D)
H000232500

Pedido No. {Szales Crder)
0100986303

Orden de compra (Purchase order)
16559

Cllente {Customer)

. . Remizsion (Delivery),
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A.DEC.V,

Q00000221630

Medio de transporte {Means of transport)
CAMION

Dlreccion (Address) Plezas Totales (Total pleces)

. Punto ds despacho (Delivery plant)
AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN 2

Churubusco

Descripcidn de la mercaderia (Goods descrlptlon)
ROLLC FRIO RECQCIDO

Datos Generales (Geﬁeral Data)

Pieza Colada Peso Espesor Ancho
{Piece) {Heat) {(Weight) {Thickness) (Width)
kg b mm i min in
3A102B16CT102 373150008 6720 14815 1.900 0.0748 915.00 36.02
JA102816CT103 373150008 8760 14903 1.800 0.0748 915.00 36.02
Pigza Colada No. Parte Descrpcion Nerma de Calidad / Grade 1 Subnorma
(Piace) . {Heaf) {Part) , {Description) (Qualily Nom / Grada / Sub-Norm)
3A102816CT102 373150008 i ROLLO FRIQ RECOCIDO - SAE J403/1008 (V 2001 REV 1Y
3A102816CT103 373150008 ROLLG FRIQ RECOCIDO SAE J403/1008 {V 2001 REV 1)
Calidad del Acerc - Andlisis Quimice (%) (Stesl Quality - Heat Analysis (%)) ~ . '
Colada o] Mn P E:] si Al v COTi cr Ni Mo Cu Ch P
{Heat} ’ i
i [ 373150008 0.051 £.201 0.013 0.019 0.025 0.039 0.003 £.001 0.028 0.019 0.000 0.012 8.001

1. RC YP): Resistencia a |2 cedencia (Yield Point) 2. RT (TSk: Resistendla a la tension {Tensfon Strencht)

Observaciones (Gommenls):

3. TTITTY: Tratamianto Termico Termical Treatment) " 4. HRBW: Rockwell B identader de WC

Firma (Signature)

. 1 4
Ing. Antonia Manr'.
Ternium Labs

Certificamos que ef matsiial aqu: desérito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del &rea de manufactura con resultados satisfattorios an concordancia con la norma armiba descrita. Propiedades Mecénicas
bajo fas normas ASTM A370, EB, E£18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimientc y peso de capa bajo ASTM $0. Analis's Quimico baje la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We certify that the material described has been
tasted and v 4 by authorized i it from tha with Yy resulis in with requiremants of the above specification. Mechanical Propenres as ASTM A370, &8, E18, ES17, EG46,
EN-10002, £23, JIS Z 2241 as requerired and cuanﬁg welght with ASTM ADQ. Chemlcal Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 761, .
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