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TERNIUM MEXICO. S.A; DE cy
R.F.C. TME-840710-TR4

Av. Universidad No, 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L.

Cadigo Postal 66450 Telkfono: +52(81)8320-8500

EN10204 3.1 - 180 10474 2.1B

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL. TEST CERTIFICATE

Facha de emision (Date of issue)

DAy 310172014

N° {Document number}

TX229032

ORIGINAL

B A A AR

000000226282

Codigo cliente (Customer ID)
HOQO232500

Pedido No. {Sales Order}
0101022208

Orden de compra {Purchase order)
18693

Cliente (Customer)} .
PLESA ANAHUACY CIAS. BA.DECYV, -

Remisidn (Delivery}
000000226282

Medio de transporte (Means of transport)
CAMION

Direcclén {Address)
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN

Plezas Totales (Total pieces)
1

Punto de despache {Delivery plant)
Churubusco !

Descripeién de la mercaderia {(Goods description)
ROLLO FRIO RECOGIDG TENSONIVELADO

Datos Generales (General Data)

Pieza Colada Peso” Espesor Ancho
(Piece) {Heat} {Weight) (Thickness}) - (Width)
_ kg- - b mm__ i ~mm. o
3A135654CN100 4805742004 6840 15080 0.910 1.0358 91600 ... 36.02
Pieza’ Cotada Mo. Parte ' Descripcion Norma de Galidad / Grado { Subriorma
{Piece)} {Heat) {Part) {Description) " {Quality Norm / Grade / Sub-Narm}
3A135654CN100 4805742004 "RFR1008_20X3 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADOQ TER/A 1008 CS TIPG BIGAB (V 2006 REV 1)

Propiedades mecanicas longithdinaies {Longitudinal mechanical properties)

Pieza

Colada - Tension
{Piece} {Heat) {Steel Stress)
%Elongacion ' RC (YP) 1 RY({TE) 2
. ) . (%Elengation) MPA (KSI) MPA (KSI)
[ 3A135654CN100 | 4805742004 38 219/ (31.8) . 360/ (52.2)

Ensayos de Calidad del Acero (Steal Qualiﬁr}

\

Pieza ' ., = Colada Duraza
- {Piacs) (Heat) (Hardness)
(HRBW] 4 -
3A135654CN100 I 4805742004 46

. R R s . . .
1. RC{YPY: Resistencia a ia cadencia (Yield Pointt 2, R (TS): Resistencia & la tensién (Tension Strehant} 3, 7T {TTY: Tratamiento Termico {Termital Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identador de WC
OChsarvacicnes (Commer:ti): - o : Firma (Signature)

. -
v Ww

Certificames que el material agui’descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autarizado independienta’del Area de manufactura con isfaclorios en Jancia con la norma amiba descrita, Propiedades Mecanicas N

bajo las normas ASTM A370, EB, E18, E617, EB46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segln requidmiento y peso de capa biajo ASTM
. tested and Inspected by autharized personal independent from the manufactufing depa: .
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as raguerired and coating weight with ASTh A90. Chemical Analysis as ASTME 415/ 1019/ A 751,

inent with

ry resiils In

80. Andlisis QU

fmica bajo la nomma ASTM E 415 £ 1048/ A T84, We‘cerljfyflhal the material described has been:
e with requirements of the abave specification. Mechanicat Properties ASAETMASTD, B8, FA8, E517, E646, .

Temium Labs

Ing, Atonio Mani”
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ORIGINAL

[ ’ : . - . -
Fecha de emision {Date of issue) .
o | g ST R

" TERNIUM MEXICO.S.A. becv

|

R¥.C. TME-840710-THt4 . : :
Av, Universilad No. 532, Colonia Cuauhtémoc San Nlcotas de los Garza, M.l o ) - N° (Pocument numbar} 7 )
Codign Posist 66450 Teléfonn: +52(61)8328-8500 o TX229032 A : 0000002262282
Catidad del Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality ~ Heat Analysis (%]}
. Colada [ Mn P s Si Al v Ti cr Ni Mo B Cu Cb
‘(Heat) ) ] .
4805742004 0100 - |- 0.380 0.016 0.008 0.020 0.037 0.001. 0.001 0.018 0.010 - 0.002 0.0001 0.001 0.001
v .

2. RT {TSY: Resistencia a la tensién (Tension Strenahtl 3. TT{TT): Tratamiente Termlco { Termical Treatmant)

4. HRBW: Rackweli B Identador de WC |

1. RC (YPY: Reslstencia a la cedencia (Yield Point)

Observaciones (Comments).

Flrma [annalurﬁ)

Cartificaros que el material aqur destrito ha sido ;r.speoclonadn y ensayado por personal autorizado indspendiente del draa de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia con la norma amiba descnta, Pmpigdadas Me_ca'ni_cas
bajo as normas ASTIM A370, E8, E18, £51 7 E646 'EN-10002, E23, JIS Z 2244 segin requerimients y péso de capd 5aj6 ASTM 900, Andlists Quimico bajo la norma ASTM E 415 110197 A 751, We cariify that the material dascribed has been

. Jested and inspacted by authorized dent from tha manufacturing depariment with satisisstany pastills ioagcordznce with ‘requirerments af-the above spec

ification. Mechanical Properties as. ASTM A370EFLG1R, B517, EB46. . .o v -

ing. Antorio Mani

Temium Labs
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e 003, E23. I8 2 2241 as requerlred and cogling weight with ASTM A9D, Chemlcal Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751,



