Nornun |

TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V

R.F.C. TME-8407t0-TR4

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicols de los Garza, N.L.
Codigo Postal 66450 Teléfono: +52{51}6329-8500

EN19204 3.1 - ISO 10474 318

Fecha de emisién (Date of issue}

(DMA)  08/02/2014

N* {Dbcument number}
TX232405

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE -

ORIGINAL

WWMMWWWMNWWWWW

000000229572

Codigo cllente (Customer 1D} e
HO00222500 ’

Pedido No, {Sales Order)
010100831%

Orden de compra (Purchase arder)
16951

Cllente {Customer} . ’
PLESA ANAHUAC ¥ CIAS. SA.DEC.V.

Remisign (Delivery}
000000229572

Medio de tranisporte {Means of transport) -
CAMION o

Direccion (Address)
AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN

Plezas Totales (Totat pleces)
1 ' ; ’

Punta de despacho (Delivery plant)
Churubusco et

Descripgidndeta mercadarla {Goods descnphon)
ROLLO FRIOQ RECOCIDO

Datos Generales (General Dati)

Propiedades mecanicas longitudinales {Lengitudinal mechanical properties)

Plaza Colada ) Tension
{Pigce) {Heat} (Steel Stress)
: - %Elangacion RC {YP} 1 RT(T8)2
{%Elongation) MPA (KSI) - MPA {KS1)
[ 2AD81748CT200 | - 1312246210 38 217/ (31.5) | 328/(47.8} ’

=

Ensayos de Calidad del Acero.(Steel Quality)

Pieza ™ ’ Colada Dureza
{Piece} (Heat} {Hardness}
{HRBW} 4
{ 2A081748CT200 | 1312246210 56

1. RC {YP}: Resistencia a Ia cedencia (¥ield Point)

2. RT (TS). Resistencia a fa tenstén (Tension Strenant}

3. TT (TT\: Tratamiente Termice (Temnical Troatment)

4. HRBW: Rockwell B Identador de WG

Pieza- . | Colada ' Peso - Espasor Ancho
(Piace) . {Heat) . (Weight) (Thickness) {widih)
. ~ka N mm in mm-. . _in -
2A081748CT200 1312246210 9370 20657 3.040 0.1197 1220.00 48.03
Pieza . Calada ) No. Parte Descripeion Norma de Calidad / Grado / Subnorma
{Piace) ’ {Heat} - {Part) (Description) {Quality Norm / Grade / Sub-Naim)
2AUB174aCT20(i 1312246210 ROLLO FRIO REGOCIDO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)

Cbservaciones {Comments):

Firma {Signature)

Certificamos que el material agui’ descrilo ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del érea de manufactura con dos sati ios en cor
bajo las normas ASTM A370, ES, E18, ES17, EB48, EN-10002, E23, JIS 22241 .segun recjuarimianta y peso de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quinico bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. Wa certify that the material described hds been

tasted and insp d by i from the :

with I ¥ rasuits in accordance with requiraments of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370. E8, E18, E517, E646.

ia con la norma armriba descrita. Propiedades Mecanicas

Ing. Antonio Mani”.

- W

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A90. Chemlcal Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751. Ternium Labs
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EN102043.1-1S0 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE : "ORIGINAL

n 4 ' . Fecha de emisidn {Dale of issue) -
T - o oavzs O A R RS
R.F.C. TME-840710-TR4 . - ) )

Av. Universidad No. 992, Calonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L. N° (Document number) .
Codiga Postal 66450 Teldfono: +52(81)8329-8500 ! TX232405 ' : . -0 0000022957 2

Calidad del Acero - Anilisis Quimico (%)- (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada. c Mn P E] si Al v Ti cr Ni Mo B cu Ch
{Heat) : ’ . :
) 1312246210 0.056 0.348 .0.008 0.002 0.020 0034 |. 0.003 0.000 0.014 0.021 _| 0.004 0.0000 0,039 0.000
. N
h 3
-

1. RC {YP: Resistencia a la cedencia {¥ield Point} la tensign {Tension Strenaht) i 3. TT{TT: Tratamiento Tamico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identador de WG
Dbservac_lones {Gomments): . _ . . . ] Firma {Signature)
, [4
' =2 2
Certificamas que el malerial aqui descrito ha sido inspeccionadto y ensayado por personal autorizado independi del &rea de factira con resultados satisfactorics en concordancia con 1a nwrma arriba descrita. Propiedades Mecdnicas
baja fas normas ASTM A370; E8, E18, E517, EG46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segdn requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Andlisls Quimico bajo la-norma ASTM E 415/ 1019/ AT51. We certify that the material described has been . . -
tested and inspected by authorized parsonal independent from the man. i} department with satisfactary results in accordance with requiraments of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18; E517, EG46, lag. Antenio Mani
£N-10002, £23, JIS Z 2241 as requerired and coaling weight with ASTM ABD. Chemical Analysis as ASTM E 41571019/ A 751 - : - ' Tamium Labs
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