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EN1020431 - 1S0 10474 3,16 CERTIFICADO DE CALIDAD MILL TEST CERTIFICATE

4 rernun|

Fecha de emisién (Date of |ssue).

TERNIUM MEXICO, 5.A. DE C.V (DMA)  13/02/2014
R.F.C. TME-B40710-TR4 :

Av. Universidad No. 992, Cofonia Cuauitémoc, San Nicolas de los Garza, N.L. ' N° (Document number)
Cédigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 ‘TX236711

ORIGINAL

O A

000000233877

€hdigo cliente [Customer 1D)

HO00232500

Pedido No. {Sales Order)
0101008310

Orden de compra {Purchase arder)
16951

Cliente (Customer)

PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A.DECGV.

Reamisién {Delivery}
000000233877

Medio de transporte (Means of transport) |

CAMION

Piezas Totales (Total pieces)

Punto da despacha (Delivery plant)

Direcclon (Address)
‘AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN 2 Churubusco
.Descripelén de [a mercaden’a {Goods descnpu:m) !
ROLLD FRIO RECOCIDG .
'Datos Generales {General Data)
Pieza ‘Colada Peso Espesor Ancho
{Piece) . (Heat) (Weight) (Thickness}) (Width)

Y kg Ib mm ~in rm in_". . .
2A007849CT100 1401155861 9738 21471 2860 0.1047 1220.00 48.03 !
2A097849CT101 1401155861 9200 20302 2.660 0.1047 1220.00 48.03

) ) .
‘Pieza -k Colada- No. Parte C " .. Descripcidn Nonna Ha Calided / Grado / Subnorma “, s
{Piece} (Heat) (Part) - (Description) v {Quztity Norm / Grade / Sub-Normy) :
-2A007848CT100 1401155861 ROLLO FRIQ RECOCIDO TER/A 1008 CS TIPO BIGAB (V 2066 REV' 1)
2A087849CT101 1401155861 ROLLOD FR!_U RECCCIDG TER/A 10.08 G5 TiPO BIGAB (V 2006 REV 1}

Propiedades mecénicas tongitudinal

es (Longitudinal mechanical propérties)’

Pieza Colada Tension
i {Piece) (Heatl) (Steel Stress}
: %Elongacion .|  RC [YP)1 RT {TS) 2
) {%Elongation) MPA (K51} MPA (KSI)
[ 2A097849CT100 | 1401155861 39 T 2167 (31.3) | 328/ (47.6)
E_2A€}97849CT1 01 | 1401155861 39 - | 2161(31.3) 328/(47.6)

1. RC IYPY: Resislencla a la cedensia (Yield Point) 2. RT (TS): Resistancia a la tensidn (Tension Strenaht) 3. TT (TN -Tratamiento Termico (Termlcal Treatment)

4. HREW: Rockwall B tdentader da WC

- Observacionas (Comments):

FlIrma {Signature)

Certificamos que el material agu’ desciite ha sido Inspecci ¥ Y por | z izado fndep dei area de ira con resultad jos en concordancia coh la norma arriba descrita. Propiedades Mm;a'n'\cas
~-baju las iormas ASTMA370, EB, £18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seglin requerimiénte y feso de'capa tiajo ASTM 90. Afialisis Ciu‘lmtoo bajo la norma ASTM E 415/ 1019 / A'751."We certify that the material descriied has bead™
{eatad and ingpectad by authorized parsonal independent fram | ‘the manufacturiry Hepartment with satistactory eesultiiin acedrdance with requirements of the above specification. Mechanizal PFGPEFUGS as ASTM A370, E8.E18;, .

- W’

Ing. Antonio Meim'

"Ter_nium Labs

EN-10002, E23, JIS 72241 as requsrited and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 4157 1079/ A 751,
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. - TERNIUM MEXICO, 5.A.DEC.V

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

0 AR

Fecha de emision (Date of issue)

(DMA) 131022014 -

R.F.C. TME-B40710-TR4 ) .
Av. Universidad No, 992, Golonia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L. " N° {Document number) B
Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8328-8500 TX236711 000000233877
Ensayos de Calidad del Acero {Steel Quality) .

Pleza . Colada ‘Dursza

{Piece) . (Heat) {Hardness)

(HREW) 4

[ 2AD97849CT100 | 1401155861 53
| 2a05784ecT10¢ [ 1401155861 53
Calidad del Acero - Analisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada c Mn P | s sl Al v T er ] Mo B cu Cb

(Heat) _ ' : ] ‘ . ,
(3401155861 0.052 0.331 0.010 0.002 0.035 0.021 0.007 0.001 £.025 0.011 0.000 0.000t 0.020 0.000

.

1. RC {YPY Resistencia 2 |a cedencia {Yield Point}

3. TT (TTY. Tratamiento Termico (Termical Trealment) . £. HRBW: Rockwell B |dentador de WG

2. RT(TSY: Resistencia a la tensidn {Tension Strenohti

- \Observaciones {Commentsy ;

Firma {Signalura)

autorizado i isnte def drea de

ra con resultados satisfactorios en concordancia ¢oh la norma arriba descrita. Propledades Mecanicas

“Gertificamos que el material agui descrito ha sido inspeccionado y ensayado por p

- “bajo las normias ASTMABTE E8;BIBESTY, ES4E, EN-10002, £23. JIS Z 2241 segan requerimiento ¥ pese de capa bajo ASTM 90, Analisis ‘R Bagy
1cd-with réqliteniasio]

s '"1e.ﬂed and Inspacted By atifparzky petsonal independent frprn the manufacturing dep: 1t with
EN-10002, E23, 1IS 7 2241 as requerired and coating weighl with ASTM AQ0. Chemical Analysis as ASTM E 41571019/ A 751,

HOTRE ASTM E 3157 1019/ A 751. We certify that the material described has beary o
p anove specification. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, 646, . 2l

Ing. Antonio Manr i
‘Ternium Labs ’
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