i Terniﬂfni . : ) EN102043.1-150 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ' ., ORIGINAL

3 . . ) ) Fecha de emision (Date of issue) ) ' . A
s s osey T Gy To0oron NIRRT R R
R.F.C. TME-340710 TR4 - . '

Av. Universidad'Mp. 892, Colonia Cuauhtémoc, San Nlcolés de los Garza, M.L. N° (Document number) ) . -

Céd(go Postal 66450 Teléfeno: +52(81)8329 -8500 TX237315 ' DD OO0 002 3 4 48 B
. . .

\Cddigo cliente {Customer ID) o . . 'Pedido No. {Sales Onder) QOrden de compra (Purchase order)

HO00232500 - - o : © | 0101022208 16693

Chiente (Customer) ) N 7 . . : Remisidn (Delivery) . Medlo de transporte (Means of transport)

PLESA ANAHUAC Y CIAS. BA.DEC.V. . A . 000000234_486 . : ‘ CAMION | '

Direccion (Address) . ‘| Plezas Teotales (Total pisces) ’ : Funto de despachoV(Delivery plant)

AV. VALLE DE LAS-ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN : . 2 . ) Churubusco .

Descripeion de la mercaderfa {Goods description)
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales (General Crata)

: Pieza Colada - - . Peso Eshesor . Ancho
. (Piece) | {Heat} (Weight} (Thickness} ) - {(width) 3
i . . - ko Ib mm in mm in
R 3A135652CN100 4805729004 8730 14837 '0.910 0.0358 ’a15.00 36.02 . .
3A135652CN1T01 4805729004 6810 15013 0.910 $.0358 - 91500 3802 | - -0 . - B
 Pieza o Colada - T o No. Parte "~ . R o Descripcidn -~ ' . . Norma de Calidad / Grado ! Subnorma -
A{Pisce) . } " {Heat) C - {Part) - ‘ : " {Dascription) . . (Quality Norm / Grade / Sub-Norm}
3AT35652CN100 4805729004 RF_R1008_20X3 . . . ROLLO FRIO RECOCIDG TENSONIVELADO . TER/A 1008 CS TIPO BIGAB (V 2006 REV 1) -
3A135652CN101 4805729004 b RFR1008_20X3 T ROLLO FRIO RECOCIDC TENSONIVELADO ) TER/A 1008 CS TIPC B/GAB (V 2006 REV 1)

Propiedades mecanicas Iongiludinales {Longltudinal mechanlcal properties)

i’ieza " Colada e ‘Tenslén !
{Piece) : {Heat) . A {Steel Strass)
. %Elangacion RC(YP} # RT(TS) 2 '
T {%Elongation} MPA {KSI) MPA {KS1)

‘ 3A135652CN100 | 4805729004 3 208 7 {30.1} 363 /{62.7) : . ’ SR o - Co- X

: { 3A1356520M101% | 4805729004 38 2087(30.1) | 363/(52.7) - : . ’ : . ’
\ -
1. RC (YP: Resistencia a la cadencia {Yield Point} : 2. RT (TSY: Resistencia a la tension (Tension Strencht) 3. TT (TT¥: Tratemiento Termico (Termical Treatmenty B 4. HRBW: Rockwall B Identador da WG

Uﬁservacmr_les (Commepls): Firma (Signature]

. . ) ’ . . ; ”
mr— — : s py — y - - ' 3 M‘i

Certificamos qua el materal aquy descrito ha sido inspecclanado y ensay'ado por p autorizado e det &rea de manufactura con lad en won [a narma arriba descrita. Propiedades Mecédnicas

bajo las-nornas ASTM A370, ES, E18, ES17, E64G, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segl.':n reguerimiiento y pesc de capa bajo ASTM 90. Analisis Quimica bajo la norma ASTM E 41571019/ A 751. We cartify that the material described has been i ;
testad and inspected by authorized p I ind from the facturing d t with sati y results in with requirements of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, EB, E18, E517; E646, Ing. Antonia Man
EN‘10002. E23, 48 7 224% a5 raguerirad and maung weight with ASTM A9D. Ghamlcal Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751 ° . i . Temiurn Labs
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EN102043.1-150 10474318 GERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL .

.‘ " . ‘ ' Fecha'de emisién (Date of issue)
e - o Tz ~ U I J

: R.F.C. TME-840710-TR4 ',
: Av. Universidad Np. 992, Colonia Cuauhtémos, San Nicolas de los Garza, N.L. N® (Bocument number)
; Cédlgo Pastal 66450 Teléfono: +52(81)8328-8500 TX237315 ) : 000000 2 3 4 4 8 6

Ensayos de Calidad del Acero {5teel Quality)

Pieza .- Colada Dureza
(Piece} . {Heat) {Hardness) '
B ‘ (HRBW) 4 i
. [ 3A135652CN100 | 4805729004 - . 45
| 3A135652CN101 | 4805729004 45

v Calidad del Acero - Anélisis Quitnice (%) (Steel Qualitﬁ - Heat Analysis {%})

) Colada - & | _Mn P s Si Al v Ti Gr Ni Mo | B cu Ch
{Heat) o ) .
4805729004 0.100 0.400 0018 £.009 ¢.030 0.041 £.001 8.001 0.020 3.010 4.004 0.0002 0.005 0.001 R T
o - . . . ! . . 3 @
| . §
e -
i
f
. .
i
- N {
b !
- 1. RC [YP): Resistencia a.la cedencia (Yield Puintl 2. RT (TS} Resistencia a la tensién {Tension Strenaht] ) 3. TF 4TTY Tratamiento Termleo (Termical Treatment) 4. HREW: Rockwell B Identeder de WG : ‘
Obsenvaciones (Comments): . o . . ' _ . - ’ ~ Firma (Signature) ;
. ’ !

Certificamos que e material aquy  descrito ha sido inspeccionado y ansayada por personal i diente del drea de w8 con restitados satisfactorios en cancordancia con la norma amiba descrita. Propiedades Mecanicas

bajo las normias ASTM A370, E8, E18, E517, E64E EN-10002, E23, JIS Z 2241 seg(n requerimiente y peso de capa bajo ASTM 80. . Andlisis Quimico bajo 14 norma ASTM E 415710197 A 751. We certify that the material described has besn . \
tested and insp d by authorized indspendent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements of the abova specification. Mechanical Properties as ASTM ASTD E8, E18, £517, EG46,

EN-10002, £23, JIS Z 2241 as reguerired and coating weight with ASTM A90. Cliemical Analysis as ASTM E 4157 1019J A 751. . . .

ing. Antonic Mani’

Temium Labs
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