EN1020431-150 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

; . o ' Fecha de emisién (Date ofissus}  ~
: 7' TERNIUM MEXICO, S.A. DE GV : - (DMA)  16/02/2014 “II|||I ml[

R.F.C. TME-840710-TR4

1 . .
Av, Universidad No. 892, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de fos Garza, N.L. B N° {Document number)
i 7 Cadigo Postal 66450 Teldfono: +52(81)332-8500 - TX238411 ‘ - 0000002355677
Codigo clienl;e {Customer 10) . . 0 " ] Pedido No. {(Sales Order) ‘I Orden de comypra (Purchase order)
N HO30232500 . ' -~ ’ . . 0101044976 17370
Cliente (Customer) Remision (Detivery) | Medio de transporte (Méans of transport)
i PLESA ANAHUAC Y CIAS. 8.A . DE GV, : Qac0000235577 CAMION ;
! Direccién {Address) . Piezas Totales (Total pieces) “ Punto de despache {Delivery plant).
! AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN : . 1 . ' Churubusca
i 7 E
Descripeién de la mercadan’a {Goads description)
ROLLO FRIO RECOCIDO :
Datos Generales {General Data) ’
» Plaza Colada . . Pest . . Espesor : Ancho
) (Piepe) : (Heat) - (Weight) (Thickness) To (Width) . . . ’ . ' E
: c . - kg o b.| . . mm ip |~ mm “in : . ] _
3A144575CT100 370178011 7040 15521 3.040 . 01197 915,00 36.02 ‘ ‘
Piaza “Colada _ No Parte Deseripoién : E et "+ Narma de Calidad / Grada / Subnerma
(Piece) - {Heat) . ) <. {Par). . {Description) . . (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
3A144575CT100 | - - 370178011 ROLLO FRID RECOCIDC ' . SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/
| -
Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) {Steel Quality - Heat Analysis (%)) . -
Colada | . © Mn P | s si Al v Ti cr NI Mo Cu cb
I L - '
i (Heaty ;" - - :
i 370178011 0.050 0.199 4.008 G017 0.009 0.045 0.001 0.001 0.021 0.015 4.002 4.037 0.002
| L
i
3
1. RC (¥PY. Reslstencia a la sedencia (¥lald Point 2. RT {TS): Resistencia a la tensién {Tension Strenaht) 3. TT (TT Tratamiento Termico (Fermical Treatment) 4. HREW!: Rockwall B ldentador da WC
B _Obsemiénes_ {.Comme'nls): . ' . ’ i . Finma {Signatura}
; . Certificamas que el material aquidesciilo ha sido inspecsionado y ensayado por f izado ind i del drea de Stura con resultados satisfaclorios en concordancia con [a norma ariba it Propiedades M
R bajo las normas ASTM A370, E8, £18, 517, E646, EN-10002, E23, JIZ S 2241" Se g0l reguerimienta'y pest de capa bajo ABTM 80, Andlisis Quimico bafo T niomna ASTI E'416 1 T0T8 /5 1d2 We ceriify that the rhaterial described has been . e
. tested and Inspacted by authorized periosal independent from thesmatdf LﬁW’lnq depﬂmﬂem\mth satisfaclory results in accordanca with requirements of thieabove spacll‘cannn ,Mecimcw narlies as ASTM A370, £8, E18, £517, EG46, - o A
i B - Ternium Labs

" EN:-10002, £23, JIS Z 2241 25 requerired and cpating wetghi with ASTM ASG. Chemicat Analysis as ASTM E415/ 1019/ A 751.

. ,Page1of1




