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) TERNIUM MEXICO, $.A, DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4 - -

CERTIFICADOQ DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

LSOO R

Fecha de emisién {Dale of lssus)

(DMA) --25/02/2014

ORIGINAL

Av, Ur_'tiversidad No. 892, Colonia C'u.-;uhtémoc, San Nlcelas de los Garza, N.L. . : ’ ! N* (Dacurment numbar) . ,
Cédigo Postal 66450 Taléfono: +52(51)8328-8500 TX245142 0000002422 6 8
* . 1
Cédigo cliente {Customer 1D} Pedido No. {Sales Qrder) Qrden de compra (Purchasa order) . . '
HE00232500 : - 0101044976 .| 17370 :
. ) i} ) Y L i)
Cliente (Custdmer,‘p, Remisién (Delivery) Madio de transporte {Means of ransport)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA.DEC.V. CAMION

000000242268

Direcclén {Address)

Plezas Totales (Total pieces}

Punto de despacho {Delivery plant)

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-Q - TULTITLAN 2 Churubuscae
Descripcion de la mercader’a (Gonds description)
ROLLO FRIO RECOCIDO
Datos Generales {General Data)}
i .
L
i Pieza Colada - ~ Peso Espesor Ancho .
{Piece)-" _{Heat) ) (Weight) (Thickness! (Width) 4
‘ i : - kg b _mm . im | mm < .--in o
- 3A149838CT201 1410189812 7490 16513 3.040 01197 1220.00 48.03 Py -
: 3A149838CT202 1410189012 6600 14551 3.040 01197 1220.00 48.03
" Pieza, Celads’ " No. Parte R icimes | Desoripaldn e jorma e Calidad 7 Grado|
© {Piace) {Heat)’ (Part) - Y wrincg) (Description) L Quality Norm /.G
3A149838CT201 1410189012 ROLLC FRIO RECOCIDO SAE J403/1008 (Vv 2001 REV 1)/ |
3A149838CT202 1410189012 ROLLC FRIO RECOCIDO - SAE J403/1008 {V 2001 REV 1)/
Calidac del Agero - Analisis Quitnico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))
Colada c M P 5 Si Al v TH cr u1] Mo Cu Cb
{Heat}’ _ . .
{ 1410189042 0053 .1 0162 0.008 0.003 0.024 0:025 0.001 ¢.000 . 0.010 0013 0.000 U.DOT_ 0.000
L 1. RC {YP): Resistencia a'la sedancia (Yieid Pointt i 2 _RT(TS% F.!eslstncia i; la tenslém Teasion Strenaht} 3TT rrn Tratemienta Tér;nioo AT errﬁical Treatmentl _4. HRBW: Rockwell B Identador de Wd \
; " Observaciones (Commenls): ! el B Firma (Signature)
’
Certficamos que =] matesial aqui desciite ha side inspeccionado y ensayado por ] izado pendi del'_:érea de con resultados satisfactorios en concordancia con la porma arfika descrita. Prapiedades Mecznicas ~ ~ ‘

- bajo {as formas ASTM A370, E8, E18, E517; E648, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segdn rsquer.‘miemp'y paso de capa‘béju:mM-ﬂﬂ:-Aﬁ.;?Ms Quiirica baujo la norma ASTM E415 § 1018/ AFTE 1 We cerlify that J
tested 'arllj inspected by authorized personal independent from the fnarifactinhg depantiiantwith édtistaciory resulls irvaesordahce with raguirestiants of the above spacification. Meachanical Brpastios as ASEM AR5

comrRA L
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“ing. Antoni'Madr
Ternium Labs

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with AS3i1 AS0. Chernical Analysis as ASTM E415/1079/ A ?F:‘i.
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