EN10204 3.1-180 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

) Termum

Fecha de emisian {Date of Issue) i
TERNIUM MEXICO, 'SA DEC.V . (DMA) 19/03/2014
RF.C. TME-B40710-TR4 - R
Av. Universided No. 892, Colonia Cuauhtémoc. San Nlco[és de los Garza, N.L. N° (Document number)

TX260043

Cédigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8328-6500

OO0 O A

000000256386

GRIGINAL

Codigo cliente {Customer ID}
H000232500

Pedido No. (Sales Qrder)
0101062016 . 17605

Qrden de compra (Purchase order)

Cliente {Custorner)

PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA.DECV.

" Remisién {Defivery)

000000256396

Medic de transporte (Means of transport)
CAMION

Direcclén (Address)

Plezas Totales (Total pisces)

Punto de despacha {Delivery plant)

AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS §68-O - TULTITLAN N 1 Churubuseo

Descripcion de la

ROLLO FRIO RECOCIDO

ia {Goods d iption}

Datos Generales {General Data}

 'Pieza Colada ' Peso Espesor . Ancho &
{Piece) (Heat) {(Waight) (Thickness) - {Width) .
- -~ kg [ mm_ . in mm- . in
2A107208CT100 1402160750 9308 20521 1.900 0.0748 1220.00 43.03
Pieza LT Colada’ No. Parte Déscr]pcién Nori'na de Calidad / Grado / Subnorma
{Piece)} {Heat} (Part) (Description) {Quality Norm / Grade / Sub-Norm}
: 2A107208CT100 1402160750 ROLLO FRIC RECOCIDO SAE J403/1008 (V 2001 REV 1¥
: :
; Calidad del Acero - Analisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))
Calada G- Mn P s si Al v Ti - cr Ni Mo cu [ )
(Heat} . . . . _
_ 1402160750 0,085 0374 0.004 0,002 0.014 $.032 0.002 0400 0.013 4018 0.002 0.037 0.008 : T -

1, RG (YPY: Resistencia a la'tedencla (Yield Polnty 2. RT {TS¥: Resistencia a la tenslén (Tenslon Strencht) 3. TT {TT¥: Tratarmiento Termica (Termical Traatmant} 4. HRBW: Rockwsll B ldantador de WC

QObsarvaciones {Comments}):

Flrma {Signature}

- 4
- Ve
Certlficamos que af material aqur descrito ha sido inspeccionado y ensayado por p autorizado | iente dei drea de Ira con isf: ins en concordancia can fa norma arriba descrita. Propiedades Mecéinicas
bajo #3 normas ASTM A370, E8, E18, E517, £846, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento v peso da capa bajo ASTM 90. Anatisis Quimica bajo la porma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We certify that the material described has been
tested and inspected by autharized persenal independent from the manufzcturi t with satisfactory results in e with requi ts of the hove specification. Meshanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, EE48,

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM ASD. Chemical Analysis as ASTM E415/1019/ A 751,

Ing. Antonio Manf
Ternium Labs
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