TERNIUM MEXICO, 5.A. DEC.V
R.F.C. TME-840710-TR4

Codigo Postal 66450 Teléfono: +62{81)5328-8500

H Av. Universidad No. 892, Calonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L.

EN10204 3.1 - 1SO 10474 3.1B

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

OO O O

Fecha de emisiéﬁ {Date of issue)

{DMA) 19/03/2014

N° (Document number)

TX260343 -

ORIGINAL

0 0o000C025¢67 00

Codlgo cliente {Customer (D)
HOB0232500

Pedido No. (Sales Order}
01031008289 |

Orden de compra {Purchase order)
16951 .

- Cllente {Customer)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. 5.A. DEC.V.

i

Remision (Deiivery)
000000256700

Madio de transporte (Means of transport)

CAMION.

Dlrecclén {Address) .

Piezas Totales (Total pieces)
1

Punto de despacho {Delivary plant)
Guerrero

"AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN

Descripcién de la mercaderia (Goods description)
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADC

Datos Generales {(General Data)

) Pieza Golada: Peso Espssor Ancho
{Piece) {Heat) (Weight) (Thicﬁness} _{Widti)
kg b mm in mm___ . _in
IA125765GN100 1312992012 7450 16424 0.610 0.02490 - 891500 36.02
, = - - -
Piaza : Colada ,\ No. Parte Descripcién - Norma de Calidad } Grada / Subnorma
({Piaca) (Heat} (Part) {Description) {Qualkty Norm { Grade { Sub-Norm}
. s : : )
3A1 23?65@N100 1312592012 RFR1008_24X3 ROLLO FRIOQ RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1)
" Propiedades imecénicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)
Pieza - Colada Tension . .
{Piece} T {Heat) {Steel Stress) _
. . . %Elangacion _RC[YP) 1 RT(TS) 2 .
: {%Elongatien) MPA [KSI} MPA {K51} -
; : - . - 1 .
i . | SA123765GN100 ! 1312992012 35 227 1 {32.9) 350/{50.8} '

3. TT (0T Tratamiento Termico (Termical Treatment)

“ 1. RCIYP): Resistencia & la cedencia (Yiald Point} 2. RT (TSY: Resistencia a la tensién (Tension Strenoht}

4. HREW: Rockwell B Identador de WG

‘ QObservacicnes (Comma}nls}:

Firma (Signature}

Certificamos qua el material aqui’ descrito ha sido inspeccionado y ensayalo por parsonal autedzado independiente del drea de manufactura con resultados salisfacterics en concordandia ¢on |a norma aniba descrita. Propledades Mecénicas.
bajo las normas ASTM A370, B8, E18, E517, £648, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento y paso da capa bajo ASTM 90. Andiisis Quimico bajo fa norma ASTM E 415/ 1018 / A 751, We cenlify that the material described has been
tested and inspected by personal dent from the manufactuiing deparlmént with satisfactory resulls in accerdance with regquirements of the above . Mechanical Properties as ASTM A370, E3, E18, E517, E646,
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as AST_M E 41571019/ A 751, '

ng. Antenio Mani’
Ternium Labs
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EN102043.1-150 1047438 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

. &1 Do )
‘ Tern I um H "Fecha de emisién {Date of issue} -~ . .
| o oGz LR R

" R.F.C. TME-840710-TR4
Av. Universidad Ne. 292, Colonia Cuavhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L.

N° (Crocument number)

Codiga Postal 66450 Teléfono: +52{81)8329-8500 . TX260343 . D0 0 0.0 0256 70 0
Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality) -
| Pieza . - Colada . Dureza 7 '
(Piece) ) (Heat} (Hardness)
{HREW) 4 ‘
[ 3A123765GN100 | 1312092012 44
Calidad del Acero - Andlisis Quinico (%)} (Steel Quality - Heat Analysis (%))
" Colada c Mn P s sl Al v T Cr Ni Mo B cu ok .
(Heat) . ) i
1312982012 0.089 0.311 G011 0.006 0.010 0.034 0.002 0.000 {.008 £.021 .00 D.0001 £.008 £.600
-
~
s -

2. RT (T5): Resistenciz 2 la tension (Tension Strenaht) 3. TT (TTY: Tratamiento Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwall B ldentador de WG

.1. RE ¥PY: Resistencia a la cedengia (Yield Point

Firma (Signature)

\ - — e

Certificamos que el material aquf descrite ha side Inspeccionado y snsayado por personal autorizade de! area de 1: con resultados satisfactarios en concordancia con la norma ariba descrita, Propiedades Mecénicas

bajo [as normas ASTM A370, EB, E18, ES17, EG46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segln requerimiento y pese de capa bajo ASTM 90. Analisis Quimico bajo a norma ASTM E 4157 1019/ A 751. We cerlify that the malerial described Hias been . S
l-independent fram the manufacturing department with satisfaclory results in accordance with requirements of the above specification. Mechanical Properties as' ASTM A370, E8, E18, E517, E646, Ing._Anlomo Mani
Temium Lahs

Observaciones (Comments}):

tested and insp d by authorized |
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A90, Chemical Analysis as ASTM E 41571019/ A 751,
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