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CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE : . ORIGINAL

A

EN10204 2.1 - 150 10474 3.1B

Fecha de emislén (Date of ssue)

! TERNIUM MEXICO, 5.A. DE C.V : . {DMA) 280372014

P R.F.C. TME-B40716-TR4 ) IS '

. Av.Universidad No. 882, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolds da los Garza, N.L. N° (Documént number) .

; ‘Cédigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 TX268528 ¢ 00 0O00 2647 97

Cédigo cllénte {Customer 1D)

X . Pedido No; (Sales Order) Qrden de compra {Purchase grder)
N +000232500 . ‘ ' 5 '

@101062016 o : 17605 .

Metio de transporte {Maans of transpert)
CAMION

Remistén {Delivery)

"Cliente (Customer) . . B
' 000000264797

i . PLESAANAHUACY CIAS.S.A.DEC.V.

Punto de despacho {Delivery plant}

Direccitn {Address) Piezas Totales {Tatat pieces)

: - AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN - ’ 2 Churubusco
Descripeién de la mercaderia {Goods description)
] " ROLLO FRIO RECOCIDO 'J
. " Datos Generales (General Data) -
i3 F
Pieza . . GColada - ‘Peso Espesor . Angho- N * 7
{Piece) . (Heat) {Weight) (Thickness) - . (Widthy . - .
R ) L I K - . - b mm In mm in . -
2A106553CT100 1402267890 8590 14330 2.660 0.1047 122000 48.03
2A108553CT10% . - 1402267890 6720 14815 2.86D 0.1047 1220.00 48.03 . ) : : |
o
i ! B
Pieza Colada . No. Parte ’ N Descripeitn Norma de Calidad / Grade / Subnorma
!fiece) {Heat) T (Part) : ) - (Des_briptipn) {Quality Norm { Gradg / Sub-Nerm)
2A106553CT100 © 1402267890 . - . ROLLO FRIO RECQCIDO SAE J403/1008 (Vv 2001 REV 1 -
2A106553CT107 1402267630 . ROLLO FRIO RECOCIDO SAE J403/1008 {v 2001 REV 1)
Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis {%})
' " Golada ¢ Mn 5| = CHEE v | e Ni Mo Cu b ' s
! A (Heaty :

i 1'402_26789(] 0.056 0.328 0.003 0.002 0,020 0.024 4.0 £.000 0,009 0.620 0.003 0.039 0.¢00

1. RG (YPi: Resistencia a 'a cedencia (Yield Sointy 2. RT {TS); Resistencia a la tangTon (Tension Streaaht) 3. TT (TTY: Tratamiento Termica (Tarmical Treatrmentl 4. HRBW: Rockwell B Identador'de'wc:

Observaciones (Comments): : & _ _ ‘ ‘ ) : Firma {Signature) :

Certificamos que el material aquy descrito ha sfde nspeccdonado y do por personal autorizado independiente del érea de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia con la norma ariba descrita. Propiedades Mecénicas
bajo Yas normas ASTM A370, E8, E18. E517. E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segiin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimice bajo la norma ASTM E 415/ 1019 f A 751. We cerlify that the materia! described has been
testad and inspecied by authorized persongl independent from the manufacturing department with satistactory results in accordancae with requirements of the above specificatian. Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18,E517, E646,

- EN-10002, EZ3, JIE_22241 as requerired and coating weight with ASTM A20. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751. .

ng. Antonic Manr
Ternium Labs
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