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TERNIUM MEXICO, 5.A. DEC.V

R.F.C, TME-840710-TR4

Av. Universidad Ne. 392, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L.

Cpdigo Postal 66460 Teléfono: +52({81}8329-8500

EN10204 3.1 - 180 10474 3.1B

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

ASKIRRE AR ARTAIRIAR

Fecha de emisidn {Date of Issue)

- (DMA)  31/03/2014

N* {Document numbar)

TX272791

ORIGINAL

0000002682506

Codlgo clients {Custorner 1D}

Pedldo No. {Sales Qrder)

Orden de compra {Furchase order)

HO00232500 0101022208 16683 :
Cllente {Customer) Remisién (Pelivery) Medio de te (M of port} -
0000300268506 CAMION

PLESA ANAHUAC Y CIAS. 3.A. DEC.V.

Direcclén {(Addrass)

AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN,

Plezas Taotales (Total pieces)
1

Punta de despacho (Delivary plant)
Churubuses

s fpcién de la

jeria {Goods descripti:

)

ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales {General Data) .

Pieza Colada Peso Espesor - " Ancho ]
{Piece) {Heat} (Weight) {Thickness} {Width)
i kg b mm in mm - in .
3A135654CN102 4805742004 - 6415 14143 0.910 0.0358 915.00 36.02
Pieza Cotada -~ Nao, Parte Descripcién Non-ng de Calidad / Grado / Subnorma
{Piece) {Heat) {Part) {Description) {Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
3A135654CN102 4805742004 RFR1G08_20X3 ROLLO FRIO RECOGIDO TENSONIVELADO  ~ TER/A 1008 G5 TIPO BIGAB (V 2006 REV 1)
Propiedades mecénicas longitudinales (Longitudinat mechanical properties)
B Pieza Colada Tensién %
{Piece) {Heat) . {Steel Stress}
. %Elongacion RC (YP}1 RT(T8) 2
. {%Elongation} MPA (KS1} MPA {KSI) 4
[ 3a135654CN102 | 4805742004 35 242/(35.1) | 3561(51.6)

1. RC {YPY Résistencia a fa cedencia (Yiald Polnt) 2. KT (TSk Resistericia a la tensién {Tension Strenaht) B 3. TT (TT): Tratamlento Termico (Termical Treatment!

4. HRBW: Rockwell B Idantader de WG

Observaciones (Comments):

Firma (Sianature)

: ’)ofw’

Certifisamos que el matarial aqui descrito ha side Inspectionade y ensayado par persanal i indep ndiente del drea da if: con resultados satisfacteries en concordancia con la norma amiba descrita, Propiedades Mecanicas
baja las nermas ASTM A370, E8, E18, E517, EG46. EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimiento y peso de cepa bajo ASTM 90, Analisis Quimica bajo la norma ASTM E415/1018/ A 761, We cartify that the material describad has been
tested and inspected hy authorized personal independent from the wing dep with sati y results in accordance with requirements of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, B8, E18, £517, 645,

Ing. Antonio Mantd
Ternium Labs

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A80, Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1018/ A 751,
i —

Page1of2



ORIGINAL

EN102043.1-150 10474348 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE
.‘ : erniu m: Fecha de emisién (Date of issue)
TERNIUM MEXICO, 8.A.DE C.V {DMA) 31/03/2014
R.F.C. TME-840710-TR4 ; n
Av. \Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L. N° {Document number) ]
Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 ’ . TX272791 00000026 8506
. +
Ensayos de Calidad del Acero {Steel Quality)
Pieza " Colada Dureza
{Piece) (Heat} {Hardness)
{HRBW) 4
[ 3A135654CN162 | 4805742004 5
N
" Calidad del Acero - Andlisis Quimico {%)} (Steel Quality - Heat Analysis (%))
Colada ¢ Mn P s si Al v Ti cr Ni Mo e Cu Co
{Heat) .
4805742004 0.100 0.380 0.016 0008 | 0.020 0.037 - 0.001 0.001 0.010 0.014 0.002 0.0001 0.001 0.001

2. RT (TS': Rasistencia a !a tansién (Tension Strenaht! 3, TT{TTL Tratamiento Termica (Termical Treatmenti 4. HRBW: Rockwall B Identador de WC

1. RC {YPY¥: Resistencia a la cedencia (Yield Point)
Flrma {Signature)

. ' 4
‘Certificamos que el material aqus’ descrito ha sida inspeccionado y ensayatfo por personal autorizado independiente del area de manutactura con resultados satisfactorios en concordandia ¢on fa norma arriba descrita. Prapledades Mecénicas

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seglin requerimienio y peso de capa biajo ASTM 80. Andlisis Quimica bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751, We certify that the matenial dascribed has been
dapartmant with satisfactory resuits in accordance with requirements of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, EB, E18, E517, EG46,

Observaciones {Comments):

-Ing. Antonio Man(
Temium Labs

! tested and inspected by authorized personal independent frem the

EN-100062, E23, JIS Z 2241 as requerired and cbating waight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1018/ A 751,
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