EN102043.1-180 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE : . ORIGINAL

i ‘ Te rnlum : Fecha de emisidn (Date of issua)
| Eommm s own S {0 AR

! R.F.C. TME-849710-TR4 )
Av, Universidad No. 892, Colonia Cuashtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L. N° (Decument number) .

Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8320-8500 TX272790 0D 0O0OOO0OOQO2 6 8507
. N . .
Cédige cliente {Custamer 1D) Peadido No. {Sales Order) ' Orden de cempra {Purchase order)
N +000232500 ) 0101062018 . 17605.
Cliente (Customer} : . - "] Remlsién (Defivery) s Medio de transpeorte {Means of transport)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. 5.A. DECV. ’ 000000268507 CAMION
Direccién {(Address) ! Plezas Totales {Total pieces) Funto de despacho {Delivary plant)
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN 3 - Churubusco
Descripcion de la mercadenia (Goods descriptlion)
ROLLO FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO
Datos Generales (General Data)
.
Pieza . Colada - Peso Espesor - Ancho | ) .
{Piece} L {Heat) . (Weight) ’ } {Thickness} {Width)
- . kg b mm__ in _mm in .
1A008478CN100 1410363012 - 72T00 16026 1.520 0.0598 915.00 36.02
1A010813CN100 1313382012 7230 15939 1.210 0.0476 815.00 . 36.02
1A010660CN100 1430038012 7480 16491 1.210 0.0476 915.00 36.02
¥
Pieza .. Colada ' No. Parte i - " Descripcién . . . Norma de Galidad / Grado / Subnorma
{Piece} © {Heat} (Part) : . - {Description} {Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
1ADOE478CN100 . 1410363012 ROLLO FRIQ RECOCIDG TENSONIVELADG TER/A 100B CS TIPO B/GAB (v 2006 REV 1)
1AD10613CN100 1313392012 - . . ROLLO FRIC RECOGIDO TENSONIVELADD TER/A 1008 CS TIPO BIGAB (V 2008 REV 1)
1AD10660CN100 1430038012 . ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO ) TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (v 2006 REV 1)
- . :
Propiedades mecanicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties) ’
| Pieza ) Colada Tensién
i ’ (Piece) (Heat) (Steel Stress)
| %Elongacion RC {YP) 1 RT{T8)2 '
1 {%Etongation) MPA {KSI) MPA (KSI) -
! +AD08478CN100 .1410353012 42 163/ {23.6) 296/ (43.0)
i ’ 1A010613CN100 1313382012 M 176/ {25.5) 319/(46.2
: 1A010660CN100 1430038012 36 194 7 {28.1) 336/ (48.8)
B 1. RC (YPY: Resistencia a la cedencla rYieI(-j Paint) 2. RT (T5k Resistencia a [a tensién (Tension Stranahty 3. TT (TT¥: Tratamiento Temnico {Termi¢al Treatment) 4. HRBW: Reckwell B [dentader de WCI
y Observaciones (Comments): ~ ) Firma ‘(Siqnature)

Vo

Ing. Antanio Mani®

Cartifisamos que el material aqur descrito ha sido inspeccionado y snsayado por personal autorizado indspendiants del drea de manufactura coh resultados satisfactorics en concordancia con la norma amiba descrita, Propiedades Mecdnicas
bajo las normas ASTM AS70, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento y peso <e capa bajo ASTM 0. Analisis Quimico bajo la norma ASTM E 415/ 1018/ A 751, Wa certify that the malerlal describad has been
tested and inspected by authorized personal independent ffom the manufacturing department with satiefactory resuits in accordanca with requirements of the above specification. Mechanlca! Properties as ASTM A370, EB, E18,E517, £646,

EN-10002, EZ3. JIS Z 2_241 as requerired and coating weight with ASTM ASD. Chemical Analysis as ASTM E 415 {3019/ A TS, Temlum Labs M
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EN10204 3.4 18010474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

. ‘I ‘ Facha de amisién (Date of issue)
s o e - i iz ARG AR TAREA

ORIGINAL

Ty

R.F.C. TME-840710-TR4
Av, Universidad No. 992, Colonia Guauhtémac, Sen Nicolds de los Garza, N.L. N® {Document number)
Codigo Postat 66450 Teléfono; +52(81)8320-8500 - ‘ TX272790 0000002685207
. N : .
Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)
Pieza . Colada w Dureza - ’ K
(Place)} " (Heat) (Hardness) NN
(HREBW) 4 : .
1A008478CN100 1410363012 - 40
1A010613CN100 1313392012 39
1A010660CN100 1430038012 49
Calidad del Acero - Anélisis Quimico {%)} (Steel Quality - Heat Analysis (%)) -
Colada . c Mn P s Si Al . T Cr Ni Mo B Cu Ch
(Heat) . ) . -
1313392012 0.085 0.346 0.008 0.001 0.015 0.040 0.001 .01 ¢.010 8012 ¢.001 0.0001 .009 0.000
1416363012 0.057 0.180 0.007 0.005 0.012 0.044 0,001 .00 4.006 4.010 0.001 0.0001 $.008 .000
1430038012 $.080 0.232 0.010 0.003 0.015 0.033 0,002 £.001 0.011 0.026 0.001 0,0000 4.008 3.000
' ’
. i
1. RC {¥P): Resistenca a la cedencia Yield Point) 2, RT [TS): Resistancia a la tensién (Tension Strenohty 3. TT (TTY: Tratamiento Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identader de WC

Observaciones (Commants):

Firma (Signature)

Certificamos que el material aqui descrito ha sido Inspeccionade y ensayado por p izado iente det Area da manufactura cor resultados satisfactorics an concerdancia con la norma arriba descrita. Propladades Mecanlcas
bajo las normas ASTM A374, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 80. Analisis Quimice bajo la norma ASTM E 41511019 1 A 751, We certify that the material described has been
testad and inspected by authorized personal independent from the manufacturing deparimant with sali y resuits in with requirements of the above specll Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, E646,

: WW’

Ing. Antonio Mani’
Temium Labs

EN-10602, E23, JIS Z 2241 as requerirad and coating weight with ASTM ASE, Chemical Analysis as ASTM E 41571019/ A 751
— —— ——
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