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EN10204 3.1 - 130 10474 318 CERTIFICADO RE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ’ ORIGINAL
d ) Ny Fecha de emision (Date of issue)
TERNIUM MEXICO, $.A. DE C.V . . o i - (DMA) 25/04/2014 .
R.F.C. TME-B40710-TR4 . . .
Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémec, San Nicolds de los Garza, N.L. N (Document number)
Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 TX285766 ) ' 0 o 000 g 2 9 g 65 0 0
Cadigo cliente (Customer ID) . A . . Pedido No, (Sales Order) ‘ . . Orden de compra {Purchase order)
. HO0OZ32500 B ' 01062018 . ' ’ 17605,
Cllente (Customer} ’ Remision (Dealivery) : . Medio de transpoite (Means of transport)
PLESA ANAHUAC Y .CIAS. S A.DECV. . - 000000290600 CAMION
Direccian {Address) ’ ) ) Plezas Totales (Tuta! plecas) . Punte de despacho (Delivery plant) °
AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0O - TULTITLAN - MEXICO « Mexu:o 1 Pesqueria ’
! Descripcién de la mercaderia {Goods dsscription) - - ) i
~ ROLLG FRIO REC_OCIDO TENSONIVELADO_ . ’
Datos Gen_erales {General Data} ’ .
Pieza |  Colada - . Peso . Espesar Ancho
(Piace) ’ (Heat) - ’ (Weiht) (Thickness} : - {width)
. R } kg b i mm in | mm in
1A010562PN100 1420275092 7245 15472 1.21¢ 0.0476 915.00 36.02
Pieza = |. - Colada . No.Pare : Descriptién - ’ ) ' Norma de Calidad / Grade / Subnorma
(Piaca) .. . (Hest) ) (Part) o a . (Descriplion) - . * {Quality Narm / Grade / Sub-Norm)
1A010562PN100 - .- 1420276012 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO ' TER/A ‘iDDé CS TIPQ B/GAB (Vv 2006 REV 1)
Propiedades mecénicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties) ' / ' R ’
Pieza . - Colada - Tensién - -
(Piece) - .. (Heat), . R _{Steel Stress) - -
s . ‘ %Elongacion RC(YP)1 ,| -RT(TS)2 . . .
e : . T AR (%Etongation} | . MPA {KS) MPA (KSI) ) . : ) - T .
["1A010562PN10D | - 1420276012 45 | 168/(244) | 312/@s3)-| - - ,
T - ROTEGEISH PLANTA PE ZCQUERIA
1. RC IYPY: Resistencia a la cedendia (vield Painl 2. RT {T5): Resistencia 4 Ia tensién {Tension Stranaht) - '3, TT(TT}: Tratamienta Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Roclwell 2 Idsntador de WG

Observaciones (Commants): Firma (STgnalure)
. i

Certificamos que el malerial aqui descrilo ha sido inspeccionado y enaayado por personal autorizado independiente del Area de manufactura conresultados satisfactorios en concordancia cen la norma arfba descrita. Propiedades Mecanicas . . .

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS 7 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimico bajo la norma ASTM E 415 / 1019 { A 751. We certify that the material described has been
tested and inspected by authorized parsonal independent from the mantifacturing department with satisfactory resuls in accordance with requiremenits of the above specifieation. Mechanical Properties as ASTM ASTD E8, E18, E517, ES4G
‘EN-10002, E23, JIS 22241 as requerirsd and coating weight with ASTM AS0, Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751, . Ternium Labs

tng. Antanio Mani®
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EN102043.1- 18010474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE.. . ORIGINAL

4 B ko 7 Fecha de emisién (Date of issue)
T s cecy - oy moe HIIIHIIIIIIINIIIIIIIIH!IIH\II||II!III!IIHIIIIII]U!IIII I

R.F.C. TME-840710-TR4

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémac, San Nicelds de los Garza, N.L." . . . N {Document number)
Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329 8500 . . TX205766 . 3 0000 O 0290686 00
Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Pigza - . . ) ) Colada Dureza_

({Piaca) . (Heat} (Hardress)

!
{HRBW) 4 . .
[[1a010562PN100 ] 1420276012 42 _ Co . . ,
-
Calidad del Acero - Anal|5|s Quimico (%) (Steel Quahty Heat Analysns (%))
. Colada c Mn P s ] Al v Tl - er Ni Mo B Cu cb
{Heat) :
1420276012 1 0088 |° 0315 0.008 0.003 3016 0.044 0.002 0.001 0.008 0.019 0.002 0,000 2.011 0.000
e
.
N ¢
. B P
- ~
N . N : ’ o " N
: - - : Sy SOUERIA
N _ : ; PROTEGCISN PLANTA ?Eaﬁmﬁ B
i
) 1. RC [YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point) 2. RT {T5); Resistencia & la tensién (Tension Strencht) 3. TT (TTY: Tratamienta Termico {Termical Treatment) : 4. HRBW: Rockwell 8 Identadar de WC

X Obser_v_a_clo.ne.s {Commaents): . ‘ - , . ' - Firmia (Signature)

. -
r [ 20
Certificamos que el matstial aqur descrito ha sido inspeccionado y ensayado por. personat autorizado independiente del 4rea de menufactura con resultados satisfactorios en concordancia con la norma aniba dascrita. Propiedades Mecénicas

. . bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517. E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 20. Andlisis Quimico bajo la norma ASTM E 41571019 TA 751, We certify that the matarial described has been . i .
. tested and inspected by autherized persnnal indepshdant from tha manufacturing departmant with satisfactory resulls in accordance with requirements of the above specification. Mechanical Praperties as ASTM A370, E8, E18, E517, E64B, . Ing. Antonio Mani

-~ EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating waight with ASTM AS0. Chemical Analysis as ASTM £ 415 /10197 A 751,

Temium Labs
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