5 T i . \ EN10204 3.1 -1SO 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERT[FICATE ) ORIGINAL
“. ' m i err}“ m ' ' . . ’ . . Fecha de emision (Date of issue) -t
1 TERNIUM MEXICO, S.A.DE C.V . . {DMA) 28/05/2014 .
; R.F.C. TME-840710-TR4 - ’ R , .
H Av, Universidad do. 992, Colonia Cuauhtémac, San Nicolas de los Garza N L. ) : N* (Dosument number)

Ccv_d:go‘PostaE 66450 Teléfano: +52(81)8329-8500 ) ’ TX329142 ' ' 0O0DO0OCOCO 3 2028 1 4

" Gédigo cliente (Custemner 1D} R . Pedido No. (Sales Order} - Orden de compra {Purchase ;:lrder)

H000232500 ' } 0101076972 ) 17756
v " Cliente (Custnmer.)‘ - Remlsldn {Delivery) . , Medlo de transporte (Means of transport)

PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE GV, . : 000000320814 ' CAMION

Direcclén (Address) t . ‘ Piazas Totales {Total piaces) ) Punte de despacho (Dellvery plant)

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 86+0 - TULTITLAN - MEXICO - México . ' 2 : ' : Guerrere

Descripeion de la mercaderra {Geoods description)

ROLLO FRIC RECOGIDO TENSONIVELADO

Datos Generales {Genera! Data)
Pieza . Celada”™ ‘Paso . . Espesar B Ancho,
{Piece) B (Heat) {Weight) (Thickness) (Widih)

L : - kg Ib mm i} ~ mm - in ’ ‘ -

3A175607GN100 14810444007 7945 17518 0.780 0.0299 915.00 38.02 ’

3A1T5607GNT01 1410444007 7885 . 17383 0.760 0.0299 915.00 38.02

. Pieza . ' . Colada ’ No. Parte . o B . Descripcion oo Normia de Calidad / Grado / Subnorma
_{Piace) (Heaty = - (Part) g . " (Description) - . - B (Quality Norm /. Grade / Sub-Norm)
3A175607GN100 14110444007 : ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADC . TER/A 1008 CS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1)
3A175607GN101% - 14K10444007 ROLLO FRIO RECQCIDO TENSONIVELADC " TER/A 1008 CS TIPC BISAB {V 2006 REV 1)

Propmdades mecanicas Iongitudlna!es (Longjiudinal mechamcal propemes)

Colada Tensron .
T : : . + .
{Piece}” - o i . (Heab) . (Steel Stress) . . _ N
[ o - - ’ %Elongacion RC (YP) 1 RT{TS)2 : '
RERE X .. {%Elongation) MPA.\ (KSH MPA (KSI)
[ 3a17s607GM100 | 14K10444007 38 210/(30.4) | 339/(49.2) : : ) .
| 3A175607GN101 | 14K10444007 . 38 210/(30.4) | 339/(49.2) oo : : :
i. RC i¥PY: Reslsﬁancla a la cedencia (Yiefd Pairifl 2. RT {TSY; Resistendla & |a tansién (Tension Strenohi) e 3. TT (7T Tratamjento Terrmlco (Termical Treatmént) 4. HRBW: Rotkwell B ldentador de WC
.Ohservaclones (Comments): . ) . _ : . Firma {Signature)
- \ B N } ~ . ) ) ”
Certificarnos que el matertal agui’ descrito ha sido inspeccionado y ensayado por p izada indey iente del area dam ira con resultados satisfactorios en concordancia con la norma arriba desorita, Propisdades Mecénicas .
H bajo tas normas ASTM A370, E8, £18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seglin requerimiento y pesc de capa bajo ASTM 90, Anallsis Quimico bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We certify that the material described has been . c
H tested and insp d by authorized lindependent from the manufacturing department with satisfactory results in accordangs with requirements of the above specmcalton Mechanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, E646, X Ing. Anlomgs Mani
. EN-10002, E23, IS Z 2241 as raquenred and coating weight with ASTM A90. Ghemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ AT751. - . Temium Labs
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EN1020431-150 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

. i : o N Fecha de emision (Date of lssue) -~ '
e e e R N

R.F.C. TME-840T10-TR4 - ‘ \
Av. Universidad No. 992, Goloria Cuauhtémoc, San Nicols de los Garza, N.L. ' N* {Document number} .
Cédigo Postal 66450 Teldfono; +52(81)8329-8500 ) ) TX329142 : . . ‘ 0000003 208 14

Ensayos de Calldad del Acero {Steel Quality)

Pieza . Colada . Dureza
{Piece) {Heat) {Hardness)
{HRBW) 4 }
[ 3at7seczantog | 14K10444007 - 48
[ 3A175607GN101 | 14K10444007 . 48

Calidad del Acero - Anélisis Quimico (%} {Steef Quality - Heat Analysis (%)) .

Colada c Mn P 5 Si Al A T Cr NI Mo 8 Cu o . |,
(Beat) B : : :
[ 14K10444007 0.080 0.320 f.008 0.010 0.008 0.035 0.000 -0.001 0.036 -§.018 4.003 0.0004 0.018 0.008

" 4. HRBW: Rockwell B ldentador de WC

1. RC (¥PY: Resistenciz a la cedencia (Vield Point) 2. RT (TS} Resistencia a la tensidn (Tension Strenaht 3. TT (TTY: Fratamiento Termico (Termical Treatment)

Chbservaciones {Commanis): . - . . i
{ ; ) . ) , Firma (Signature)

Certificamos que el material aqul deserito ha slde inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente def drea de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia con la norma arriba descrita Propicdades Mecénicas

ifl
bajo las nermas ASTM A370, E8, E18, E517, EB46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segln requerimiento y pase de capa bajo ASTM 80, Andlisis Quimica bajo |a norma ASTM E 415 / 1019 1 A 751. We certity that ths material described has been . C -
tested and inspected by authorized personal independent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requsrements of the above specification. Mechanical Proparies as ABTM A370, E8, E18, E517, E646, Ing. Antonio Mani
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and cua!mg weight with ASTM ASD. Chemnical Analy5|s as ASTM E 415 /107197 A 751, Ternlum Labs
. . . . . - - ' . ’ Page 2 of 2




