T@rnium : EN10204 3.1 - 180 10474318~ CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

.TERMUM N EXIC. 5.0 DE GV . Fecha de emisién {Date of issue) _
i oy aoros AL Ll

Ay. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémac, San Nicol4s de los Garza, N.L. N° {Document number) -
Codigo Postal 66450 Teléfono: +562(81)8329-8500 g TX395810
ermium.com 000000381002
Cédigo clienta {Customer ID} ’ Padido No. {Sales Ordar) ' . Orden de cempra {Purchase order)
HO0232500 ) 0191216205~ : 18552
Cliente (Customer} ) Ramisién (Delivary) Medio da transpoﬁe {Means of transport) -
PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA.DECV. . 0000{]0_381002 i LCAMION
Direcclén (Addrass) Plezas Totales (Total pieces) Punto de despacho (Celivery plant)
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN - MEX_ICO - México 2 Guerrero

Descripctén de fa mercaderfa (Goads descriptian)
RCOLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales (Goneral Data)

" Pieza Colada ) Pesa Espesor . Ancho
{Plece) {Heat) ) - {Weight {Thickness} i {Width)
K kg b mn in mm in
* ZA144508GN 100 1407181050 8915 186854 1.520 0.0598 1220.00 48.03 .
2A144508GN101 1407181050 . 9285 20426 1.520 0.0598 1220.00 48,03
Pieza . Colada : . No.Parte o Descripcién ) Nerma de Calidad / Grado / Subnorma
© {Plece) - {Heat) . {Part) {Description) : ) {Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2A144508GN100 1407181050 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB {V 2006 REV 1)
P 2A144508GN101 1407181050 ROLLO FRIO RECOCIDC TENSOQNIVELADO TER/A 1008 C5 TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)

-

Propledad'as mecanlas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)

Pleza Colada . Tension . \
{Piece} {Heat} : (Steel Stress} . B
’ ) ’ “%Elongacion RC (YP) 1 RT (TS)2 : } v :

(%Elongation) MPA (KS1) MPA (Ks))
[ 2A144508GN100 | . 1407181054 34 272/ (3'9.4) 364 /{52.8
r2A144508GN101 ] . 1407181050 34 272/{39.4) 364 / {52.8)
1. RC [YPY: Resistancia a la cadencia Mield Point) ) 2. RT (TS): Resistencia a la tensi4n iTansion Strenaht) 3. 7T (TT: Tratamlento Tarmico (Tarmical Treatment) 4. HRBW: Rockwall B Mdentador de WC

) Firma (Signature}
. : . . ,
. - Menw

Certificamos que el material aqui descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente cel area de manufactura con resultados satisfaclorios en concordancia con la norma ariba descrita. Propiedades Mecénicas )
bajo las normas ASTM A370, EB, E18, E517, E646, EN-10002, E23. JIS Z 2241 segiin requerimiento y pese da capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimico bajo la norma ASTM E 415 71019/ A 751, We certify that the material described has been : i
tested and inspected by authorized personal independant from the rring department with satisfactory resuits in accordanse with requirements of the above specification. Mechanical Froperties as ASTM A370, EB, E18, E517, E646, Ing. Anlonio Mani
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requedired and coaling weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751, . Temium Labs
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Y Jernium : . . _
{TE‘RNIUM MEXICO, S.A. DE C.V Facha da emisidn {Date of issue)
RF.C. TME-840710-TRe : - {DMA)  24/07/2014 .

! Av, Universidad No. 992, Colenia Cuauhtémoge, San Nicalds de los Garza, N.L. ) N” {Document nurber) . . .
Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 . . . TX385810 . g0 0 0 00381002

Www_tamium.com

Ensayos de Calldad de) Acero {Steel:Quality)

e Pieza Colada Duraza
{Piece) {Heat) {Hardness}
(HREBW) 4
! ZA144508GN100 1407181850 © B0 . . ™~
[ 2A144508GN101 | 1407181050 60 (
Calidad del Acero - Analisis Quimice (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))
Colada [ Mn P s -] Al v LTI Cr Ni Mo B Cu Ch _
(Heat) - . - ' o
1407181050 0.057 £.350 0.008 0.001 0.017 0.027 0.062 0.000 0.008 0.014 0.001 £.0000 0.035 0.000 oo
1
e
AY
1. RC (YPY: Resistencia a la cedencia (Yield Pointt 2. RT (TS} Resistencia a fa tenskén {Tension Strenant} 3. TT (TTx Tratamianto Termica {Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwail B Identador de WC
! ) . . . Firma (Signature)
”
: ’}473, ”
Certificarmos que el material agur’ descrite ha side Inspeccionado y ensayado par p i independi del 4rea de ira con resultados satisfactorios en concordancia con |a norma arriba descrita. Propiedades Mecinicas
bajo las normas ASTM A370, EB, E18, E517, E646, EN-10002, £23; JIS Z 2247 segdn requerimientc y peso de capa bajo ASTM 90. Andligls Quinico bajo la norma ASTM E 415/ 1019 1 A 751. We cartify that the materal described has been . y
tested and inspectsd by authorized personial independent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements of the above sp o, b ical Properties as ASTM A3T0, E8, E18, E517, E646, Ing. Antenic Mani
Temium Labs

EN-10002, E23, NIS 2 2241 as reguerired and coating weight with ASTM A0, Chemical Analysis as ASTM E 41541019/ A 751.
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