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CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

IO RERAR DRI A OO

ORIGINAL

000000432238 4

codlgo cllme {Customer 1D}
HO00232500
% ..
\ )

Pedido No, (Sales Order)
0101301293

Orden de compra {Purchase order)
-19041..

Clientq {Customar) _
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

Remision (Celivery)
000000432384

Medio de transporte (Means of transport)
CAMION

" Dlrecclén (Address)

Piezas Totales (Total pieces)

Punte de despacho (Delivery pFanl)

1 et e e

. AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN MEXICC - México 17 = . Pesquer(a +
- Descripcién de fa mercaderia (G00d§ description)-
ROLLO FRIO RECOCINDG TENSONIVELADO -
Datos Genérales {General Data) ’
Pigza . Colada - Peso . Espaesor Ancho )
(Piece) " {Heal) (Weight) {Thickness) - (width)
s kg Ib mm in mm . cin
3A228992PN102 442070012 6060 13360 1.210 0.04786 1220.00 48.03
- . .
N "
' Pleza . . Colada Na, Parte Descripeidn N Norma da Calidad /Grado / Subnorma *
{Place) {Heat) (Part) (Description) {Quality Norm / Grade / Sub-Normn)
: . ’ . S . . - .
3A2209892PN102 1442070012 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELAGO - TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)

Propiedades mecénicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties)

~ Pieza Colada Tensidn
f_(Pieo'e) i (Heal)_"‘ (Stesl Stress)
: %Elongacion RC(YP}1 HT (T5) 2
. {%Elongaticn) MPA (KS) MPA (KSI)
[ 3AgzasezPniDz | . 1442070012 3341 (48.5)

]

1. RC (¥P): Resistencia a la cedencia MYleld Paint)

44 206/ (29.9)

2. RT ITSY: Resistencia a la tension (Tension Sirencht)

i &

e @‘\x FH{“"‘A PESBUERIA

e

1

B

e ek

4. HRBW: Rochweli B ldentador de WG

3. TT {TT\: Tratamiento Termico {Termical Treatment)-

Firma {Signatura)

Certificamos que &t matertal aqur’ descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorfzado indepandiente del &rea de manufactura con resultados satisfactorios en concardancia con 1a norma arriba dascrita. Pmpieaades Mecanicas
bajo [as normas ASTM A370, EB, E18, E517, EG46, EN-10002, E22, JIS Z 2241 segin requerimisnto y peso de capa bajo ASTM 8D. Andlisls Quimico bajo la norma ASTM € 415/ 1019/ A 751, Wa certify that the material described has besn

tested and ir

ted by authorized p independ;

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM AS0. Chemical Anaiyms as ASTM E 415/ 1018/ A 751,

from the manufacmnng department with satisfactory results in accordance with raguirements of the above speclﬁcatmn Mechanicat Propemes as ASTM A370, EB, E18, E517, EB48,

”
* Ing. Antonio Manr .
Ternium Labs
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ORIGINAL *

Ensayos de Calidad del Acero {Stee! Quality) . "

Pieza - ’ Colaca Dureza ,
{Piece) - . (Heat) - {Hardness)
(HREW) 4
[ 3A229092PN102 \ 1442070012 52

. Cafldal..i del Acero - Analisis Quimico (%) (Steel i_luality - Héat Analysis {%))

4. HRBW: Rockwel! B |dentador de WG

Colada ™ 4 Mn P . S5 si Al v T cr Ni Mo B Su Ch
. (Heat) ' . BRI : : ) )
1442070012 0.08¢ 0.348° |~ 0.009 _ 0.004 0.017 0.034 0.002 0.001 0.017 0.029 0.005 |- 00001 0.7 0.000
‘ w
I
i Al )
4
.
. . - . . .
1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Pointy 2. RT (TS): Resistencla a fa tensfén (Tension Strenoht) 3. TT (TT¥: Tratamienta Termico (Termical Treatment)

" Firma {Signature)

- W’

Certificamos que &l material aqur’ descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado indspendiente del drea de manufactura con resultados safisfactorios en concordancia con la nerma ariba descrita, Propiedades Macénicas

bajo las normas ASTM A370, EB, €18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Anlisis Quithica bajo la norma ASTM E 41571019/ A 751. We cerlify that the materia! described has been

tested and i d by authorized p ind from the: uring department with satisfactory resulls in accordance with raquiraments of the above specification. i ical Prop as ASTM A370, ES, E18, E517, EG46,

Ing. Antonio Man/
Ternium Labs

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating welght with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415 /10197 A 751.
——
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