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.+ ' EN102043i.15010474318  CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE S ORIGINAL

TERNIUM MICO ' ‘ Fecha de emisién {Date of Issue) | R
, S ADECYV . ) / - ‘
R.F.C. TME-840710-TR4 - . . L (DMA)  17/09/2014 .
r Av: Universidad No. 992, Colonia Guauhlémac,.San Nicelds de los Garza, N.L. ' N® {Document number} ’ . . ‘
1 Codigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 ) C TX460061 ) ) " ;
i www.lemium.com . L 0000004389 44¢%
Codigo cliente {Customer ID) . , . Lo . - | Pedido No. (Saies COrder) : h Ordén de compra {Purchase order)
H000232500 . - = ' 0101301293 19041..
. ) . - ! . . Yl
Cllente {Customer} T . ’ Remlslén (Delivery} . Medio de transporte (Means of transport)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. B.A, DE C.V. - ’ 000000439446 . CAMION t
Direcclén {Address) . Piezas Totales (Total pieces) ) N Punto de despache {Delivery plant} B
AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN - MEXICC - México - . 1 ) . ) . ) : Churubusco N
Descripcién de la mercaderfa (Gogds description) - - . -

ROLLC FRIO RECCCIDO

Datas Generales (General Data)

‘ [ Pioza Colada 1" Peso "' Espesor © Anche : ’ ' . /
; - (Pieca) - (Heat} {Weight) . (Thickness) : (Width) : " '
i : kg b |. rom in W mm in R

3A233512CT100 22589025 9900 21826 3.040 G197 1220.00 48,03

'
- 1

! - : ) ‘
| .,
| Pieza . - Colada o _No. Parte : . Descripcion ] B Norma da Galidad / Grado / Subnorma o~ :
' (Piegey - ~ . {Heaty : - (Part) . - {Description) ’ . (Quality Norm / Grade / Sub-Nerm)

3A233512CT100 w 22869025 . ROLLO FRIO RECOCIBO , ) ) SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/ .

. Galidad del Acero - Anilisis Quimico {%) {5teel Quality - Heat Analysis (%)) ' : ) o ’ - o

Colada c Mn 3 s sl . Al v Ti cr Ni Mo Cu Chb
i J{Heal): . ! L o ] :
i ’ ‘ 22569025 0.060 0.180 ¢.013 0.008 §.907 0.037 ¢.001 £.001 0.028 0.026 0.004 0.020 0.001 . . ] ]
! ' L
L}
, 1. RGC (YP): Rasistencia @ |a cedencia (Yield Point} 2. RT {TSY: Resistencia a la tension [Tension Strenaht) . 3 TTITT: Tratamienta Termico fTérmIcaI Treatment) B 4. HRBW: Rochwell 8 Id.entadur de WC
: Flrma {Signature}
. . . 4

Certificamos que el malerial aquirdesciito ha sido inspeccionado y ansayade por personat autorizade independiente del drea de manufactura con resultados salisfactorios en concerdancia con la norma ariba descrita. Propledades Mecdnicas 7,7

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, ES17, EB46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segtin requerimiento y peso de capa bajc ASTM 80. Anglisis Quimico bajo [a norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We cerlify that the material described has been

tested and inspected by autherized p | ind, from the facturing depariment with satisfactory resulls in ac with requirements of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, £8, E18, E517, EG46, ing. Antonio Mani

* o+~ EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM'A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 781, . 5_ um Lab
: - ) emium [Labs -
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