TERNIUM MEXICOC, S A.DEC.V
R.F.C. TME-840710-TR4

EN10204 3.1 - 180 10474 3.18

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoe, San Nicolas de los Garza, N.L.

Cédigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)832¢-8500
www.ternﬂncom !

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

Fecha de emisidn (Date of issug)

(DMA)  07/0%/2015

N° {Document number)

TX601059

ORIGINAL

AR AR R ER TR

000000566080

Codigo cliente (Customer ﬁJ)
HO00232500

Pedido No. {Sales Order)
0101540395,0101464951

Orden de compra (Purchase order)
20001_.,19737_

Cliente (Customar)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

Remisién (Delivary)
000000566080

Medio de transpotte (teans of ransport)
CAMION

Direceidn (Address)

Plezas Totales (Total pieces)

Punio de despacho {Dalivery plant}

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-O - TULTITLAN - MEXICO - Méxica 4 Guerrero
Descripcién de la mercaderfa (Goods description)
ROLLO FRIO RECOCIDO, ROLLC FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO
Datos Generales (General Data)
Pieza Colada Pesa Espesor Ancho
(Piece) {Hoat) (Weight) (Thickness) (Width)
ko Ib mm in mm in
2A186270GT200 1412108660 $205 20294 1.900 0.0748 1220.00 48.03
2A196270G7201 1412109660 8710 19202 1.900 0.0748 1220.00 48.03
3AZ68006GN100 444390001 6850 15102 1210 0.0476 1220.00 48.03
3A268006GN101 444380001 7100 16653 1.210 © 0.0478 1220.00 4803
Fieza Colada MNo. Parte Descﬁpciﬁn Norma de Calidad / Grado / Subnorma
(Piece) {Heat) (Part) (Descriptich) {Quality Norm / Grade f Sub-Nerm}
2A196270GT200 1412109660 ROLLQ FRIO RECQCIEO SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)f
2A196270GT201 1412109660 ROLLO FRIO RECOCIDO SAE J403/1008 {V 2001 REV 1)
3A268006GN100 444350001 ROLLO FRIC RECCCIDO TENSONIWELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (v 2006 REY )
3A268006GN101 444390001 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADC TER/A 1088 C5 TIPQ B/GAB (V 2006 REV 1)
Propiedades mecéanicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties)
Pigza Colada / Tensién
{Piece) Heat (Stael Stress)
“:Elongacion RC {YP) 1 RT (TS} 2
(%Elongation) MPA {KSl} MPA (KSI)
| 3A268006GN 100 444390001 38 211/{30.6) |. 331/(48.0)
| : 3A26BC06GN1C1 444380001 39 211/ (30.8) 331/ (48.0)

1. RC (YP): Resistencia a ia cedencia (Yield Pointi

2. RT {T3Y: Resistencia a |a tension (Tension Stranahth

3. TT(TTY Tratamiento Termico Termical Treatment

4. HRBW: Rockwell B Identadar da WC

Firma (Signature)

Certificamos que el material agui descrito ha sido inspeccionade y ensayado por personal autorizado independiente dal drea da manufactura con resultados satistactorios en cancordancie con la nerma armiba descrita. Prapiedades Mecdnicas
bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, £23, JIS Z 2241 segln requerimianto y peso de capa bajo ASTM 80. Andlisis Quimico bajo la norma ASTM E 415/ 1018 / A 751. We certify that the material described has been
tested and inspacted by authorized personal independent fram the manufacturing depariment with satisfactory results In accordance with requirements of the above specification. Mechznical Properiies as ASTM A370, E8, E18, ES17, E646,

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight wilh ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019 /A 751,

' .
Ing. Antonio Mani
Ternium Labs
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Ensayos de Calidad del Acerc {Steel Quality)

Pisza Colada / Dureza
(Piece) Heat {Hardness)
(HRBW) 4
\ 3A268006GN100 [ 444390001 50
\ 3A268006GN101 \ 444350001 50

Calidad del Acero - Anilisis Quimico {%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada c Mn P s si Al v Ti cr Ni Mo B cu cb
(Heat}
‘ 1412109660 $.058 .284 0.010 0.033 0.020 0.034 0002 0.001 0.011 0.017 0:003 0.084 0,000
‘ 444380001 0.060 $.186 0.007 0,013 0.008 0.042 0.002 0.001 0.031 0.02¢ 0.002 ¢.0001 0.034 0.001
1. RC (YPY: Resistencia a la cedencia {Yield Point) 2. RT (TS): Resistencia a |z tensian (Tensian Strenaht) 3, TT {TT1: Tratamiento Termico (Termical Traatment) 4. HRBW: Rockwell B |dentadar de WC

Cerlificamos «jue el material aqui descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizade independlenta del draa de manufactura con resultados satisfactorios en concardancia con la nerma amiba descrita. Propledades Mecéanicas
bajo fas normas ASTM A370, EB, E18, E517, EG46. EN-10002, E23, Ji$ Z 2241 segiin requerimiento y peso de capa bajo ASTM 80. Anélisis Quimica bajo la norma ASTM E 415/ 10191 A 751. We certify that the material described has baen
tested and inspected by authorized personal independent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370C, E8, E18, E517, EB48,
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751.

Firma (Signature)

”
Ing. Antcnio Manj
Ternium Labs
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