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Cédigo clienta (Customer I} Pedido No. (Sales Order) Orden de compra {Purchase order)
HOD0232500 0101843197 21048..

Cliente {Customer} . Remisi6n (Delivery) Medic de transporte {Means of transport)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V. i 000000793098 CAMION

Direccion {Address} Plezas Totales (Total pieces) Punto de despacho (Delivery plant)

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS B6-O - TULTITLAN - MEXICO - México 2 Churubusco

D ipcién de la derfa (Goods description)

ROLLO FRIO RECQCIDO TENSONIVELADO

Datos Genarales {General Data)

Pleza Colada Peso Espesor Ancho
(Piace) {Heat) {Weight) {Thickness) {Width)
kg b ; mrm n __mm in_ |
2A24B783CN100 1506281760 9880 21782 1520 - 0.0598 1220.00 48.03
2A24B788CN101 1506291760 9940 21914 £.520 0.0598 122(_)00 - i@Ei
Praza Colada No. Parte Deascrpcion ' Norma de Calidad / Grado / Subnarma
(Piece) (Heat) {Part) (Description) {Quality Norm { Grade / Sub-Norm)
2A248789CN100 1506291760 | : " ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO | R TER/A 1008 CS TIPO B/GAE (V 2006 REV 1)
2A24BTBICN101 1506291760 \r - . ROLLO FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO g ' TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)

Propledades mecinicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties}

Piaza Colada f ‘ Tensién
{Piece) Heat (Steel Stress)
“%Elongacion | RC(YP}1 RT (T5) 2
[%Elongation) MFA(KS) |° MPA (KSI)
| 2A248780CN100 [ 1508291760 45 172/(25.0) | 310/(45.0)
2A248789CN101 ], 1506281760 45 1727 (25.0} 310/ (45.0)

Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

P Colada / D
= i (Ha:ir:::s)

{Piece) Heat
{HRBW) 4
[ 2A248789CN100 i 1506291760 42
[ 2A248780CN101 [ 1508291760 A 42
1. RG (YPY: Resistencla a la cedencia fYield Point 2. RT (TS} Resistencia a la tensldn {Tension Strenaht) 3. TT {TTh: Tratamiento Termice {Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B ldentador de WO

Flrma (Signature}

] ”
Centificarmnas que al rial aqul descrito ha sido Ir Jonado y yado por p I i independients del 4drea de manufagtura con Htad Isfactorios en dancia con ia norma armiba descrita. Propi 4 Md' Mw

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, £517, E646, EN-10002, E23, J18 2 2241 segun requerimienta y pesc da capa bajo ASTM 90. Anélisis Quimico bajo la norma ASTM E 4157 1019 1 A 751, We cerlify that the masenal deau'lbed has baen
~tested and insp d by authorized | ind dent from the facturing departmert with satlsf: y results In Jance with requirements of the abeve specificatlon. Mechanical Properfies as ASTM A370, E8, E18, E517, E646,
EN-?UOO2 E23,JISZ2241 as requeﬁred and coating welght with ASTM ASD, Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/ A 751.

ing. Antonio Manf
Temium Labs
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Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada ¢ Mn P | s sl Al v T or Ni Mo B cu cb
{Heat) . i
7 1506291760 0.046 0.154 0.004 0.002 0.022 0.035__|_ 0.000 o000 |- 0012 0016 | 0001 | 00050 | 0.044 0.000

1. RC (YPY: Resistancia a la cedencia {Yiekl Point) 2. RT (TS): Resistencla a la tensién {Tension Strenaht) 3. TT (TTY: Tratamignto Termito {Termical Treatmant)

4. HRBW: Rockwell B ldentador de WC

Certificamos que el material aqul descrito ha sido Insg do y ensayado por p | do indepandk del drea da manuf: con resulttados satisfaciorios en concardancla con la norma amiba descrita. Propiedades Mecanlcas
baje las normas ASTM A370, E8, E18, E&17, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seglin requerimianto y peso de capa bajo ASTM 90. Andlisis Quimice bajo la norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We cerfify thet the material described has bean

*tested and inspacted by authorized personal independent from the mar ing department with y resulis In | with requi of the abave specification. Mechanical Propertios as ASTM A370, E8, E1B, E517, EG46,
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as raquerlred and caeting welght with ASTM A0, Chamical Analysis as ASTM E 41571019/ A T751. ’ ‘

Firma {Signaturz)

”
. ’)ofa..ﬂ
Ing. Antenic Manf |
Ternium Labs
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