; EN10204 3.1 -150 10474318 GERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

! s

l i ’-'1 Fecha de emislén {Date of issue)

TERNIUM MEXICO, S.A.DEC.V e

e AR AT AR AR AR

Ay, Universidad Ne. 992, Colonia Cuauhtémog, San Nicolds de los Garza, N.L. N° {Document number}
Codigo Postal 66450 Teléfone: +52(81)8329-8500 TX855228

i e 000000794456
Cédigo cliente (Customer 1D} . Pedido No. (Salas Order) Orden de compra (Purchase order)
HD00232500 e 0101843197 21049..
Cllante (Customer} Remisién (Delivery) : Medio de transperte (Means of fransport}
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V. 000000794456 CAMICN 1

g b

Diraccién (Address} Piezas Totales (Total piecas) Punto de despache {Delivery plant)
AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN - MEXICO - México . 1 Churubusco

Descripcion de ia mercaderia {Goods description)
ROLLG FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales {General Data)

Pieza 1 Colada Peso ' Espesor Ancho
(Piece) (Heat} {Weight) | {Thickness} {Width)
i = W kg b | mm m | —mm in
. 2A247984CN100 1506291060 9920 21870 j 1210 0.0476 1220.00 48.03 5
Praza { Colada No. Parte ! Descripcion Norma de Calidad / Grade / Subnorma
(Piece) {Heat) {Part) (Descnption) (Qualty Norm / Grade / Sub-Norm)
2A247984GN100 1506291060 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPQ B/GAB (V 2006 REV 1)

Propledades mecanicas longitudinales {Longitudinal mechanical properties)

Pleza Colada / | Tensién
{Piece) Heat i (Steel Stress}
%Elongacion RC (YP) 1 RT(TS)2 | -
{%Elongatlon) MPA (KSI} MPA (KSI}
[ 2aAza7osacNion | 1506291060 48 175/ (25.4) | 304 /(44.1)

Ensayos de Calidad del Acero (Steefl Quality)

Preza Colada / Dureza
{Plece) Heat {Hardness)
(HRBW) 4
[ 2A247984CN100 [ 1506291060 40
1. RC (YPY: Resistencia a la cadencia (Yield Point) 2. RT (TS}: Resistencia a la tansidn (Tensien Strenahti 3. TT (T Tratamiento Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

Firma {Signature)

#
Cartificamos que el material aqui descrito ha sida y do por p independients del area de ra con en cia con'la norma ariba descrita. P [~
q P

bajo las normas ASTM A37D £8, E14, E517, E648, EN-10002, E23, JIS Z 2241 seglin requerimisnto y peso de ¢capa bajo ASTM 80, Andlisis Quimico bajo |a norma ASTM E 415/ 1018/ A 751. We certify that the material dear.nbed has baen
tested and insp 1 by authorized p | Independent from the i 1t with satlsf: y results in with requirements of the above spacification. Machanical Properties as ASTM A370, E8, E18, E517, EG46,

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM A0, Chamical Analysis as ASTM E 415 / 1019/ A 751,

Ing. Antonio Manl
Ternium Labs
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ORIGINAL

- m EN102043.1-10 10474318 CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

_I_Eﬁw ey ! Fecha de emision (Date of issue)
el oy o7 AT AL D
Av. Universidad No. 982, Colonia Cuauhtémoe, San Nicolds-de los Garza, N.L. N* {Document number)
Codigo Postal 66450 Teléfone: +52(81)8329-8500 TXA55228 )
o tem Limcort 0 000O00C7 9% 445€6
Calidad del Acero - Anilisis Quimico (.%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada T c Mn P S SI_ T Al v 'I'I T c; d NI Mo B Cuw———_ —Cb_

{Heat) | —

1506291060 0.046 0.154 0.005 0002 | 0Q.016 0.030 0.000 0.000 J‘. _0.007 0.010 £.000 0.0042 | 0.028° 0.000
N

1. RC (YPY; Resistancia a la cadencia (Yleld Poinf) 2. RT (TS): Resistencia a la tensitn (Tension Strenahit 3. TT (TTY: Tratamiento Termice (Termical Treatment)

4. HRBW: Rockwall B |dentador de WC

hadi i nias en dancia con la norma amiba descrita. Propiedades Mecdnicas.

Gertificamos que el material aqui descrito a side inapaccionado y yada por personal autorizado Independients del rea de con
bajo las rormas ASTM A370, £8, E18, E517 E648, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segiin requerimianto y peso de capa bajo ASTM 90, Anafisis Quimico bajo la norma ASTM £ 415 1 10198 / A 751, We cartify that the material described has been
depariment with satlsfactory results in accordance with requirements of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, EB, E18, E517, E646,

tested and inspected by authorized p | ind dent from the
EN-10002, E23, IS Z 2241 as raqusmud and coating welght with ASTM A90. Chemical Analysis as ASTM E 418/ 1018/ AT51.

Firma (Signature}

i Vi

Ing. Antonio Mani
Temium Labs
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