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Cddigo cliente {Customer ID} Pedido No. (Sales Order) Orden de compra {(Purchase crder}
HOD0232500 0101843197 21049,

Cliente (Customer) Remisidn (Delivary) Medio de transperte (Means of fransport)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A.DEC.V. C000OD795596 CAMION

Direccion {Address) Plezas Totales (Total pieces) Punto de despacho {Delivery plant)

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN - MEXICO - México . 2 Churubusco

b ipcidn de la derfa (Goads description)

ROLLO FRIQ RECOGCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales (General Data)

Pieza i Colada Peso Espesar Ancho
{Piaca) {Heat) (Weight) {Theckness) (Width)
kg b mm n mm in
2A247984CN10M 1506291060 9800 21605 1210 0.0476 1220.00 48.03
2A24BT87TCN101 1506291760 9780 21561 } - 1.520 0.0588 1220.00 48.03
Pieza Colada No Parte Descnpcidn Nerma de Calidad / Grado f Subnorma |'
{Piece) {Heat) (Part) (Description) (Qualty Norm / Grade / Sub-Norm) i
2A247584CN101 1506291080 ROLLO FRIO RECOCIDO TENSCONIVELADO ) TER/A 1008 &S TIPO B/GAB (V 2006 REV 1) J
2A2487BTCN101 . 1506291760 ) ROLLO FRIQ RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 GS TIPO B/GAB (V 2008 REY 1) |

Propiedades mecénicas lengitudinales {Longitudinal mechanical properties)

Pieza Colada / Tenslén
(Prece) Heat {Steel Stress)
*Elongacion RC (YP) 1 RT (T§) 2
{%Etongatian} MPA (KSH MPA {(KSl}
2A247984CN101 1506291060 48 175/ (25.4) 3047 (44.1)
i 2A24B7BTCN1M ] 1506291760 47 177 1 (25.8) 310/(44.9) :

Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Pieza Colada / Dureza
(Piece} Heat {Hardness)
i (HREBW) 4
2A2479B4CN101 | 1506291060 { 40
____2A248787CN101 | 1506201760 i 45
1. RC (YP): Resistencia a 1a cedencia IYield Point) 2. RT (TS Resistancia a Ja tensién (Tension Strenaht) 3. TT (TTY; Tratamjenio Termico (Termical Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

Firma {Signature)

r
Certificamos que al matarial aqui descrito ha sido inspecsionadao y do por p independients del 4rea de manufactura eon resultados satisfactorios en concordancla con la norma ariba descrita. Propliedades Mecanicas %“ WW

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, ES17 EG46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimientc y pesc de cape bajo ASTM 830, Anélisls Quimico bajo la norma ASTM E 415 / 1018 / A 751. Wa certify that the material described has been
tested and Inspected by authorized p I independant from the rfaciuri with satlsf: y results in accord: with requi of the above specification. Machanical Properties as ASTM A370, EB, E18, E517, E646,
EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requannad and coating weight with ASTM ABC. Chemical Analysls as ASTM E 415/ 1019/ A 751,

Ing. Antonio Mani
Temium Labs
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Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada c Mn P s sl al v T er Ni Mo B Cu Chb
(Heat) .
1506291060 0.046 0154 | 0005 | 0002 | 0.016 | 0030 0000 | 0000 | poo7 | 0010 | oooo ! 00042 | 0028 | 0000
1506291760 0046 | 0154 | 0004 | 0002 | 0022 i 0035 [ vooo [ ooo0o [ o012z | 0016 | 0001 | 00050 | 0044 0,000

1. RC YP: Resistencia a la cedencia (Yield Point) 2. RT (TS): Resistencia a |a tensitn ({Tension Strenaht) 3. TT (TT\: Tratamiente Termico {Termical Treatment 4. HRBW: Rockwell & Identador de WC

Flrma (Signaturg)

”
Cerlificamos que el material aqul daseriio ha sido inspeccionado y ensayada por personal autorizado independients dal drea te manufactura con resultad i ios en ¢ ia con la norma arriba dezerita, Propiedad & ' Ww

baJn las normas ASTM AST0, E8, E16, ES17, EG46, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento y paso de cape bajo ASTM 90. Andlisls Quimico bajo la norma ASTM E 415/ 10119/ A 751. We cerify that the material described has been
tested and inspacted by authorized pamsonal independent from the manudacturing department with satigfactory results in accordance with requiremants of the above specification. Mechanical Properties as ASTM A370, EB, E1B, E517, E648, Ing. Antonio Manf

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating waight with ASTM AS0. Chernica) Analysls as ASTM E 415 1 1019/ A 751,
i Temium Labs
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