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CERT/FICADO DE CALIDAD - MiLL TEST CERTIFICATE

00

ORIGINAL

0000007992233

Codigo cliente (Customer ID)
HO00232500

Pedido No. (Sales Order)
0101843197

‘Orden de compra (Purchase order)
21049..

Cliente {Customer) .
PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V.

Ramisién (Dalivery)
000000799233

Medio de transporte (Means of fransport)
CAMION

Direccién (Address)

AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-O - TULTITLAN - MEXICO - México

Piezas Totales {Total pieces)
1

Punto de deépachu {Delivery plant)
phumbusw

Dascripcién de la mercaderia (Goods description)
ROLLO FRIO RECOCIDO TENSONIVELADO

Datos Generales {General Data}

Pieza ’ Colada Peso i Espesor Ancho
(Piece) 1 (Heat) {Weight) (Thickness) {Width)
| kg B mm LR
} 1506291760 9539 21030 | 1520 00588 | 122000 48.03 |
Pieza f Colada : Mo. Parte ' Descnpeion Norma de Calidad / Grade f Subnorma
(Pieca) i {Heat) j {Part) {Description) {Qualily Norm / Grade / Sub-Nonm)
2A24a7a7cn102 1506291760 ROLLO FRIC RECOCIDO TENSONIVELADO TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1) |
Propiedades mecanicas Iongttudlnales {Longitudinal mechanical properties)
Pieza Colada / Tensién
{Piete) Heat {Steel Stress)
%Elongacion RC (YP)1 RT(TS) 2
{%Elengation) MPA {KSI) MPA (KSI)
[ 2A24a787CNI02 | 1506281760 42 190/(27.6) | 318/{46.1)
Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)
Pieza Colada / Dureza
{Plece) Heat
i 2AZ48787CN102 | 1506291760 40

1. RC (YP): Resistancia a la cadencia {Yiald Point}

2. RT (TS); Resistencia a la tansion (Tension Stranaht)

3 TT {TTY; Tratamianto Termica {Tarmical Treatment}

4. HRBW.: Rockwell B tdaniador da WO

Cemﬁcamus que el material aqul descrito ha sldo |

¥ do por personal

tested and inspacted by authorized parsonal indepandent from tha manufacturing departmant with

do independients del drea de manufactura canr en
bajo las normas ASTM A370, EB, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segun requerimiento y peso de capa bajo ASTM 90. Anslisis Quimico baja la norma ASTM E 415/ 1019 I A 751. We certify that the msierlal describad has baen

y rasuits in

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerived and coating weight with ASTM AS0, Chemical Analysis as ASTM E 415/ 10419/ A 751.

dancia con la norma arriba

dance with raguirements of the above speciication, Machanlml Properties ag ASTM A3T0, EB, E18, E517, E646,

Firma {Signature} -

Ing. Antonio Mani
Temium Labs
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& Facha de emislén {Date of issue}
Ll D O AL

ORIGINAL

R.F.C. TME-840710-TR4
Ay, Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémee, San Nicolds de los Garza, N.L. N* (Document number}
Cidigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 TX860525 >
www.termnium.com Ad 000000799233
Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada - P s | s A l v T e ] N | Mo B ‘cu ' e |

] ! )

{Hoat) - . e | S o J ,

- - 1506201760 0.046 0.154 0.004 0002 | 0022 ; 0036 | 0.012 . 0016 0.001 0.0050 0.044 I,,U-QQQJ
-

2. RY {TS: Resistancia a la tensién (Tension Strenaht} 3. TT TTY: Tratariento Termico {Tarmical Treatment)

4. HREW: Rockwell B identador de WC

1. RC{YPY: Resistencia a la gadandia (Yield Point)

Cortificames que el materlal aqul descrito ha sido inspecelonado y y por p tzada independiente del drea de manufactura con resultados satisfactorios en concardancia con la norma arriba descrita, Propledades Macénicas

bajo las normas ASTM A370, E8, E18, E517, E646, EN-10002, E23, JIS Z 2241 segin requerimiento y pesc de capa bajo ASTM 80. Andlisis Quimico baje Ta norma ASTM E 415/ 1019/ A 751. We cartify that the material described has been
tested and inspected by authorized personal Independent from the manufacturing dep nE with sati y results in d with requirements of the above speciiication, Mechanical Properties as ASTM A370, €8, E18, E5S17, EB46,

EN-10002, E23, JIS Z 2241 as requerired and coating weight with ASTM AS0. Chemical Analysis as ASTM E 415/ 1019/A 751,

»

Firma (Signature)

Sl Ve

Ing. Antonio Manf
Temium Labs
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