EN102043.1-150104743.18  CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE ORIGINAL

TERNKiN MEXIGO. B. .A. - Fecha de emlslén (Date of issue) 1
Al o e AL ENMEAR TR AR IR

Av. Universidad Na. 992, Celonia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L. N° (Document number)
Cadigo Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500 TX867608
il 600000805508
Cddigo cliente {Customer ID) Pedido No, (Sales Order) Orden de compra (Purchase order)
HOD0232500 0101923551 21320
Cllente (Customer) ’ Remision (Delivery) ) Medio de trangporte (Means of transport)
PLESA ANAHUAC Y CIAS. 5.A, DEC.V, 000000805508 CAMION
Direccidn (Address} Plezas Totales (Total pieces) Punto de despacho (Delivery plant)
AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 - TULTITLAN - MEXICC - México 3 Churubusce
Descripcion de la mercaderia (Goods description) R
ROLLO FRIO RECOCIDO
Datos Generales (General Data)
Pleza ! Calada Pesa Espesor Ancho r
(Piece) : {Heat) (Weight) (Thickness} (Width)
kg 13] mm - om mm n
3A358502CT100 1541503012 7780 7tr4 3420 01346 ; 915.00 36.02 -
34338502CT{0/ 1541503012 7580 16711, 3420 016 91500 3602,
3A358503CT101 I 1631535012 : . T8to 17218 | 3420 0.1346 915.00 36.02 ;
Pieza Colada No. Parte Desenpeisn ! Norma de Calidad / Grado / Subnarma i
{Piece) {Heat) (Part) {Description) ’ {Qualty Norm / Grade / Sub-Notm) '
3A358502CT100 1541503012 ROLLO FRIO RECOCIDO SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/
3A358502CT101 1541503012 - . . ROLLO FRIO RECOCIDC SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/
3A35BE03CTION e 1531535012 | ' ROLLO FRIO RECOCIDO SAE J403/1008 (v 2001 REV 1)/
Calidad del Acero - Andlisis Quimico (%)} (Steel Quality - Heat Analysis (%))
Colada "¢ ] mn P ] s si a | v b Ter Ni Mo Gu cb
{Heat) i ‘ .
— — . e e
1 1531535012 0.057 0.175 0.010 | 0.003 0.012 | 0,046 0.001 0.000 | 0.008 0.029 0.000 0.008 0.000
[ 1541503092 0.054° 0.172 0.007 | 0.004 0.009 | 0.03% 0.002 0000 | o008 0025 [ 0000 0.008 0000 |
1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point) R 2. RT (TS Resistencia a la tensién (Tension Strenaht 3. 7T {TT¥. Tratamiento Termico {Termical Treatment) 4. HREBW: Rockwell B Identador de WC
Firma {Signature)
.
Caeriificamas que al material aqul descrito ha sida i i ¥ yade por personal autorizado indeperdiente del drea de manufactura con resultades satisfactorios en cancordancla con la norma arrlba descrita. Propledades Mecdnicas ! Ww
bajo las normas ASTM A370, EB, E18, E517, E646, EN-10002, E23. JIS Z 2241 segln requerimianto y paso de capa bajo ASTM 90. Andligis Quimico baja !a norma ASTM E 415 / 1018/ A 751. We certify that the material descrbed has been
tested and inspected by authorized peracnal indepandsnt from the manufaciuring depariment with satisfactory results in accordance with requl of the above spechication, Mechanlcal P les as ASTM A37Q, EB, E18, E517, EG46, Ing. Antonio Mani
EN-10002, E23, 1S Z 2241 as requerired and coating welght with ASTM A80, Chamical Analysis as ASTM E 415/ 10197 A 751. 'gl' A
‘emium Labs
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