{f‘ SALZGITTER
N 7 MANNESMANN
Eﬁ; GROBBLECH

Ui nterashnien dar Salzgitter Sruppo

Abnahmepriifzeugnis Nr/No/N° (A03) 18-1320 / 3
Inspection certificate Seite/Page/Page 1/5
Certificat de réception (a02) Datum/Date/Date 18.12.2018
EN 10204-3.1
Nr/No/N° (a07) 612/21143 Nr/NofN° (a07)
Bestelier Salzgitter Mannesmann International Empfanger Salzgitter Mannesmann Int. Mexico
Purchaser  GmbH Customer SA.CV 03100 Mexiko D.F.
Acheteur (a06) SchwannstraBe 12 Destinaire (a06)
Erzeugnis Grobblech Werksauftrags-Nr. 0882/0275.9.021
Product Heavy plate Works order No.
Produit(go1) T&le forte N° de commande (A08)
Werkstoff und Lieferbedingung ASTM AS572GR.50
Steel grade and terms of delivery agmy 3 572
Nuance et conditions de livraison
(R02-803) ASTM A 6 -17a Abnahme
Inspection

Réception (A0s)

]
Materialdaten / Material data / Données des matériaux go1-es9)
Pos. lAnzah! Blech-Nr. Bchmelzen-Nr.  LLieferzustand  [Dicke x Breite x Lange mm ¥ mm X mm
tem Quantity Plate No. Heat No. ICand. of delivery [Thickness x Width x Length
oste Nombre [N° Tole (807) N° Coulée (807) Etat de livraison [Epaisseur x Largeur X Longueur (80s-511)
(B08) (BC4)
21 1 964653/2/2 646801 N 19,05x 1.829,00x 6.096,00
21 als 964653/3/8 646801 N 19,05x 1.829,00x 6.096,00
21 1 964653/4/4 646801 N 19,05x 1.829,00x 6.096,00
21 1 964654/1/3 646801 N 19,05x 1.829,00x 6.096,00
Summe Gewicht N:
Sum 4  Weight 6.668 kg Normalisiert
Somme Poids (B12) Normalised
Normalisé

MaBprifung und Sichtkontrolle auf 8uere Beschaffenhsit: chne Beanstandung.
Dimensional check and visual examination ot the surface condition: without objection,

1
Es wird bestatigt, dass die Lieferung den Anforderungen der Lieferbedingung entspricht. Milheim a.d. Ruhr, 18.12.2018
We hereby certify that the delivered material complies with the terms of order. signed by the authorized inspector (z02)
Nous certifions que la fourniture répond aux conditions de livraison. (01) Vélling (Dep. MGB-QS)
Herstellerzeichen Stempe! d. Abnahmebeaufiragten
Trademark ! A v Inspector's Stamp
Sigle du production (A04) Poingon de I'expert (z03)

Diese durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellte Bescheinigung ist gemé&@ EN 10204, Abschnitt 5, ohne Unterschrift

G r i oiam memmarad s o crritaRlo data neareesinn svatem and is valid without signature according to EN 10204, section 5.
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Certificat de réception (ac2) Datum/Date/Date 18.12.2018
EN 10204-3.1

Nr/No/N° (ao7) 612/21143 Nr/No/N° (ao7)

Besteller Salzgitter Mannesmann International Empfanger Salzgitter Mannesmann Int. Mexico
Purchaser  GrabH Customer SA.CV 03100 Mexiko D.F.

Acheteur (A06) SchwannstraBe 12 Destinaire (A06)

Erzeugnis Grobblech Werksauftrags-Nr. 0882/0275.9.021

Product Heavy plate Works order No.

Produit(so1) Tdle forte N° de commande (A08)

Werkstoff und Lieferbedingung ASTM A572GR. 50
Steel grade and terms of delivery agmm A 572

Nuance et conditions de livraison
(B02-B03) ASTM A 6 ~-17a Abnahme

Inspection
Réception (A0s)

Zugversuch / Tensile test / Essai de traction (c10-c29)

Richtung duer Probenform Flachzug Temperatur RT Priifnorm ASTM A 370
Direction Type of test piece Temperature RT Test norm
Orientation Type de |'éprouv. Température TA Norme d’éssai
(C10)
1
Lchmelzen-Nr. P’robe Nr. Ont |Dicke Streckgrenze ’Zugfestigkelt RP 0,2/ Dehnung
Heat No. Specimen No. Loc. Thickn.  lYield Point  [Tensile strength Rm Elongation
IN® Coulée (Bo7) [N® Eprouvette (coo) [Lieu paiss. [Lim. d'élast. Résistance Allong.
co1) [(mm) RP 0,2 (MPa) (%) (c13)
C11) Rm (MPa)(c12)
‘ 2 345 2 450 = 18,0
646801 963926/1/4 »| F | 15,0 389 536 ,74 27,0
963927/1/5 M| F | 19,3 397 535 .74 27,5

F: FuR / Foot / Pied K : Kopf/ Head / Téte

* Das Probeblech ist nicht im bescheinigten Umfang dieses Zeugnisses. | The sample plate is not certified within this certificate. /
L'éprouvette ne fait pas partie de cette certificat.

Es wird bestatigt, dass die Lieferung den Anforderungen der Lieferbedingung entspricht. Miilheim a.d. Ruhr, 18.12.2018
We hereby certify that the delivered material complies with the terms of order. signed by the authorized inspector (z02)
Nous certifions que la fourniture répond aux conditions de fivraison. (zo1) Voling (Dep. MGB-QS)
Herstellerzeichen Stempel! d. Abnahmebeauftragten
@ Trademark Av Inspector's Stamp
Sigle du production (a04) Poingon de l'expert (203)

Diese durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem ersteilte Bescheinigung ist gem33 EN 10204, Abschnitt 5, chne Unterschrift

gilltig.
QUG o mmmrad b o sritahie data processing system and is valid without signature according to EN 10204, section 5.
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Certificat de réception (a2 Datum/Date/Date 18-12.2018

EN 10204-3.1

Nr/No/N°® (ao7) 612/21143 Nr/No/N° (407)

Besteller Salzgitter Mannesmann International Empfinger Salzgitter Mannesmann Int. Mexico
Purchaser  GribH Customer SA.CV 03100 Mexiko D.F.

Acheteur (a08) SchwannstraBe 12 Destinaire (a06)

Erzeugnis Grobblech Werksauftrags-Nr. 0882/0275.5.021

Product Heavy plate Works order No.

Produit(sot) Téle forte N° de commande (A08)

Werkstoff und Lieferbedingung ASTM A572GR. 50
Steel grade and terms of delivery agmm 3 572

Nuance et conditions de livraison
(B02-B03) ASTM A 6 -17a Abnahme

Inspection
Réception (A0s)

|7Schmelzanalyse / Ladle analysis / Analyse de coulée (%) (c7o-ces)

Schmelzen-Nr. Probe Nr. C Si Mn P S Al Cu
Heat No. ISpecimen No. S 0,80 > 0,020
N° Coulée  IN° éprouvette < 023 & 040 i 135 < 0030 i 0030
Cr Ni Mo \ Nb Ti N
> 0,005
< 0,050
B
< ,0008
646801 0,15 0,18 1,52 0,011 0,001 0,042 0,02
0,04 0,03 0,01 0,00 0,019 0,00 0,003
0,0003
Es wird bestatigt, dass die Lieferung den Anforderungen der Lieferbedingung entspricht. Miilheim a.d. Ruhr, 18.12.2018
We hereby certify that the delivered material complies with the terms of order, signed by the authorized inspector (202)
Nous certifions que la foumiture répond aux conditions de livraison. (zo1) Vélling (Dep. MGB-QS)
Herstellerzeichen Stempel d. Abnahmebeauftragten
Trademark AV inspector's Stamp
Sigle du production (A04) Poingon de l'expert (z03)

Diese durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellte Bescheinigung ist gemaf EN 10204, Abschnitt 5, ohne Unterschrift

gultig.
ot 4 tes « v ibabdn Aata nraeaceina svatam and is valid without sianature according to EN 10204, section 5.
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Certificat de réception (a02) Datum/Date/Date 18.12.2018

EN 10204-3.1

Nr/No/N° (a07) 612/21143 Nr/No/N° (a07) [
Besteller Salzgitter Mannesmann International Empfinger Salzgitter Mannesmann Int. Mexico
Purchaser  GmbH Customer SA.CV 03100 Mexiko D.F.

Acheteur (a08) SchwannstraBe 12 Destinaire (Ac6)

Erzeugnis  Grobblech Werksauftrags-Nr. 0882/0275.9.021

Product Heavy plate Works order No.

Produit(g01) T&le forte N°® de commande (A08)

Werkstoff und Lieferbedingung  ASTM A572GR.50
Steel grade and terms of delivery agmv a 572

Nuance et conditions de livraison
(B02-B03) ASTM A 6 -17a Abnahme

Inspection
Réception (a05)

Stahlherstellungsverfahren  Basic Oxygen Furnace - Stahl voll beruhigt
Steelmaking process Basic Oxygen Furnace - Steel is fully killed
Mode d'élaboration Basic Oxygen Furnace - Acler calmé

Bescheinigung der Strahlungsfreiheit / Certificate of radiation level

Alle Einsatzstoffe in den Hochofenbetrieben und Stahiwerken unserer Vormateriallieferanten werden auf radioaktive Strahlung gepriift.
Daher garantieren wir die Strahlungsfreiheit unserer Bieche im Rahmen der Strahlenschutzverordnung. Der Freigabegrenzwert von 100
Bg/kg, der die Einhaltung der Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung (StriSchV) fir dle uneingeschrankte Freigabe von festen
Stoffen (StriSchV Anlage 1ll Spalte 5) fir eisenverwandte Nuklide gewéhrieistet, wird nicht tiberschritten.

All raw materials in the blast furnace plants and steel works of our suppliers are tested for radicactive contamination, Therefore we
guarantee that our products are free from radioactive contamination according to the Radiation Protection Ordinance. Our products are
free of radioactive substances and do not exceed the clearing limit value of 100 Bqfkg, which guarantees the compliance with limit
values given in the Radiation Protection Ordinance (StriSchV} for the unrestricted clearance of solid material (StriSchV Annex lll,
Section 5) for ferrous nuclides.

Pauschale Bescheinigungen / Blanket certifications / Certificat global

Fir jede Verminderung um 0,01% unter den max. Kohlenstoffgehalt ist eine
Erhshung des Mangangehaltes um 0,05% iiber den festgelegten Héchstwert zulassig,
wobei die Erhshung werkstoffabhidngig begrenzt ist.

For each reduction of 0.01% below the specified maximum concentration for carbon,
an increase of 0.05% above the specified maximum concentration for manganese is
permissible, up to a limit that varies with grade.

Pour chage 0,01% de réduction en dessous de la teneur maximale en carbone
spécifiée, une augmentation de 0,05% au-dela de la teneur maximale en manganese
spécifiée est admise, cette augmentation étant toutefois limitée en

fonction de la matiére.

S |
Es wird bestatigt, dass die Lieferung den Anforderungen der Lieferbedingung entspricht. Miilheim a.d. Ruhr, 18.12.2018
We hereby certify that the delivered material complies with the terms of order. signed by the authorized inspector (z02)
Nous certifions que la fourniture répond aux conditions de livraison. (zo1) Vélling (Dep. MGB-QS)
Herstellerzeichen Stempel d. Abnahmebeauftragten
leademark Av Inspector's Stamp
Sigle du production (a04) Poingon de 'expert (z03)

Diese durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellte Bescheinigung ist geman EN 10204, Abschnitt 5, ohne Unterschrift

gltig.
D, tfintn sume mranarad hyv 2 siritahle data processing svstem and is valid without signature according to EN 10204, section 5.
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Abnahmepriifzeugnis
Inspection certificate
Certificat de réception (a02)
EN 10204-3.1

Nr/NO/N® (A03) 18-1320/3
Seite/Page/Page 5/5
Datum/Date/Date  18.12.2018

Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH
SandstraBe 140
D-45473 Miilheim an der Ruhr a0
06
0045-CPR-0786




