CERTIFICADO DE CALIDAD Pigina 1/1
Q mzo>= mo mmb’ CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
GERDAU CORSA SAPI DE CV PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AN A el PaeSNEEEREEm | BATABHI60RTIE | e g
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS :
53 o
S ORI s BISHICOISSA IS ] T on TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX LONGITUD PESO COLADA / LOTE
GERDAU CORSA SAPI DE CV. MEXICO | Ty TITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 1220 M 4355 KG 11023028/03
43000 54940 México
SAHAGUN PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
9329544/000070 ASTM AS572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA A8 %MN._ JEO15)
0.C 30217 29.09.2020 G G011 SN
COMPOSICION OCH‘7\:0>
C Mn S p , Cu Mo Nb Ni i Y% CE Pb
% % % % A % % % % b % %
0.166 0.800 0.030 0.012 0.098 0.276 0.014 0.015 0.079 0.183 0.001 0.346 0.000
COMPOSICION QUIMICA
Sn
%
0.022
wavEm_u»bmmm\ MECANICAS o i
YS/FY UT, g UTS/FU YS/FY GIL
KRS 1 %e N MPa e
55.9 76.6 18.8 5282 3852 200
53.7 73.4 31.3 506.3 370.5 200
PROPRIEDADES MECANICAS
YS/UTS
0.73
0.73

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LOPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MEXICO




