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: PRODUCTO COLADA GRADO LE T PE LEUT ¢
% SERIAL PRODUCT HEAT GRADE s TS %EL (YSITS)
T 2201611163032 S0L 201 6x1 060000162620 AJEIA529-50 S2700 FM0 32 07
¢ 21707773032 $0L 2011 6x1 06000G 162387
B amI702273039 SOL 20ft 6x1 0000 162397
4o 2ATHR2I303T SOL 201t 6x1 000000162397
b 201702273085 SOL 20t 641 000000162397 AJEAE28-50 50100 77600 29 084 19 896 dp 02 OM
2201702275029 SOL 700 8 000000162397
T IaITEIYI0g 000000162397
& 2017RITTANS 00000162397
& : VETHEGRYEIY
0 2201702073038 009000162397
o 20702273626 SOL #01 Bx1 060000162397
12 ZAAr02TIG BOL 20k 6x! 000000162397
18 ZeMTHDaIeTs BOL 10k 200 COBRG 172670
4 2T SOL 10x1/2 204 000000172670
15 EDTI30% SOL 10x17%2 201 - 006000172670
B 2201711031024 SOL 10x172 20ft 006000172670
17 2201711031020 0L, 10x1/2 20ft 000000172670
i8 2201711031019 SOL 10%1/2 201t 000000172670
8 2261711032013 SOL 10x1/2 20 000000 172672

;- unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composicion quimica esta expresada en % en peso.
uniis expressed in L.E and U.T are in PSL. The chemical composition is expressed in % in weight.

Cerlificamos que el producte aqui descrite, cumple y ha sido
fabricade, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo
con los requisitos aplicables de la especificacion;

2013: ASME SA36;:ASME SA-6/SA-6M;A36,

2014: ASTM AB/ AB M-13;A529 / A529M; ASTM A370 —12a

En SKEOBA, SA DE GV nos comprometemos & satisfacer 1as expectativas y requerimientos de nuesiros clientes. i
producios. e uso eiicients de los recursos, v ia participacion individnal v de equipo de torn su persenal
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S P S Cu Cr N Mo S V

489 888 193 M5 022 257 128 103 .02 M2 001 003 002 425
A36/A529-50 0108 77800 23 084 G 8% 9 2 031 297 116 083 018 012 001 002 002 423
A36/A520-50 53190 77800 M 084 A9 BG40 020 031 297 M6 083 018 019 001 002 Q02 4
A361A529-50 50100 77800 28 084 19 886 19 02 03 297 116 083 013 019 001 002 002 423

297 4160 083 018 019 001 002 002 422

" A3G/AS29-50 50100 77860 29 054 A8 896 1% Lz 031 297 116 083 018 019 001 002 002 423

AJGIA52G-50 5pin 77800 % 084 A8 896 49 0z 031 297 16 083 018 019 001 002 002 423
50100 77800 2 064 A9 896 19 02 031 297 118 083 018 019 001 002 002 423
BUI00 F7ROC RS g9 @ 19 02 031 297 1% 683 088 - 049 W4l 00F A0 A%
501060 77800 28 (.64 9 896 19 02 031 297 M6 083 018 019 001 002 002 423
AJ35/AH28-50 50100 77800 28 0G4 16895 19 02 031 257 M6 5A3 18 019 00F 002 007 423
AIBIAS29-50 50100 77800 28 064 A6 806 19 02 031 297 116 083 518 019 00% 002 002 423
A36/AL29-50 50100 74200 3088 191 R8s 208 018 .034 388 436 198 035 074 001 004 002 .47
A36/A529-58 50100 74200 3068 191 E£86 208 018 034 388 136 198 035 074 001 004 002 447
A36/A529-50 50108 74200 31 068 91 888 208 012 034 288 136 196 036 074 001 004 002 447
AJ6/A529-50 50100 74200 31 068 JA91 888 208 048 034 288 136 198 035 074 001 004 002 447
A3B/AS29-50 50100 74200 31 088 A81 888 208 M& 034 388 136 198 035 074 001 004 002 447
A36/A529-50 50100 74200 31 068 91 888 208 .08 034 388 136 198 035 074 001 004 002 447
A36IA528-50 51800 76000 36 068 89901 195 .18 029 406 126 142 033 052 001 002 00z A4

We certify that the product above mentioned accomplishes and has
been manufactured, sampled, tested and nspected in accordance
with applicable requirements of spacifications:

2013 ASME SA36.ASME SA-B/SA-BN;A3G;

2014: ASTM AB/ A6 M-13,A526 / ASZOMy ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseyiamisnta de Calidad

ddiante un sistema de Gestién de Calidad, la mejora continua de nuestios
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